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초대의 글

회원여러분 안녕하십니까?

2019년도 정기총회 및 추계학술대회는 지식이 풍요로워지는 가을을 맞이하여 한국 산업의 중심도시

인 대구광역시의 대구컨벤션센터에서 개최합니다. 금번 추계학술 축제의 장에 학회 회원님들을 초대

하오니 참석하여 주시면 감사하겠습니다.

2019년 추계학술대회에서는 그동안 금속 및 재료 각 분야 회원님들께서 열심히 연구한 약 940여 편

의 수준 높은 논문이 15개의 전문분야 심포지엄과 24개의 일반 세션에서 3일간 발표될 예정입니다. 

2016년 추계 학술대회 때부터 국제화, 융합화, 다학제화, 산업체 전문가 참여 확대를 도모하고자 개

설된 New Horizon 심포지엄은 개설 이래로 많은 주목을 받고 있습니다. 올 추계 역시 최근 각광을 

받고 있는 빅데이터 분야를 다루어 “재료 데이터베이스(빅데이터) 구축 현황과 미래 과제”를 주제로 

하여 많은 분들의 관심을 끌 것으로 생각합니다. 학회 기간 중에 진행되는 Tutorial session에서는 “

연구 논문 작성법”을 주제로 강의 하여, 논문을 작성하기 위하여 준비하는 학생들에게 유익한 시간

을 제공할 것입니다. 이 밖에 철강 분야 연구자들을 위한 제92회철강기술심포지엄 및 CO2 저감 제

철 심포지엄 등이 개최되며, 철강 외 여러 소재 분야의 심포지엄 등이 진행되오니 참가자분들의 많

은 관심과 참석을 부탁드립니다.

이번 추계학술대회는 금속 및 재료 발전에 기여하고 계시는 41개의 산업체 및 연구원에서 전시 부스 

업체로 참여해 주시었습니다. 추계학술대회를 통하여 금속 및 재료 발전을 위해 밤낮없이 수고하시

고, 연구에 매진하시는 산•학•연 등 모든 유관 분야에 종사하시는 회원 여러분 모두 학문적 발전

을 이루시고, 서로의 연구 성과들을 공유하는 뜻깊은 시간이 되길 기원합니다.

다시 한 번 추계학술대회에 참석해주신 여러분에게 감사의 말을 전하며 인사를 마치겠습니다.

2019년 9월 

대한금속·재료학회 회장 김  성  준



위원장 인사

회원 여러분, 안녕하십니까?

이번, 2019년도 대한금속•재료학회 추계학술대회는 한국섬유산업의 중심지 대구에서 개최됩니다. 

그동안 추계학술대회 조직위원회에서는 심포지엄 세션과 일반 세션의 내실화에 많은 노력을 기울였

습니다. 심포지엄 세션을 강화하기 위해 이번 추계에도 전문적으로 특화된 20여개의 심포지엄 세션

을 기획하여 개설하였으며, 새로운 학술 분야를 발굴하고 관련분야 연구를 선도하기 위해 뉴호라이

즌 심포지엄을 개설하였습니다.

우리 추계학술대회 조직위원회에서는 국제적 추세에 맞춰 조직위원회를 운영을 활성화 하여 행사 

전반을 보다 체계적으로 기획 및 운영하고 있습니다. 이번 추계학술대회 조직위원회에서는 학회의 

미래상에 부합되는 학술 프로그램의 내실화, 전문화의 기조를 이어가도록 다양한 노력을 기울였습

니다.

우리나라의 금속 및 재료분야 학술연구와 산업의 수준은 회원 여러분들께서 아시는 바와 같이 이미 

세계 정상급에 올라 있습니다. 이러한 성과를 얻기까지 우리 학회 춘/추계 학술대회가 가 큰 기여를 

해왔다고 자부하고 있습니다. 우리 학회는 그동안 매년 봄, 가을에 학술대회를 개최하여 금속 및 재

료분야의 산•학•연 전문가들이 새로운 연구성과를 공유하고 학술정보를 실시간 교류하는 활동을 

확대•발전시켜 왔습니다. 이러한 활발한 학술대회 활동이 밑바탕이 되어 우리 학회가 발간하는 3개

의 SCI(E)학술논문지 Impact Factor가 높은 수준을 유지하고 있습니다.

그간 우리 학회가 이룩한 발전과 성과는 모두 회원님들의 열정적이고 헌신적인 연구와 참여의 노력

들이 축적된 결과라고 생각합니다. 아무쪼록 이번 추계학술대회에도 회원 여러분의 적극적 참여를 

통해 성황리에 개최될 수 있도록 많은 협조를 부탁드립니다.

2019 추계학술대회 조직위원장 변 지 영, 이 승 훈
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행사 및 발표 진행 안내

❖ 대회 기간 : 2019년 10월23일 수요일 ~ 10월25일 금요일, 3일간

❖ 대회 장소 : 대구 EXCO, TEL: 053-601-5000

❖ 학술대회 등록비

- 23일(수)~24일(목) 중식 및 24일(목) 간친회 석식 만찬이 포함 됩니다.

구분
사전등록비 현장등록비

회원 회원+연회비 납부 비회원 회원 회원+연회비 납부 비회원

일반 140,000 200,000 210,000 160,000 220,000 230,000

학생 90,000 130,000 140,000 110,000 150,000 160,000

※ 사전등록 취소 및 환불은 10월 10일까지 가능합니다.

※ 만 65세 이상의 회원은 학술대회 등록비가 면제 되오니, 현장에서 등록하여 주시기 바랍니다.

※ 주차권은 제공되지 않습니다. 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

❖ 구두 발표자료 준비 

- 발표자료는 개인별로 이동용 저장 장치에 담아 오시기 바랍니다.(MS오피스 2010)

- 발표자료는 휴게시간을 이용하여 발표장 노트북에 미리 옮겨 두시기 바랍니다.

- 강연장에는 연사용 노트북이 준비되어 있으며, 개인노트북 연결 사용은 불가합니다.

- 발표자께서는 발표시간 20분 전까지 입장을 하셔야 합니다.

❖ 구두 발표 시간

- 일반발표 : 15분 발표, 10분 발표 후 5분간 질의응답으로 진행

- 초청강연 : 25분~30분(질의 및 응답 5분 포함) 

※심포지엄의 발표시간은 심포지엄 별로 발표시간이 다르게 배정됨.

-   포스터 발표 보드 부착 공간은 가로(폭) 100cm × 세로(높이) 120cm 크기로 준비하며, A4 기준으로 12장이 (가로 또는 세로로)부착 될 수 

있습니다. 

-   포스터 보드판 상단에 발표 번호가 마킹이 되어 있으므로 해당 포스터 번호에 포스터 부착물을 부착해주시기 바랍니다. 

부착도구는 행사장 내에 비치된 부착물품을 이용 해 주시기 바랍니다.

- 발표부착물은 첫 장에(또는 서두에) 발표제목, 발표자 성명, 발표자 재직처가 명시될 수 있도록 준비 바랍니다. 

- 포스터 질의 및 응답시간에는 본인 발표 포스터 앞에 정위치 하여야 합니다.

-   포스터 발표시간이 종료된 이후는 종료 후 10분 이내에 부착물을 탈착 하여야 하며 15분 이후 부착된 발표물은 학회 진행 요원에 의하여 

임의 탈착되어 임의 처리 됩니다.

- 포스터발표자 출석체크는 질의 및 응답시간에 게시된 부착물 여부로 출석을 체크합니다.

- 모든 포스터발표에 대해서 심사를 거친 후 우수포스터를 선정하여 시상을 하게 됩니다.  

- 학생구두발표에 대해서 심사를 거친 후 우수발표에 대하여 시상을 하게 됩니다.

 

- 좌장위원 : 좌장위원은 해당 발표장에 20분전에 입실 해 주시고 발표장 운영 요원에게 출석을 확인 해주시기 바랍니다.

- 포스터 심사위원 : 포스터 심사위원은 등록대 옆 포스터 운영 부스로 오셔서 출석 확인 후 심사용지를 수령 해주시기 바랍니다.

구두세션 안내

포스터세션 안내

학생구두발표 및 우수포스터 시상안내

좌장위원, 포스터 심사위원 출석확인
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추계학술행사 행사 일정

시간 행사 일정 비고

08:30-17:00 학술대회 행사등록 3층 등록대

09:00-12:00 구두세션 발표 각 발표장

12:30-13:30 점심시간 3층 그랜드볼룸B

13:30-18:00 구두세션 발표 각 발표장

15:00-18:00 튜토리얼 세션[별도 등록] 325 A/B호

18:30-20:30 학회상 수상자 및 역대회장 초청만찬 인터불고 호텔

10월 23일 수요일

시간 행사 일정 비고

08:30-17:00 학술대회 행사등록 3층 등록대

09:00-12:00 구두세션 발표 각 발표장

09:00-16:00 포스터세션 발표 I 3층 그랜드볼룸A

09:00-18:00 전시부스 홍보 진행 3층 그랜드볼룸A

11:00-12:00 포스터세션 질의 및 응답시간 3층 그랜드볼룸A

12:00-13:00 점심시간 3층 그랜드볼룸B

13:00-18:00 구두세션 발표 각 발표장

13:00-13:30 포스터세션 질의 및 응답시간 3층 그랜드볼룸A

17:00-17:30 경품 추첨 3층 그랜드볼룸A

18:00-18:15 총회 강연 3층 그랜드볼룸B

18:15-20:00 총회 / 학회상 시상식 / 간친회 3층 그랜드볼룸B

10월 24일 목요일

시간 행사 일정 비고

08:30-13:00 학술대회 행사등록 3층 등록대

09:00-13:00 구두세션 발표 각 발표장

09:00-13:00 포스터세션 발표 II 3층 그랜드볼룸A

09:00-12:00 전시부스 홍보 진행 3층 그랜드볼룸A

11:00-12:00 포스터세션 질의 및 응답시간 3층 그랜드볼룸A

12:30-13:00 경품 추첨 3층 그랜드볼룸A

10월 25일 금요일
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발표일정

구분

구두 발표

320A 320B 321A 321B 322 323 324A 324B 325A/B 325C 325D

08:30
~17:00

행사 등록

09:00
~12:00

상변태 집합조직 재료강도 CO2 저감
제철기술
심포지엄

철강Ⅰ 철강Ⅱ 철강Ⅲ 표면처리 고엔트로피
합금

적층제조 및
분말

타이타늄

12:00
~13:00

점심 식사(3층 그랜드볼룸B)

13:00
~15:00

차세대 
발전소재

및
초내열합금
심포지엄

에너지재료 재료강도 CO2 저감
제철기술
심포지엄

철강Ⅰ 철강Ⅱ 제3회 
고부가 

금속소재 
연구 및 교육 
심포지엄I

제3회
고부가

금속소재
연구 및 교육
심포지엄II

고엔트로피
합금

적층제조 및
분말

타이타늄

15:00
~15:15

Break

15:15
~18:00

차세대 
발전소재

및 
초내열합금
심포지엄

에너지재료 재료강도 CO2 저감
제철기술
심포지엄

철강Ⅰ 철강Ⅱ 제3회 
고부가 

금속소재 
연구 및 교육 
심포지엄I

제3회
고부가

금속소재
연구 및 교육
심포지엄II

[튜토리얼강좌]
(15:00

~18:00)
등록비 별도

적층제조 및
분말

타이타늄

※   튜토리얼 강좌는 학술대회 등록비 외에 별도의 등록비를 납부 하셔야 참석 가능 합니다.

(석식은 별도로 제공하지 않습니다.)

총 진행: 변지영, 이승훈 학술부회장 / 구두세션 진행: 성백석 학술이사

학생구두발표우수상 선정위원: 김동익, 이효종 위원

튜토리얼 진행위원: 김성웅 위원

10월 23일(수) 발표 일정
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발표일정

총 진행: 변지영, 이승훈 학술부회장 / 구두세션 진행: 양철웅 학술이사

학생구두발표우수상 선정위원: 김정한, 장호원 위원

포스터세션 진행위원: 임재원 학술이사 / 우수포스터상 선정위원: 최윤석, 홍재근 위원 

10월 24일(목) 발표 일정

구분

구두 발표

320A 320B 321A 321B 322 323 324 325A/B 325C 325D
전시장 

(그랜드볼룸A)

08:30
~17:00

행사 등록

09:00
~12:00

재료분석 중성자 및 
방사광 X-선 
이용 금속 

및 나노구조 
재료분석

국제심포지엄

마찰마모 생체재료 전통과학
내일을
만나다

타이타늄
알루미나이드

심포지엄

뉴호라이즌
심포지엄

철강기술
심포지엄

제3회
고부가

금속소재
연구 및 교육
심포지엄III

열전재료 포스터 발표

11:00
~12:00

포스터 발표 질의 및 응답 시간[발표자 정위치 및 우수포스터 심사시간]

12:00
~13:00

점심 식사(3층 그랜드볼룸B)

13:00
~15:00

제22회 피로 
및

파괴 심포지엄

중성자 및 
방사광 X-선 
이용 금속 

및 나노구조 
재료분석

국제심포지엄

여성세션 생체재료
심포지엄

전통과학
내일을
만나다

타이타늄
알루미나이드

심포지엄

뉴호라이즌
심포지엄

철강기술
심포지엄

나노에너지
소재 심포지엄

소재 및
부품 안전
신뢰성 

심포지엄

포스터 발표

15:00
~15:15

Break

15:15
~18:00

제22회 피로 
및

파괴 심포지엄

중성자 및 
방사광 X-선 
이용 금속 

및 나노구조 
재료분석

국제심포지엄

WISET 
여대학원생 

공학연구팀제 
결과발표대회

생체재료
심포지엄

전통과학
내일을
만나다

타이타늄
알루미나이드

심포지엄

뉴호라이즌
심포지엄

철강기술
심포지엄

나노에너지
소재 심포지엄

소재 및
부품 안전
신뢰성 

심포지엄

포스터 발표

18:00
~18:15

총회 강연(3층 그랜드볼룸B)

18:15
~20:00

총회 / 학회상 시상식 / 간친회 (3층 그랜드볼룸B)
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총 진행: 변지영, 이승훈 학술부회장 / 구두세션 진행: 안효준 학술이사

학생구두발표우수상 선정위원: 최인철, 강지현 위원

포스터세션 진행위원: 김유찬 위원 / 우수포스터상 선정위원: 어광준, 이관형 위원

10월 25일(금) 발표 일정

구두 발표

320A 320B 321A 321B 322 323 324 325A/B 325C 325D
전시장 

(그랜드볼룸A)

08:30
~13:00

행사 등록

09:00
~13:00

전산재료과학 복합재료 ※ 08:30 시작

나노소재
용접 및 접합 ※ 08:30 시작

알루미늄
※ 08:30 시작

비철금속
신개념
에너지

저장소재
및 소자

첨단가공기술
심포지엄

마그네슘 항공재료 포스터발표

11:00
~12:00

포스터 발표 질의 및 응답 시간[발표자 정위치 및 우수포스터 심사시간]
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발표일정

10월 24일 포스터 발표 (POSTER-I) 10월 25일 포스터 발표 (POSTER-II)

P1 철강

P2 에너지재료

P3 가공-표면처리

P4 상변태

P5 집합조직

P6 타이타늄

P7 마찰마모

P8 고엔트로피합금

P9 전통과학기술, 내일을 만나다

P10 제3회 고부가 금속소재 연구 및 교육 심포지엄

P11 재료강도

P12 적층제조 및 분말

P13 나노소재

P14 비철금속

P15 복합재료

P16 알루미늄

P17 전산재료과학

P18 융합재료과학

P19 마그네슘

P20 생체재료

P21 가공-열처리

P22 전자재료

P23 가공-소성가공

P24 재료분석

P25 가공-주조 및 응고

P26 열전재료

P27 신개념 에너지저장 소재 및 소자 심포지엄

P28 가공-용접 및 접합

P29 항공재료

포스터 발표 일정
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좌장 : 변지영 학술부회장

AW-1 Interfacial Reaction-Structure-Property Relationships in Screen-Printed Ag Contacts of Si Solar Cells

 Joo Youl Huh
 Korea University

A majority of the researches in materials science and engineering concern with the relationships among processing, 

structure and properties for the indented applications of materials. In this presentation, our last-10-years 

journey to understand such a relationship will be presented for the screen-printed Ag contacts of crystalline 

Si solar cells. Contact metallization is a key processing step in the fabrication of industrial crystalline Si (c-Si) 

solar cells. Currently, the front-side contacts to n+ emitter Si is commonly produced by screen-printing Ag 

paste followed by spike firing at ~800oC in air ambience. The quality of front-side Ag thick-film contacts to 

textured, thin n+-Si emitter critically affects the cell performance through its influence on the series and shunt 

resistances. Recent trend toward high-efficiency industrial c-Si solar cells with lightly doped, shallow emitters 

necessitates the formation of high-quality screen-printed contacts to high sheet resistance (>100 Ω/sq) emitters 

without damaging p-n junction. This in turn requires better understanding of the mechanism underlying the 

fire-through Ag contact formation during the firing process. In the presentation, we will discuss the state-of-

the-art understanding for the reactions involved in the fire-through Ag contact formation, together with relevant 

experimental results. Some Emphases will be given to the effect of the oxygen partial pressure in the firing 

ambience on the formation of Ag crystallite and hence on the contact resistance. Emphases will also be given to 

the electrochemical nature of the firing reactions to form Ag crystallites on the emitter Si surface, together with 

our recent results obtained from electrochemical analyses. Finally, we will outine how the knowledge on the firing 

reaction nature can be utilized in developing Ag paste and optimizing the firing process parameters.

총회 강연
3층 그랜드볼룸B, 10월 24일(목) 18:00-18:15
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시 간 내 용 발 표 자

10:00~ 10:10 개회사 현대제철 이계영 부사장 

Sessionⅰ 
친환경 자동차 기술 동향 

(좌장 : 현대제철 김성주 상무) 

10:00~ 10:40 친환경차 전략에 따른 사회 정책 방향  울산테크노파크 우항수 단장

10:40~ 11:30 수소사회 도래 및 수소전기차 개발 현황 현대자동차 박순찬 상무

11:30~ 12:00 친환경차 시대에 대비한 철강재 이용기술 개발 방향  포스코 주세돈 전무

12:00~13:30 [중식]

Sessionⅱ 
친환경 자동차용 구동계 소재 개발 현황 

(좌장 : 포스코 주세돈 전무) 

13:30~ 13:50 자동차용 구동모터 개요 및 전기강판의 성능 성균관대학교 정상용 교수 

13:50~ 14:10 모터용 자성분말 재료 및 부품 개발 현황 창성 이병윤 상무 

14:10~ 14:30 친환경차 구동모터용 무방향성 전기강판 개발 동향 포스코 김재성 전문

14:00~15:00 [Coffee Break] 

Sessionⅲ 
친환경 차체 구현 위한 요소 기술 개발 

(좌장 : 현대제철 정유동 상무) 

15:00~ 15:20 현대제철 H-solution EV 개발 및 경량화 솔루션 현대제철 이동열 책임 

15:20~ 15:40 친환경차 배터리 케이스용 부품 개발 성우하이텍 유경선 책임 

15:40~ 16:00 수소전기차 연료전지분리판용 STS소재 개발 현황 포스코 김종희 수석

16:00~ 16:20 핫스탬핑 강재 적용 기술 솔루션 개발 현대제철 윤승채 책임

제92회 철강기술 심포지엄
"친환경 자동차 소재 개발 전략"

Room 325(A/B), 10월 24일 10:00~16:30
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오전세션 좌장 : 포스코 이상호 전무

10:00 ~ 10:10 심포지엄 및 프로젝트 개요 발표 한국금속재료연구조합 김영주 박사

10:10 ~ 10:40 (초청) 철강산업 온실가스 정책 및 이슈 에너지경제연구원 유동헌 박사

COOLSTAR 프로젝트 성과 발표

10:40 ~ 11:05 고로기반 CO2저감형 하이브리드 제철기술 포스코 김완호 박사

11:05 ~ 11:30 배가스 활용 CO2 간접저감 기술 포항공과대학교 박성민 연구원

11:30 ~ 12:00 오전세션 질의응답

12:00 ~ 13:00  점심식사

오후세션 좌장 : 연세대학교 손일 교수

13:00 ~ 13:25 Coke Oven Gas로부터 수소회수 및 메탄 농축을 위한 흡착 공정 개발 에너지기술연구원 조동우 박사

13:25 ~ 13:50 Cokes Oven Gas로부터 수소생산 및 증폭을 위한 수증기 개질 공정 연구 KAIST 배중면 교수

13:50 ~ 14:15 대체철원 기반 제철공정 CO2저감 기술 현대제철 김동식 박사

14:15 ~ 14:40 제철 부생가스 활용 고탄소/고금속화율 DRI 제조 기술 부경대학교 김용하 교수

14:40 ~ 15:00 오후세션 질의응답

15:00 ~ 15:30 Coffee Break

15:30 ~ 16:15

패널토의   수소환원기술, 철강업계 CO2 저감을 위한 유일한 해답인가

* 좌장 : 한국경제신문 안현실 논설전문위원 

* 패널 :   산업통상자원부, 에너지기술평가원 송동훈 PD, 서울대학교 강윤영 교수, 포스코 이상호 전무, SAC 유병돈 연구소장,  

현대제철 최주태 상무, 한국철강협회 김영주 실장. 

 

CO2저감 제철기술(COOLSTAR*)  
심포지엄

Room 321B, 10월 23일 10:00~16:15
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진행: 임혜인 (숙명여자대학교)

15:30~15:35 개회 및 심사위원 소개

15:35~17:41 심화과정 7개팀 결과발표

시 간 연 구 주 제 책임연구자

15:35-15:53 상 제어를 이용한 고온 경도가 우수한 공정하이엔트로피 합금 개발
김민정

(세종대학교)

15:53-16:11 나트륨이차전지용 MoS2/rGO 복합체음극의 열처리 온도에 따른 삽입/전환 반응 조절 연구
김수지

(숙명여자대학교)

16:11-16:29 Cu-Ni-Si 합금의 가공 및 열처리에 따른 물성 확인 및 미세구조와의 상관성 연구
김황선

(서울대학교)

16:29-16:47 SnO2 Nanoparticles (NPs)의 아세틸렌 검지 특성
박민선

(연세대학교)

16:47-17:05 비납계 유무기할라이드 발광 다이오드 특성 개선
배사랑

(중앙대학교)

17:05-17:23 차량 주행 중 안전사고 방지를 위한 스마트 미러
손민희

(한양대학교)

17:23-17:41 효과적인 광전기화학적 물분해를 위한 환원된 그래핀 산화물과 질화탄소로 이루어진 이종접합 촉매개발
심예린

(전남대학교)

17:41~17:50 폐회 및 사진촬영

2019 WISET 공학연구팀제 심화과정 결과발표대회
"소재·금속분야"

Room 321A, 10월 24일(목) 15:30~17:50
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Oral SeSSiOn I 10월 23일

O
ral Session 23일

상변태
위원장 : 정우상 (한국과학기술연구원)

총무간사 : 박준식 (한밭대학교) 

Room 320A, 10월 23일 

좌장 : 정우상 (한국과학기술연구원) 

상변태1-1 | 10:00
347H 오스테나이트계 내열강에서 결정립 크기에 따른 입내 및 입계 석

출거동 차이 
홍창완1, 허윤욱1, 김성준1

1GIFT POSTECH.

상변태1-2 | 10:15
Preferred growth directions of dendrites in Hot-Dip Galvanized Zn 

Coatings: Observation and simulation 
김성균1, 허주열2, 황현석3

1군산대학교. 2고려대학교. 3포스코.

좌장 : 홍창완 (포항공과대학교철강학과) 

상변태2-1 | 10:30
저온 템퍼링 공정 기반 Mn Segregation을 이용한 고인성 9Cr강의 조

성 및 기계적 특성 회복 공정 개발
김민석1, 김상준1, 윤국노1, 박은수1

1서울대학교 재료공학부.

상변태2-2 | 10:45
Si/Al 멀티 코팅을 통한 Mo-3Si-1B 합금의 온도에 따른 산화 거동 비

교 
양원철1, 백경호2, 김영무3, 이성3, 이종원1, 박준식1

1한밭대학교 신소재공학과. 2충남대학교 신소재공학과. 3국방과학연구소.

상변태2-3 | 11:00
상분리 비정질 합금의 구조적 불균일성에 의한 기계적 거동 
안혜상1, 김소연2, 유근희1, 박은수1

1서울대학교재료공학부 상변화제어신소재연구실. 2매사추세츠 공과대학.

상변태2-4 | 11:15
Microstructural Evolution during Thermal Cycling in Additive 

Manufactured Stainless Steel 
Hobyung Chae1, E-Wen Huang2, Jayant Jain3, Wanchuck Woo4, Ke An5, 

Soo Yeol Lee1

1Chungnam National University. 2National Chiao Tung University. 
3Indian Institute of Technology. 4Korea Atomic Energy Research 

Institute. 5Oak Ridge National Laboratory.

제10회 차세대 발전소재 및 초내열합금 심포지엄
위원장 : 정우상 (한국과학기술연구원), 유영수 (재료연구소)

실무위원 : 심재혁 (한국과학기술연구원), 

서진유  (한국과학기술연구원), 윤대원 (재료연구소)

Room 320A, 10월 23일 

좌장 : 심재혁 (한국과학기술연구원)

차세대1-1 | 13:00 초청강연

단결정 초내열합금의 2차 반응층 성장 거동 
정중은1, 김인수1, 최백규1, 도정현1, 정인용1, 조창용1

1재료연구소(KIMS).

차세대1-2 | 13:20 초청강연

니켈기 초내열합금의 내환경성에 미치는 합금원소의 영향 
윤대원1, 유영수1, 정희원1, 서성문1, 정인용1

1재료연구소.

차세대1-3 | 13:40 초청강연

Microstructural study of precipitates in Alloy 709 using electron 

microscopy 
박동희1, James Stubbins2

1한국과학기술연구원. 2University of Illinois at Urbana and Champaign.

차세대1-4 | 14:00 초청강연

머신 러닝을 이용한 중수로 Zr 압력관 재료의 중성자 조사변형 예측 
이경근1, 안동현1, 김성수1, 임상엽1, 류이슬1

1한국원자력연구원.

차세대1-5 | 14:20 초청강연

미래 핵융합 발전을 위한 저방사 철강소재 개발 
이창훈1, 문준오1, 이태호1, 홍현욱2, 신찬선3, 장동찬4, 이명규5, 김형찬6

1재료연구소(KIMS). 2창원대. 3명지대. 4KAIST. 5서울대. 6국가핵융합연구소.

차세대1-6 | 14:40
핵융합로용 저방사화강에서 Ti 첨가에 따른 MX석출물과 고온 피로 특

성 고찰 
임소영1, 문준오2, 이창훈2, 홍현욱1

1창원대학교. 2재료연구소 철강재료연구실.

Break Time | 14:55

좌장 : 윤대원 (재료연구소)

차세대2-1 | 15:15  

Mo-3Si-1B 합금에 형성된 MoSi2-YSZ 열차폐 코팅층의 고온 산화 

및 손상 특성
백경호1, 강상운1, 박희진1

1충남대학교.
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차세대2-2 | 15:30 초청강연

발전 터빈 Fir-Tree 부 변형거동 예측을 위한 단결정 탄소성 모델링 및 

검증
최윤석1, 김한종2, 박성훈2, 전준영3, 윤태준3

1부산대학교 재료공학부. 2부산대학교 기계공학부. 3두산기술원.

차세대2-3 | 15:50 초청강연

9Cr-1Mo강재 용착금속 합금설계 및 생성된 탄화물이 고온 인장강도에 

미치는 영향 
문병록1, 강남현1, 이태호2, 정우상3, 박철규4

1부산대학교. 2재료연구소. 3한국과학기술연구원. 4고려용접봉.

차세대2-4 | 16:10 초청강연

1.25Cr-0.5Mo 내열강의 등온가속열화에 따른 미세조직 및 기계적 특

성 분석 
김명연1, 서진유1, 정우상1, 이영국2, 심재혁1

1한국과학기술연구원. 2연세대학교.

차세대2-5 | 16:30 초청강연

[100] Directional Alignment of Ni-based Single- Crystal 
Superalloys to Measure Orientation and Accurate Misfit between γ 
and γ’ Phases via High-Resolution X-ray Diffraction 
송승우1, 도정현2, 정인영1, 김창수1

1한국표준과학연구원. 2한국재료연구소.

차세대2-6 | 16:50  

다결정 니켈기 초내열합금 CM247LC의 고온 크리프 특성에 미치는 미

세조직의 영향
김인수1, 최백규1, 정중은1, 도정현1, 석우영1, 이유화1, 정인용1

1한국기계연구원 부설 재료연구소.

Break Time | 17:05

집합조직
위원장 : 정효태 (강릉원주대학교)

총무간사 : 이효종 (동아대학교) 

Room 320B, 10월 23일 

좌장 : 이효종 (동아대학교) 

집합1-1 | 09:00
EBSD를 이용한 대구경 내부식성 용접관의 미세조직 분석을 통한 미세

조직 불균일성 제어 
박현1, 이우진2, 천임정1, 홍성규1, 김상혁2, 이효종2

1리녹스(주). 2동아대학교 공과대학 금속공학과.

집합1-2 | 09:15
Method Using Image Quality Value Measured by EBSD to Quantify 
the Degree of Recrystallization in Zirconium Cladding for Nuclear 
Fuel 
정태식1, 김윤호1, 이승재1

1한전원자력연료.

집합1-3 | 09:30
Effect of Annealing Temperatures on Texture Evolution in High 

Entropy Alloy Deformed by Cold Rolling 

Lalit1, Jaiveer singh1, Min-Seong Kim1, Shi-Hoon Choi1
1순천대학교.

집합1-4 | 09:45
A Preliminary Study on Anisotropic Damage Parameter Using 

Crystal Plasticity 
Youngung Jeong1, Dirk Steglich2

1Changwon National University. 2Helmholtz-Zentrum Geesthacht.

집합1-5 | 10:00
Development of Cube-on-face Texture in Fe-Si Electrical Steel 
induced by Surface Nucleation During Heat Treatment
Yongkeun Ahn1, Yongkwon Jeong1, Taeyoung Kim1, Nongmoon Hwang1

1Seoul National University.

Break Time | 10:15

좌장 : 정영웅 (창원대학교) 

집합2-1 | 10:25
새로운 압연방법 등주속이형압연(equal speed asymmetric rolling, 

ESAR)
정효태1, 최시훈2, 권상철3, 김순태1, 김민성2, 김다빈1, 이성음2, 이철우3

1강릉원주대학교. 2(주)솔룸신소재. 3순천대학교.

집합2-2 | 10:40
압연공정에 따른 Al-1wt% Mg의 변형/재결정 집합조직 발달 메커니즘 

규명 
최시훈1, 김민성1, 이성음1, 김정균1, 권상철2, 김순태2, 이성3, 정효태2, 이지현4, 김

환욱4

1국립 순천대학교. 2국립 강릉원주대학교. 3국방과학연구소. 4한국기초과학지

원연구원.

집합2-3 | 10:55
MADF 공정에서 면단조 및 복귀단조 후 관찰되는 AA1100의 변형띠 형

성 기구에 관한 연구 
김민성1, 권상철2, 김순태2, 김환욱3, 이성4, 정효태2, 최시훈1

1순천대학교. 2강릉원주대학교. 3한국기초과학지원연구원. 4국방과학연구소.

집합2-4 | 11:10
ISO EBSD 분석 표준 제정 활동 소개 (EBSD를 이용한 오스테나이트

계 스테인리스강 기계적 손상 평가를 위한 어긋남각 분석) 
강주희1

1재료연구소.

집합2-5 | 11:25
반복 굽힘 변형 시 연성 동박 적층판(FCCL)의 변형 및 파괴거동에 미치

는 미시집합조직의 영향 연구 
박기성1, 최시훈1

1국립 순천대학교 대학원 인쇄전자공학과.

Break Time | 11:40
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에너지재료
위원장 : 신병하 (한국과학기술원)

부위원장 : 박찬진 (전남대학교)

총무간사 : 오지훈 (한국과학기술원)

Room 320B, 10월 23일 

좌장 : 오지훈 (한국과학기술원) 

에너지1-1 | 13:00
P2-Na2/3MnO2 by Co Incorporation: As a Cathode Material of High 

Capacity and Long Cycle Life for Sodium-Ion Batteries
명승택1, Aishuak Konarov1

1세종대학교.

에너지1-2 | 13:15
Diffusion along dislocations mitigates self-limiting Na diffusion in 

crystalline Sn 
변영운1, 안재평2, 이재철1

1고려대학교. 2한국과학기술연구원.

에너지1-3 | 13:30
Effect of Li Concentration-dependent Material Properties on 

Diffusion Induced Stresses of a Sn Anode 
남현균1, 홍충수1, Nadeem Qaiser2, 한승민1

1한국과학기술원 신소재공학과. 2한국과학기술원 EEWS대학원.

에너지1-4 | 13:45
상온형 소듐/황 전지용 황-폴리아크릴로니트릴 나노선 전극의 제조 및 

전기화학적 특성평가 
성민준1, 김희훈1, 조권구1, 안주현1, 김기원1, 남태현1, 안효준1

1경상대학교 나노신소재융합공학과.

에너지1-5 | 14:00
Controllable Charge Capacity Using a Black Additive for High-

Energy-Density Sodium-Ion Batteries
조창흠1, 명승택1

1세종대학교.

에너지1-6 | 14:15
Hollandite-type VO1.75(OH)0.5: Effective Sodium Storage for High-

Performance Sodium Ion Batteries 
JaeHyeon Jo1, Seung-Taek Myung1

1Sejong University.

에너지1-7 | 14:30
Development of Super Na Ion Conducting Ceramic and its 
Application on Seawater Battery 
Wooseok Go1, Youngsik Kim1

1Ulsan National Institute of Science and Technology.

Break Time | 14:45

좌장 : 오지훈 (한국과학기술원)

에너지2-1 | 14:55
탄소나노튜브 (CNT) 도전재 기반 고에너지 밀도 리튬이차전지 개발 
유정근1, 이강은1

1한국기계연구원부설 재료연구소.

에너지2-2 | 15:10
Development of Novel Cathode Materials with Superior Energy 
Densities Using First-Principles Calculation and Structural Analyses
김종순1

1세종대학교.

에너지2-3 | 15:25
Microstructures and Magnetic Properties of High Density 
Sm(Fe0.8Co0.2)11Ti Bulk Magnetic Materials 
Jihoon Park1, Hui-Dong Qian1, Jung Tae Lim1, Jong-Woo Kim1, Chul-Jin 

Choi1
1Korea Institute of Materials Science.

에너지2-4 | 15:40
Nanoporous Sn/SnOx as a Fracture Resistant Anode for Lithium 

Ion Batteries 
한승우1, Wok Sik Kim1, Seung Min Han1

1Korea Advanced Institute of Science and Technology(KAIST).

에너지2-5 | 15:55
A Composite Solid Electrolyte of Poly(Propylene Carbonate) and 

Li1.5Al0.5Ge1.5(PO4)3 for All-Solid-State Li-ion Batteries
성봉준1, Pravin N. Didwal1, 박찬진*1

1전남대학교.

에너지2-6 | 16:10
Porous N-doped carbon and Sb composites for high performance 

K-ion batteries 
기형서1, Rakesh Verma1, 박찬진*1

1전남대학교.

에너지2-7 | 16:25
Enhancing the coercivity and thermal stability of Nd-Fe-B sintered 

magnets by grain boundary diffusion process 
Sumin Kim1, Hyun-Sook Lee1, Donghwan Kim2, Jong Wook Roh3, 

Wooyoung Lee1

1Yonsei University. 2Star Group. 3Kyungpook National University.

Break Time | 16:40

좌장 : 오지훈 (한국과학기술원)

에너지3-1 | 16:50
Highly Efficient Transparent Conducting Electrode with Suppressing 

Pinhole Formation in Electron Transport Layer for Flexible 

Perovskite Solar Cells 
정은욱1, 이건환1, 나종주1, 윤정흠1

1한국기계연구원 부설 재료연구소.

에너지3-2 | 17:05
Organic-Inorganic Hybrid Piezoelectric Materials for Energy 
Harvesting Applications 
현동열1, 함성수1, 권유정1, 박귀일1

1경북대학교.

에너지3-3 | 17:20
Edge Oxidized Grapehe (EOG) 첨가가 N형 열전 후막 필름 툭성에 

미치는 영향
이기승1, 엄영성1, 김병기2, 김경태1

1재료연구소 3D프린팅소재연구센터. 2울산대학교 공과대학.
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에너지3-4 | 17:35
C60로 표면처리 된 TiO2 촉매의 자발적인 물 분해를 이용한 수산화 라디

칼 생성 연구 
손소담1, 김요한1, 정성철2, 강정수1, 한희준1, 김광수3, 박기복2, 신형준1

1UNIST 신소재공학부. 2UNIST 물리학과. 3UNIST 화학과.

에너지3-5 | 17:50
셀룰로오스 나노구조체를 이용한 다공성 티타니아의 광전지 전극소재 

연구 
윤용희1, 김소영1, 정철환1, 이선영2, 권재경2, 이원희1

1세종대학교 나노신소재공학과. 2국립산림과학원 목재화학연구과.

에너지3-6 | 18:05
Tailorable Bifunctional Electrochemical Biomass Reforming and 

H2 Production with Architecture-Property Relations of Bimetallic 
Multilayer Electrodes 
Minju Park1, Minsu Gu2, Byeong-Su Kim*2

1UNIST (울산과학기술원). 2연세대학교.

재료강도
위원장 : 장재일 (한양대학교)

총무간사 : 김주영 (UNIST)

Room 321A, 10월 23일 

좌장 : 강승균 (서울대학교) 

재료강도1-1 | 09:20
Study on the Twin Boundary SLiding Occurring in Nanocrystalline 

fcc Metal
김성훈1, 박준형1, 김홍규2, 안재평2, 이재철1

1고려대학교 신소재공학부. 2한국과학기술연구원 특성분석센터.

재료강도1-2 | 09:40
Galvanic Corrosion Behavior of an Electrically Assisted Pressure 

Joint of Stainless Steel and Inconel Alloys: An Experimental and 

Modeling Study 
Sam Anaman1, Solomon Ansah1, Sung-Tae Hong2, Jong-Sook Lee3, 

Hoon-Hwe Cho1

1Hanbat National University. 2University of Ulsan. 3Chonnam National 
University.

재료강도1-3 | 10:00
Deformation Twinning in Au30Ag70 Alloy Nanowire under Tensile 

Strain
김원식1, 황병일2, 한승민1

1한국과학기술원 신소재공학과. 2중앙대학교 융합공학부.

재료강도1-4 | 10:20 Canceled
반복중첩접합압연을 이용한 초고강도 벌크 금속-그래핀 멀티레이어 제

작 
김대호1, 한승민1

1한국과학기술원 신소재공학과.

재료강도1-5 | 10:40
나노포러스 금의 인장 및 압축에 따른 기계적물성과 리가먼트 크기 효

과에 관한 분석
전한솔1, 김주영1

1UNIST 신소재공학부.

재료강도1-6 | 11:00
스트레처블 전자소자의 배선재료로 응용 가능한 구리-비결정성금속 다

층구조의 제조 및 기계적 거동 분석 
황경석1, 박선영1, 김주영1

1UNIST 신소재공학부.

재료강도1-7 | 11:20
원자층 증착법으로 증착한 비정질 알루미나 박막의 저온 합성 및 기계

적 물성 분석 
우정현1, 김시훈1, 안승민1, 박선영1, 김주영1

1UNIST 신소재공학부.

Break Time | 11:40

좌장 : 이정구 (울산대학교) 

재료강도2-1 | 13:00
직수냉각 핫스탬핑된 보론강의 템퍼링 조건에 따른 미세조직 및 기계적

특성 
박현태1, 권의표1, 임익태2, 박현경3

1한국생산기술연구원 전북지역본부. 2전북대학교 기계설계공학과. 3(주)동해금

속 기술연구소.

재료강도2-2 | 13:20
마르텐사이트가 포함된 소부경화강의 항복 및 시효 거동 
이승완1, 이상인1, 홍태운1, 한상호2, 박경태3, 황병철1

1서울과학기술대학교. 2포스코 기술연구소. 3한밭대학교.

재료강도2-3 | 13:40
오스테나이트 결정립 크기 변화가 SA508 Gr.1A 저합금강의 미세조직 

형성 및 파괴저항성에 미치는 영향 
현세미1, 홍석민2, 김민철2, 이요섭3, 홍순익1

1충남대학교. 2한국원자력연구원. 3한국수력원자력.

재료강도2-4 | 14:00
TRIP 변형거동을 가지는 Fe-Mn-Al-C 경량 철강에서 저온 열처리를 

통한 기계적 물성 향상 및 B 첨가의 영향 
김대웅1, 유지성1, 곽재현2, 손석수3, 이성학1

1포항공과대학교 신소재공학과. 2POSCO. 3고려대학교 신소재공학부.

재료강도2-5 | 14:20
Small punch 시험 곡선의 비탄성 변형 에너지 및 변위 함수를 활용한 

Mn-Mo-Ni 계 저합금강의 Charpy 충격천이온도 평가 
이태경1, 홍석민2, 김종민2, 김민철2, 장재일1

1한양대학교 신소재공학과. 2한국원자력연구원.

재료강도2-6 | 14:40
나노압입시험을 이용한 적층제조 스테인리스 강의 수소 영향 연구 
박정민1, 양광휘1, 이동현2, 고윤석3, 김동익4, 서진유4, 한흥남3, 장재일1

1한양대학교. 2막스 플랑크 연구소. 3서울대학교. 4한국과학기술연구소.
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aW-5 | 15:00 서정상 수상기념강연

핵융합로용 저방사화 구조재 ARAA 개발 현황과 크립저항성 향상을 위

한 공정기술 개발
천영범1

1한국원자력연구원

Break Time | 15:25

좌장 : 김영천 (안동대학교) 

재료강도3-1 | 15:40
봉지재료용 SiO2 박막의 이축 탄성변형 거동
김나향1, 김한글1, 김시훈1, 김주영1

1UNIST 신소재공학부.

재료강도3-2 | 16:00
물결구조의 적용을 통한 고신축 봉지재료의 기계적 특성평가
김한글1, 김나향1, 김주영1

1UNIST 신소재공학부.

재료강도3-3 | 16:20
강소성 가공 후 열처리에 따른 고망간강의 기계적 특성 변화 
김정기1, 설재복2, 김형섭3

1경상대학교. 2나노융합기술원. 3포항공과대학교.

재료강도3-5 | 16:40
Cyclic softening Behavior and Damage Accumulation of Reduced 

Activated Ferritic-Martensitic Steel Under Different Fatigue Modes 
Ahiale Kwame Godwin1, Yong-Jun Oh1, Young-Bum Chun2, Yi-Hyun 

Park3, Seung-yon Cho3

1Advanced Material Science and Engineering Div. Hanbat National 
University Korea. 2Korea Atomic Energy Research Institute KAERI. 
3National Fusion Research Institute NFRI.

재료강도3-6 | 17:00
Mo+V 첨가효과가 SA508 Gr.1A 저합금강의 기계적 특성에 미치는 영

향 
홍석민1, 현세미2, 김종민3, 김만원1, 김민철4

1한국원자력연구원. 2충남대학교. 3원자력연구원. 4한국수력원자력.

재료강도3-7 | 17:20
Electron-Beam Assisted Amorphization of Alpha-Quartz Pillar 
During in-situ Uniaxial Compression Test 
Sung-gyu Kang1, Hwangsun Kim1, Woo Jin Cho1, In-Suk Choi1, Heung 

Nam Han1

1Seoul National University.

C02 저감 제철기술 심포지엄
위원장 : 김영주 (한국지질자원연구원)

실무위원 : 이상호 (포스코 기술연구원), 유병돈 (인하대하교),

 최주태 (현대제철), 민동준 (연세대학교)

Room 321B, 10월 23일 

좌장 : 이상호 (포스코)

 

저감1-1 | 10:10 초청강연

철강산업 온실가스 정책 및 이슈 
김영주1

1한국금속재료연구조합

저감1-2 | 10:40
고로 기반 CO2 저감형 Hybrid 제철기술 개발 
김완호1, 신명균1, 이운재1, 이영석1, 고창국1, 이상호1

1(주)포스코 기술연구원.

저감1-3 | 11:05
배가스 활용 CO2 간접저감 기술 
박성민1

1포항공과대학교 화학공학과.

좌장 : 손일 (연세대학교)

저감2-1 | 13:00
Coke Oven Gas로부터 수소 회수 및 메탄 농축을 위한 흡착 공정 개발 
조동우1, 박종호1, 장현성1, 이찬현1

1한국에너지기술연구원.

저감2-2 | 13:25
Cokes Oven Gas로부터 수소 생산 및 증폭을 위한 수증기 개질 공정 

연구
배중면1, 전형준1

1한국과학기술원.

저감2-3 | 13:50
대체 철원 기반 제철공정 CO2 저감 기술 개발
김동식1, 조종오1, 최주태1

1현대제철(주).

저감2-4 | 14:15
제철 부생가스를 이용한 고탄소/고금속화율 DRI 제조 
김용하1

1부경대학교.

철강I
위원장 : 최주 (포스코)

총무간사 : 최종교 (포스코)

실무위원 : 박주현 (한양대학교), 황병철 (서울과학기술대학교)

Room 322, 10월 23일 

좌장 : 강영조 (동아대학교)

철강1-1 | 08:45
Perovskite Formation Mechanism in Hematite-Ilmenite ore Sinter 
Blend in Argon Atmosphere by in-situ X-ray Diffraction
Edson K. Chiwandika1, 정성모1

1포항공대 철강대학원.

철강1-2 | 09:00
자철광의 직접 환원 거동에 미치는 입도와 탄재의 영향
송성림1, 강영조1

1동아대학교 금속공학과.
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철강1-3 | 09:15
Effect of Basic Oxygen Furnace (BOF) Slag on NOx Reduction in 

Iron Ore Sintering Process
Leonardo T. da Rocha1, 정성모1

1포항공대철강대학원.

철강1-4 | 09:30
전기로 내에서 화학 에너지 증대를 위한 Fe 스크랩 내 Coke와 

Al-dross의 질량 배합비에 따른 용해 속도 측정
김규완1, 김선중2

1조선대학교 첨단소재공학과. 2조선대학교 재료공학과.

철강1-5 | 09:45
산업부산물 첨가에 따른 전기로 슬래그의 탈린효율 변화에 관한 연구 
오민교1, 박주현1

1한양대학교.

철강1-6 | 10:00
전로 조업에서 O2 가스 취입에 따른 2차연소 거동 해석
이지아1, 하창수2, 한정환1

1인하대학교 신소재공학과. 2포스코 기술연구원.

철강1-7 | 10:15
Wetting and Spreading Kinetics Between Liquid CaO-SiO2 Slags 
and A Solid SiO2 
유채연1, 정용석1

1한국산업기술대학교 신소재공학과.

좌장 : 강윤배 (포항공과대학교)

철강2-1 | 10:30
무코크스 철광석 괴성화 방법에 대한 연구 
김강민1, 한정환1

1인하대학교 신소재공학과.

철강2-2 | 10:45
2차정련에서 형석 저감을 위한 산업부산물 활용에 관한 연구 
정태수1, 강진규1, 김태성1, 박주현1

1한양대학교.

철강2-3 | 11:00
Li2O의 Cuspidine 결정생성속도 제어 효과에 대한 비 등온 분석 
여태민1, 조중욱1

1포항공대철강대학원.

철강2-4 | 11:15
오스테나이트 계 Fe 중 AlN 석출거동에 미치는 Si의 영향
장준익1, 강영조1

1동아대학교 금속공학과.

철강2-5 | 11:30
연속주조 몰드의 공기기둥 형성에 관한 수치해석 연구
이종희1, 박일석1, 한상우2, 조현진2

1경북대학교 기계공학부. 2포스코 기술연구원.

철강2-6 | 11:45
Study of Uneven Solidification for Peritectic Carbon Steels and its 
Prediction 
권상흠1, 백구슬1, 원영목2, 허윤욱1, 이재상1, 임창희1

1포항공대철강대학원. 2포스코 기술연구원.

철강2-7 | 12:00
Effect of Cooling Rate on Delta-Ferrite Behavior of the 304 

Stainless Steel During Solidification and Solid State Cooling 

Fazlollah Sadeghi1, Kwon SangHum1, Heo YoonUk1, Lee JaeSang1, Kim 

JongWan2, Yim ChangHee1

1포항공과대학교 철강대학원. 2포스코 기술연구원.

좌장 : 한상우(포스코 기술연구원)

철강3-1 | 13:00
소결광 품질 확보를 위한 적정 유효 열량에 관한 연구 
박태준1, 김병철1

1현대제철.

철강3-2 | 13:15
전로 공정 랜스를 통한 초음속 산소 가스의 거동 
권재홍1, 한정환1

1인하대학교 신소재공학과.

철강3-3 | 13:30
Electrochemical mechanism of oxidation desulfurization in the 

CaO-SiO2-Al2O3 system 
이상훈1, 민동준1

1연세대학교신소재공학과.

철강3-4 | 13:45
C 함량이 다른 용강과 MgO-C 내화재의 반응 특성 
이주훈1, 정용석1

1한국산업기술대학교.

철강3-5 | 14:00
Effect of physicochemical properties of slags on the cleanliness of 
steel melts during refining and casting process 
TAESUNG KIM1, JOO HYUN PARK1

1Hanyang University.

철강3-6 | 14:15
Development of a New Technique for Simultaneous Determination 

of Soluble Oxygen and Insoluble Oxygen in Al-killed Steel Using 

the Inert Gas Fusion Infrared Absorption Method 

Hae-Mi Hong1, Youn-Bae Kang1

1Graduate Institute of Ferrous Technology. POSTECH.

철강3-7 | 14:30
박슬라브 연주기에서의 몰드 오실레이터의 조업 영향도 분석
신민철1

1(주)POSCO.

철강3-8 | 14:45
Remelting 인장 시험법을 활용한 V-Mo 첨가에 따른 고 Mn강의 고온 

연성 거동 
정지연1, 권상흠1, 허윤욱1, 이재상1, 이운해2, 강명훈2, 최종교2, 김동규3, 임창희1

1포항공과대학교철강대학원. 2포스코 기술연구원. 3동아대학교.

Break Time | 15:00
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좌장 : 손일 (연세대학교) 

aW-6 | 15:15 철재상 수상기념강연

고Mn강 대량생산을 위한 신제강 프로세스 개발
강수창1, 한웅희1, 송민호1, 안종태1

1포스코 기술연구원

철강4-1 | 15:40
Inclusion Behavior in Ultra Low Carbon Steel with Various Titanium 

Sources 
Yong-Min Cho1, Jung-Ho Park2, Youn-Bae Kang1

1POSTECH GIFT. 2POSCO.

철강4-2 | 15:55
용강 중 비금속 개재물의 개질 거동에 미치는 2차정련 슬래그의 물리화

학적 특성의 영향 
강진규1, 정태수1, 김태성1, 박주현1

1한양대학교.

철강4-3 | 16:10
연속주조 슬라브 표면의 응고불균일에 의한 몰드 탕면 헌팅 
문상운1

1POSCO기술연구원.

철강4-4 | 16:25
Investigation about Molten Steel Flow in a Continuous Casting 

Mold according to the Variety of the Magnetic Field Conditions 
sangwoo Han1, hyunjin Cho2, il Sohn3

1Steelmaking Research group. 2Technical Research Lab. 3POSCO.

Break Time | 16:40

철강II
위원장 : 최주 (포스코)

총무간사 : 최종교 (포스코)

실무위원 : 박주현 (한양대학교), 황병철 (서울과학기술대학교)

Room 323, 10월 23일 09:00 - 11:00

좌장 : 허윤욱 (포항공과대학교)

철강5-1 | 09:00
Improvement of mechanical properties of Q＆P processed medium 

Mn steel by introducing bainitic microstructure 
김지훈1, 권민혁1, Awang Arjana1, 이세웅2, 이규영2, 서동우1

1포항공과대학 철강대학원. 2포스코 기술연구원.

철강5-2 | 09:15
핫스탬핑과 페인트 공정을 활용한 6Mn강의 상온 quenching and 

partitioning  
김우준1, 권민혁1, 김성준1

1포항공과대학교 철강대학원.

철강5-3 | 09:30
10Mn 상온 Q＆P 강의 열처리 온도에 따른 미세구조와 기계적 물성 변

화 
김동휘1, 강지현2, 류주현3, 김성준1

1포항공과대학교 철강대학원. 2영남대학교 신소재공학부. 3포스코 기술연구원.

철강5-4 | 09:45
Effect of Grain Boundary Characters on Low Cycle Fatigue 

Behavior of Hydrogen Charged High-Mn TWIP Steels 
Gyeonghyeon Jang1, Chong Soo Lee2

1GIFT. 2POSTECH.

철강5-5 | 10:00
NACT 공정으로 제조된 압력용기 강재의 미세조직과 기계적 성질에 미

치는 템퍼링 온도의 영향
이현욱1, 이훈1, 강의구2, 권용재1, 이정구1, 신상용1

1울산대학교 공대 첨단소재공학부. 2현대제철 R&D Center.

철강5-6 | 10:15
페라이트-오스테나이트 이상역 압연이 라인파이프강 내 간헐파괴 발생

에 미치는 영향 
조영환1, 이재은1, 주웅용1, 강주석2, 한흥남1

1서울대학교. 2포스코.

좌장 : 김한수 (고려대학교) 

철강6-1 | 10:30
Direct Quenching (DQ) 공정으로 제조된 High Hardness Armor 
(HHA) 강의 미세조직, 인장, 충격 및 피로 특성 
백민석1, 박태현1, 함진희2, 박태원2, 이기안*1

1인하대학교 신소재공학과. 2국방과학연구소.

철강6-2 | 10:45
Effect of Electric Current Density on Recrystallization Kinetics in 

Low Carbon Steel
Ju-Won Park1, Hye-Jin Jeong1, Sung-Woo Jin1, Kyeongjae Jeong1, 

Moon-Jo Kim2, Sung-Tae Hong3, Heung Nam Han1

1Seoul National University. 2Korea Institute of Industrial Technology. 
3University of Ulsan.

철강6-3 | 11:00
오스테나이트계 스테인리스강에서의 M23C6 석출에 따른 오스테나이트 

열적 안정도 변화
권호준1, 전종진2, 김성준1

1포항공과대학교 철강대학원. 2포스코 기술연구소.

철강6-4 | 11:15
FeMnAlC 경량철강 주조재의 Ni 첨가에 의한 κ-carbide 석출 거동 및 

기계적 특성에 대한 원자단위적 고찰
김치원1, 이재현1, 문준오2, 장재훈2, 박성준2, 이봉호3, 홍현욱*1

1창원대학교 신소재공학부. 2재료연구소 철강재료연구실. 3대구경북과학기술

원.

철강6-5 | 11:30
Microstructure Characterization of Adiabatic Shear Band Formed 

During High Strain Rate Deformation of Armor Steel 
조민철1, 김세림1, 김대웅1, 박형근1, 홍성석2, 김홍규2, 손석수3, 김형섭1, 이성학1

1POSTECH. 2ADD. 3고려대학교.

철강6-6 | 11:45
Effect of Cutting Methods on Cut-Edge Magnetic Domain 

Structures of 3% Silicon Steel 
최현서1, 구양모1, 홍재완2, 박준수2

1포항공과대학교. 2POSCO.

좌장 : 고성웅 (포스코 기술연구원)
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aW-2 | 13:00 석천학술상 수상기념강연

Microstructure control for advanced high strength steels: 

Importance of retained austenite characteristics
서동우1

1포항공과대학교 철강대학원

철강7-1 | 13:25
합금화용융아연도금강판의 표면 특성에 미치는 강재 표면 미세조직의 

영향
유하영1, 강춘구1, 이경호1, 한성경1

1현대제철 기술연구소.

철강7-2 | 13:40
Effect of (Al,Cr) Addition on Corrosion Behaviour of High Mn Steels 
in Aqueous Environment 
한도경1, 서동우2

1포스코 기술연구원. 2포항공과대학교 철강대학원.

철강7-3 | 13:55
열중성자 차폐용 Borated 스테인리스강의 NaCl 및 boric acid 용액에

서의 부식거동 연구 
하헌영1, 김성대1, 장재훈1, 이태호1, 이창훈1, 문준오1

1재료연구소.

철강7-4 | 14:10
PVD 공정을 활용한 Zn계 고내식 박막의 합성 및 도금강의 내식/밀착 

특성에 관한 연구
김회근1, 이승환1, 이상율1

1한국항공대학교.

철강7-5 | 14:25
The Effect of SLab Soundness and Forming Condition on the HIC 

Behaviors of Extra Thin and Thick Normalized Steels
김대우1, 차우열1, 고성웅1

1㈜포스코 기술연구원.

철강7-6 | 14:40
Effects of Molybdenum on HIC Susceptibility in Normalized 

Pressure Vessel Steels for Sour Service Applications 
박기정1, 조대현1, 박민호1, 양철웅2

1현대제철. 2성균관대학교.

철강7-7 | 14:55
고강도 핫 스탬핑 강의 수소취성에 미치는 Nb, Mo 첨가 영향
조민철1, 유지성1, 김성우2, 오진근2, Jian Bian3, 강기봉4, 이성학1

1포항공과대학교. 2POSCO. 3Niobium Tech Asia. 4H2 Corporation.

철강7-8 | 15:10
in-situ SP시험 성능지표에 기반한 수소에너지 강재의 수소취화 적합성 

평가
신형섭1, 닉 안토니1, 백운봉2

1안동대학교. 2한국표준과학연구원.

Breal Time | 15:25

좌장 : 서동우 (포항공대 철강대학원) 

철강8-1 | 15:35
열연 마르텐사이트강의 기계적 특성에 미치는 템퍼링의 영향 
방찬우1, 김성일1, 한상호1

1㈜포스코.

철강8-2 | 15:50
용기용 냉연강판의 특성에 미치는 제조공정의 영향 
김재익1, 김재형1

1㈜포스코 기술연구원.

철강8-3 | 16:05
Carbon and Microalloy Additions for Higher Mechanical Properties 
on Hot-Stamped Martensitic Steel 
유병길1, 김제우수1, 도형협1, 한성경1, 김성주1

1현대제철 기술연구소.

철강8-4 | 16:20
이상역 열처리 조건에 따른 중망간 강재의 인장 중 항복거동 변화
강신곤1, John G. Speer2, David K. Matlock2, Emmanuel De Moor2

1동아대학교. 2Colorado School of Mines.

철강8-5 | 16:35
In-situ TEM Study of Plastic Deformation in a Precipiation 

Hardened High-Mn Lightweight Steel
Sung-Dae Kim1, Jun Young Park1, Seong-Jun Park1, Tae-Ho Lee1

1Korea Institute of Materials Science.

철강8-6 | 16:50
Effects of Plastic Strain, Arc Welding and Tempering on Fatigue 

Property of Automotive Hot Rolled Steels
hyuksun kwon1, Frédéric Barlat2
1POSCO. 2Pohang University of Science and Technology.

철강8-7 | 17:05
Microstructural Influence on Low-Cycle Fatigue Resistance of 
Coiled Tubing Steel 
Kyungmin Noh1, Wooyeol Kim2, Chong Soo Lee2

1POSCO / Technical Research Laboratories. 2POSTECH / Graduate 

Institute of Ferrous Technology.

철강8-8 | 17:20
머신러닝기반 극초고강도 이차경화형 마르텐사이트강의 합금설계에 대

한 연구 
권순우1, 원윤정1, 권훈1, 조기섭1, 송영범2, 김용진2

1국민대학교 신소재공학부. 2국방과학연구소.

철강8-9 | 17:35
흑연화를 활용한 신개념 쾌삭강 개발 
문동준1, 임남석1, 박인규1

1포스코 기술연구원. 

BreakTime | 17:50

철강III
위원장 : 최주 (포스코)

총무간사 : 최종교 (포스코)

실무위원 : 박주현 (한양대학교), 황병철 (서울과학기술대학교)

Room 324A, 10월 23일 

좌장 : 강신곤 (동아대학교) 
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철강9-1 | 09:00
Fe-15Cr-15Mn-4Ni 기반 오스테나이트계 스테인리스강에서 탄소와 

질소가 수소취성에 미치는 영향
김경식1, 강지현2, 김성준1

1포항공과대학교 철강대학원. 2영남대학교.

철강9-2 | 09:15
2상 스테인리스강의 공식부식 저항성에 미치는 N과 C 복합첨가의 영향 
윤한메1, 하헌영2, 김성대2, 이태호2, 장재훈2, 문준오2, 강남현1

1부산대학교. 2재료연구소.

철강9-3 | 09:30
오스테나이트계 18Cr-10Ni-2Cu 스테인리스강의 수소취성에 대한 집

합조직의 영향 
조형준1, 노한섭2, 김성준1

1포항공과대학교철강대학원. 2포스코.

철강9-4 | 09:45
1500-grade HPF 강에서 탈탄층 및 도금층이 벤딩 특성에 미치는 영

향 분석
김세림1, 조민철1, 김성우2, 이성학1

1포항공과대학교. 2POSCO.

철강9-5 | 10:00
초고강도 HPF강 도금재의 수소취성 기구와 파괴 특성 
조경래1, 김성우2, 김성준1

1포항공대철강대학원. 2포스코광양강재연구그룹.

철강9-6 | 10:15
Zn 중간층의 미세구조 제어에 따른 Zn-Mg/Zn 이중층 박막의 밀착력 

특성에 관한 연구 
이승환1, 이기택1, 김회근1, 이상율1

1한국항공대학교.

철강9-7 | 10:30
Al이 포함된 고망간강의 내부산화거동에 미치는 Zr의 첨가 효과 
이동원1, 허윤욱1, 이재상1, 이운해2, 강명훈2, 최종교2, 임창희1

1포항공과대학교 철강대학원. 2포스코 기술연구원.

Breal Time | 10:45

제3회 고부가 금속소재 연구 및 교육 심포지엄I
위원장 : 이준호 (고려대학교)

실무위원 : 이명규 (서울대학교), 손일 (연세대학교), 

박주현 (한양대학교), 한준현 (충남대학교), 이동근 (순천대학교)

Room 324A, 10월 23일 

좌장 : 서인국 (고려대학교) 

고부가1-1 | 13:00 초청강연

중망간 경량철강의 지연파괴 특성
손석수1

1고려대학교.

고부가1-2 | 13:30 초청강연

자동차용 판재성형 공정 해석을 위한 고차원 재료모델 개발 
이명규1

1서울대학교.

고부가1-3 | 14:00 초청강연

펄라이트강에서 층상간격이 수소 취성에 미치는 영향
유상현1, 이상민1, 이석진1, 남재훈1, 이재승2, 배철민2, 이영국1

1연세대학교 신소재공학과. 2포스코 기술연구소.

고부가1-4 | 14:30 초청강연

Deformation Mechanisms of Formable Ultrahigh Strength Medium 

Mn Steels
김진경1, 김지훈2, 서동우2

1한양대학교. 2포항공과대학교.

좌장 : 권오덕 (고려대학교)

고부가2-1 | 15:05
ZnO를 함유한 소결광에서 Zn의 거동에 미치는 염기도 및 Al2O3 농도 

변화의 영향과 SFCA 광물상의 형성 이력 및 구조 변화에 대한 고찰 
박준우1, 서인국1, 이준호1

1고려대학교.

고부가2-2 | 15:20
Gr 91 강의 모재 및 용접부의 미세조직 변화가 크리프 특성에 미치는 

영향에 대한 연구
김한열1,2, 허주열1, 정우상2

1고려대학교. 2한국과학기술연구원.

고부가2-3 | 15:35
Analyze Crack Generation During Continuous Cooling Combining 

Phase Change Model and Stress Model. 
조준현1, 이경우1

1서울대학교.

고부가2-4 | 15:50
Coupled Phase Diagram Experiments and Thermodynamic 
Modeling of the Na2O-B2O3-Fe2O3 Ternary System in Air 
김민경1, 최호길1, 최승우1, 정인호1, 이경우1, 남기태1

1서울대학교 재료공학부.

고부가2-5 | 16:05
Reaction Mechanisms of Waste Lithium Ion Battery During High 

Temperature Recycling 

OhSung Kwon1, Il Sohn1

1Yonsei University.

고부가2-6 | 16:20
The Mechanism of type A Serration in the Tensile Flow Curves of 
Fe-Mn-C TWIP Steels 
오선근1, 홍진성1, Mehmet Emin Kilic1, Aloysius Soon1, 설재복2, 이영국1

1연세대학교 신소재공학과. 2포항공대 나노융합기술원.

고부가2-7 | 16:35
Microstructural Evolution of Lean Duplex Stainless Steel during 

Tensile Deformation 

Rosa Kim1, Cheoljun Bae1, Jongryoul Kim1

1Hanyang University.
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고부가2-8 | 16:50
용융 도금 대체를 위한 진공 상온 분사 공정을 통한 Zn 코팅 적층 연구
김연주1, 권한솔1, 이창희1, 박형권2

1한양대학교 신소재공학과. 2현대제철 기술연구소.

Break Time | 17:05

고부가 2-9 | 17:10 취업설명회

가공-표면처리
위원장 : 김상식 (경상대학교)

총무간사 : 이호년 (한국생산기술연구소), 이영선 (재료연구소), 

박영도 (동의대학교), 권용남 (재료연구소) 

Room 324B, 10월 23일 

좌장 : 오세권 (한국생산기술연구원) 

표면1-1 | 10:00
기가스틸의 표면 물성에 미치는 산화물 영향 연구
김영하1, 김명수1

1포스코 기술연구원 자동차소재연구소 자동차소재표면연구그룹.

표면1-2 | 10:15
Ti 첨가 스테인리스강의 고온 가스질화 처리에 따른 표면 TiN 형성거동
공정현1, 김상석1

1㈜포스코 강재연구소 STS연구그룹.

표면1-3 | 10:30
강심 알루미늄 연선 케이블 결빙방지 코팅재의 결빙 및 방열특성 평가 
이형준1, 김유섭1, 손송호2, 한상철2, 정용찬2, 김욱현3, 이경익3, 이수열1

1충남대학교 신소재공학과. 2한국전력공사 전력연구원. 3삼화페인트 연구소.

Break Time | 10:45

좌장 : 오세권 (한국생산기술연구원) 

표면2-1 | 10:55
Microbubbling을 이용한 용융아연도금욕내 드로스 제거기술 개발 
이석규1, 김명수1

1POSCO기술연구원 자동차소재연구소.

표면2-2 | 11:10
고내식도금강판을 활용한 건축 외장용 석재질감 도장기술 
이경황1, 김혜정1

1포항산업과학연구원(RIST).

표면2-3 | 11:25
극저연질 합금화용융도금 강판에서의 계면미세구조와 계면접합력의 상

관성 
박형권1, 김학철1, 정영중1, 이강노1

1현대제철 기술연구소.

표면2-4 | 11:40
극저연질 합금화용융아연도금강판에서의 도금층 표면 Crater 거동 변화 

연구 
정영중1, 이강노1, 박형권1

1현대제철㈜.

Break Time | 11:55

제3회 고부가 금속소재 연구 및 교육 심포지엄II
위원장 : 이준호 (고려대학교)

실무위원 : 이명규 (서울대학교), 손일 (연세대학교), 

박주현 (한양대학교), 한준현 (충남대학교), 이동근 (순천대학교)

Room 324B, 10월 23일 

좌장 : 한준현 (충남대학교 공과대학) 

고부가3-1 | 13:00 초청강연

철강소재의 부식유기 수소확산 및 취화균열 현상
김성진1

1국립순천대학교.

고부가3-2 | 13:30 초청강연

Current Status of Clean Metal Electrolysis Process for Nonferrous 
Metals 
Jong Hyeon Lee1, Sukcheol Kwon1, Vladislav Ri1, Gyu-Seok Lim1, Woo-

Seok Choi1, Wan-Bae Kim1, Hwa-Young Woo1, HanSik Ryu1

1Dept. of Mat Sci and Eng CNU.

고부가3-3 | 14:00
FeMnCrCo High entropy steel의 미세구조 및 기계적 특성의 변형율속

도 의존성 
이병주1, 홍순익1

1충남대학교 공대 금속공학과 에너지기능재료실험실.

고부가3-4 | 14:15
Nanoscale Modulated Structures by Balanced Distribution of Atoms 
and Mechanical/Structural STabilities in CoCuFeMnNi High Entropy 
Alloys
심상훈1, 오승민1, 이정국1, 홍순구1, 홍순익1

1충남대학교 공과대학 신소재공학과.

고부가3-5 | 14:30
알루미늄 6061합금의 열간 비대칭압연이 성형성 미치는 영향 
정무섭1, 한준현1

1충남대학교 신소재공학과.

고부가3-6 | 14:45
알루미늄 합금의 용체화처리시 잔류응력 변화 전산모사 
임규석1, 이종현1

1충남대학교 신소재공학과.

좌장 : 이동근 (순천대학교) 

고부가4-1 | 15:05
초기 석출물이 6061 알루미늄 합금의 전단변형에 미치는 영향 
채원기1, 한준현1

1충남대학교 신소재공학과.
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고부가4-2 | 15:20
알루미늄 합금 잔류응력 완화거동 전산해석 
우화영1, 임규석1, 이종현1

1충남대학교.

고부가4-3 | 15:35
핫스탬핑용 AlSi 도금의 Mg 및 Zn 첨가가 미세조직 및 전기화학적 부

식 거동에 미치는 영향 
김시온1, 양원석2, 김성진1

1순천대학교 신소재공학과. 2현대제철 기술연구소..

고부가4-4 | 15:50
고강도 경량 알루미늄 나노복합소재의 3D프린팅 구현 연구
이어령1, 신세은1, Naoki Takata2

1국립 순천대학교. 2Nagoya University.

고부가4-5 | 16:05
순수 타이타늄의 마찰 교반 용접 조건에 따른 미세조직의 차이와 그에 

따른 기계적 특성
이용재1, 정원기1, 신세은1, 이동근1

1순천대학교 신소재공학과.

고부가4-6 | 16:20
열처리 조건이 자동차용 초고강도급 강재의 부식유기 수소취성에 미치

는 영향
박진성1, 류승민1, 김시온1, 정영재1, 김성진1

1순천대학교 신소재공학과.

고부가4-7 | 16:35
고강도 강재의 고온 산화 및 부식 거동에 미치는 합금 성분의 영향
류승민1, 박진성1, 김성진1

1순천대학교.

고부가4-8 | 16:50
냉간압연으로 제조된 타이타늄 클래드판재의 기계적 특성에 미치는 후

열처리의 영향
윤창석1, 조평석1, 김새봄1, 이동근1

1순천대학교 신소재공학과.

Break Time | 17:05

고엔트로피합금
위원장 : 김형섭 (포항공과대학교)

총무간사 : 박노근 (영남대학교)

Room 325A/B, 10월 23일 

좌장 : 손석수 (고려대학교) 

고엔1-1 | 09:00
형상기억특성을 갖는 CrMnFeCoNi기 고엔트로피 합금 개발
이제인1, Wataru Tasaki2, 오현석3, 박은수3, Koichi Tsuchiya2

1부산대학교 재료공학부. 2National Institute for Materials Science. 3서울대

학교 재료공학부.

고엔1-2 | 09:15
Short-range-order strengthening in high-entropy alloys via soluble 

boron 
설재복1, 배재웅2, Zhiming Li3, 이현휘4, 고원석5, 김형섭2

1포항공대 나노융합기술원. 2포항공대 신소재공학과. 3Max-Planck-Institute 

for Iron Research. 4포항공대 가속기연구소. 5울산대 신소재공학과.

고엔1-3 | 09:30
Atom probe tomography 를 활용한 하이엔트로피 합금의 Local 
chemical ordering 분석 
윤국노1, 오현석2, Baptiste Gault3, Dierk Raabe3, 박은수1

1서울대학교. 2Massachusetts Institute of Technology. 3Max-Planck-
Institut für Eisenforschung.

고엔1-4 | 09:45
Cr-Mn-Fe-Co-Ni계 하이엔트로피 합금의 변형기구 변화에 따른 성

형한계도 
예정원1, 김찬양1, 윤국노1, 이명규1, 박은수1

1서울대학교.

고엔1-5 | 10:00
(CoCrFeMnNi)95.2Al3.2Ti1.6 고엔트로피 합금의 열처리 온도에 따른 미세

조직 및 기계적 특성 변화 
강지연1, 최누리1, Eka Bobby2, 박노근2, 김진경1, 박주현1

1한양대학교. 2영남대학교.

고엔1-6 | 10:15
Vanadium-containing high-entropy alloy design by using an 

atomistic simulation and thermodynamic calculation 

Won-Mi Choi1, Yong Hee Jo1, Dong Geun Kim1, Seok Su Sohn2, Sunghak 
Lee1, Byeong-Joo Lee1

1POSTECH. 2Korea University.

좌장 : 이제인 (부산대학교 재료공학부) 

고엔2-1 | 10:30
고온나노압입시험을 이용한 내화 고엔트로피합금의 소성변형 거동 분

석 
최인철1

1금오공과대학교.

고엔2-2 | 10:45
AlCoCrFeNi 기반 다성분 합금 박막에서의 조성에 따른 변형 거동 조사
남승진1, 최현주2, 박은수1

1서울대학교. 2국민대학교.

고엔2-3 | 11:00
Effects of TRansformation-Induced Plasticity (TRIP) on tensile 

property improvement of FeCoCrVNiMn high-entropy alloys
양준하1, 조용희1, 김대웅1, 최원미1, 김형섭1, 이병주1, 손석수2, 이성학1

1포항공과대학교 신소재공학과. 2고려대학교 신소재공학부.

고엔2-4 | 11:15
CoCrFeMnNi-Y atomized 고엔트로피 합금 분말의 방전플라즈마 소결 

거동 
정승혁1, 류호진1

1한국과학기술원 원자력 및 양자공학과.
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고엔2-5 | 11:30
사전 변형이 고엔트로피합금(CoCrFeNiMn)의 고주기 피로 거동에 미치

는 영향 
이경태1, 원종우1, 임가람1, 최윤석2, 나영상1

1재료연구소(KIMS). 2부산대학교.

고엔2-6 | 11:45 Canceled
내화금속계 고엔트로피 합금의 온도에 따른 강도변화 고찰
김일환1, 오현석2, 박은수1

1서울대학교 재료공학부. 2Massachusetts Institute of Technology.

좌장 : 안병민 (아주대학교)

고엔3-1 | 13:00
AlCoCrFeNiTi 고엔트로피 분말 합금의 나노 결정 형성 및 고강도화를 

위한 고 에너지 밀링 시간 제어 연구 
오민철1, 안병민1

1아주대학교.

고엔3-2 | 13:15
Phase Evolution, Microstructure and Mechanical Performance of 
FeCoNiAlSix High-Entropy Alloys Processed by Powder Metallurgy
ASHUTOSH SHARMA1, Myoung Jin Chae1, Byungmin Ahn1

1Ajou University.

고엔3-3 | 13:30
내열금속계 BCC 고엔트로피 초합금 개발 및 미세구조 제어 
김상준1, 오현석1, 박은수1

1서울대학교 재료공학부.

고엔3-4 | 13:45
상온 연성을 지니는 BCC / B2 구조의 내화원소 다원합금 설계 
전호선1, 최벽파1

1한국과학기술원.

고엔3-5 | 14:00
Al-Cu-Fe-Mn-Ti 기반 고엔트로피 분말 합금의 고강도 경량화를 위한 

Si 조성 제어 연구
채명진1, 오민철1, 안병민1

1아주대학교.

고엔3-6 | 14:15
(Y,La,Ce,Nd,Gd)2O3 고 엔트로피 산화물의 제조 및 미세조직 분석 연

구 
박태성1, 김정한1, 김영국2, 장혜정3, 최하늘3

1국립한밭대학교 신소재공학부. 2재료연구소 기능분말연구실. 3한국과학기술

연구원 특성분석센터.

적층제조 및 분말
위원장 : 김형섭 (포항공과대학교)

총무간사 : 홍순직 (공주대학교), 강민철 (한국마그네슘연구조합), 

최윤석 (부산대학교)

Room 325C, 10월 23일 

좌장 : 전종배 (한국생산기술연구원)

적층1-1 | 09:30
Direct Aging 및 표준 열처리가 Selective Laser Melting으로 제조된 

IN738LC 소재의 미세조직 및 기계적 특성에 미치는 영향 
김규식1, 김명세2, 이기안1

1인하대학교. 2아우라테크.

적층1-2 | 09:45
Inconel 718 합금 Selective laser melting 에너지 밀도 제어 및 Scan 

전략에 따른 열잔류응력, 미세구조 및 기계적 특성 연구 
박정현1, 김원래1, 방경배1, 이기안2, 김형균1

1한국생산기술연구원강원지역본부. 2인하대학교 신소재공학과.

적층1-3 | 10:00
Selective Laser Melting 공정으로 제조된 Inconel 625 합금의 미세조

직 및 고온 피로 거동 
강태훈1, 김규식1, Kwang-Tae Son2, Michael E. Kassner2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2University of Southern California.

Break Time | 10:15

좌장 : 최현주 (국민대학교)

적층2-1 | 10:25 초청강연

EBAM으로 제작한 다공성 titanium struct의 결함, 미세조직 및 기계적 

물성에 미치는 전자빔 연속성의 영향
이병수1, 정석준1, 이해진1

1한국생산기술연구원 적층성형가공그룹.

적층2-2 | 10:50
Experimental and Numerical Analysis on Micro-Cracking of PBF-

Processed TiAl Single Tracks 
Seulbi Lee1, Jaewoong Kim1, Jae-Keun Hong2, Yoon Suk Choi1
1Pusan National University. 2Korea Institute of Materials Science.

적층2-3 | 11:05
Wet Powder Spraying 공정을 이용한 STS 316L 이중 기공층 다공성 

금속의 제조 및 그 압축 특성 
강태훈1, 김규식1, 윤중열2, 김현주2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2재료연구소.

적층2-4 | 11:20
316L-페라이트계 저합금강 경사조성의 적층제조 및 특성분석 
신기승1, 김정한2, 박용호1, 윤지현3

1부산대학교 재료공학과. 2한밭대학교 신소재공학과. 3한국원자력연구원 신소

재개발실.

좌장 : 채홍준 (고등기술연구원) 

적층3-1 | 13:30
Selective laser melting 공정으로 제조된 equiatomic CoCrFeMnNi 고
엔트로피 합금의 고온 크립 거동 
김영균1, 양상선2, 최중호2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2재료연구소.

적층3-2 | 13:45
Solidification Process Analysis of Selective Laser Melted Pure 

Tantalum by Finite Element Method 

Jongyeong OH1, Takuya ISHIMOTO1, Takayoshi NAKANO1

1Osaka University.
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적층3-3 | 14:00
Selective laser melting 공정으로 제조된 Cu-Ni-Sn 합금의 시효 처리

를 통한 기계적·열적 특성 개선 
양동훈1, 윤성준1, 김영균1, 박순홍2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2포항산업과학연구원.

적층3-4 | 14:15
Oxygen Consumption and Melt Pool Oxidation in Powder Bed 

Fusion(PBF) type Additive Manufacturing 

Seong Gyu Chung1, Durim Eo1, Jung Wook Cho1

1포항공과대학교 철강대학원.

적층3-5 | 14:30
Development of Advanced High Strength Ti alloys with Isotropic 
and Refined Microstructure for Additive Manufacturing 

Gwanghyo Choi1, Won Seok Choi1, Pyuck-Pa Choi1
1Korea Advanced Institute of Science and Technology.

좌장 : 박경태 (한국생산기술연구원)

적층4-1 | 15:15
적층 세라믹 칩 콘덴서 내부 전극용 나노 사이즈 니켈 분말 제조 조건 

최적화 및 특성 분석
임태협1, 표정석2, 이재성1, 이선영1

1한양대학교재료화학공학과. 2(주) 휴켐기술연구소.

적층4-2 | 15:30
열 수소화법으로 제조한 Ni-based ODS 합금의 미세조직과 기계적 성

질 
곽정호1, 윤정모2, 박제신2

1전북대학교 공과대학 금속공학전공. 2전북대학교 공과대학 신소재공학부.

적층4-3 | 15:45
소결조제 변화에 따라 제조된 WC 소재의 특성평가 
김주훈1, 이정한1, 장준호1, 박현국1, 홍성길2, 오익현1

1한국생산기술연구원. 2전남대학교.

적층4-4 | 16:00
열 수소화법을 통해 제조한 TiO2-Co 복합분말 소결체의 기계적 성질 

및 미세구조에 미치는 Hf첨가의 영향
고명선1, 박일송2, 박제신2

1전북대학교 일반대학원 금속공학과. 2전북대학교 공과대학 신소재공학부.

적층4-5 | 16:15
LiCl-KCl-NaCl 용융염을 이용한 다이아몬드 입자 표면에 금속 탄화물 

코팅 
김화정1, 최희락2, 정해용2, 안용식2

1부경대학교 LED공학협동과정. 2부경대학교 재료공학과.

타이타늄
위원장 : 김승언 (재료연구소)

총무간사 : 홍재근 (재료연구소), 김정한 (한밭대학교), 

노윤경 (동아특수금속)

Room 325D, 10월 23일 

좌장 : 현용택 (재료연구소)

타이타늄1-1 | 09:30
열간 단조 공법을 통해 제작된 TiAl 합금 잉곳의 기계적 물성 평가 
박지성1, 정윤오1, 이승훈1

1경북대학교 신소재공학부.

타이타늄1-2 | 09:45
열간단조된 베타 γ-TiAl의 열처리 온도에 따른 미세조직과 기계적 성질

의 변화 
박성현1, 김재권1,2, 김성웅2, 김승언2, 오명훈1

1금오공과대학교 신소재공학과. 2재료연구소 타이타늄 연구실. 

타이타늄1-3 | 10:00
열간 가공과 열처리를 이용한 γ-TiAl 합금의 미세조직제어 및 기계적 

특성 연구 
김종훈1,2, 김재권1, 김지영1, 김성웅*1, 박용호2, 김승언1

1재료연구소. 2부산대학교. 

타이타늄1-4 | 10:15
열처리를 통한 주조용 γ-TiAl 합금의 완전층상조직 형성
김재권1,2, 김종훈1, 김지영1, 박성현2, 오명훈2, 김승언1, 김성웅*1

1재료연구소. 2금오공과대학교.

타이타늄1-5 | 10:30
Effect of additional elements on deformation mechanism of γ-TiAl
김지영1,2, 김종훈2, 김재권2, 이태구3, 유승화3, 장동찬3, 박은수1, 김성웅2, 김승언2

1서울대학교. 2재료연구소. 3카이스트. 

Break Time | 10:45

좌장 : 이동근 (순천대학교) 

타이타늄2-1 | 10:55
Electron Beam Melting 공정으로 제조된 Ti-48Al-2Cr-2Nb 금속간 

화합물의 미세조직 및 기계적 특성에 미치는 열처리의 영향 
윤성준1, 김영균1, 김성웅2, 홍재근2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2재료연구소.

타이타늄2-2 | 11:10
Cl- 와 Br- 이온을 포함한 수용액에서 3D 프린팅으로 제조된 Ti-6Al-
4V 합금의 공식 저항성과 부동태 피막 특성 간의 상호관계  
서동일1, 이재봉1

1국민대학교 신소재공학부.

Break Time | 11:40

좌장 : 임재원 (전북대학교) 

타이타늄3-1 | 13:00
TiO2칼슘열환원에 CaCl2 및 H2를 이용한 Ti분말 제조
박성훈1, 이소영1, 김영준1, 손호상1

1경북대학교 신소재공학부.

타이타늄3-2 | 13:15
역극 수소 플라즈마를 이용한 티타늄 스크랩 정련  
홍선양1, 정현도1, 박주현2, 정해철1, 문병문1

1한국생산기술연구원. 2한양대학교.
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타이타늄3-3 | 13:30
순수 타이타늄의 저주기 피로특성에 미치는 쌍정의 영향 
김건형1, 최성우2, 원종우2, 홍재근2, 이종수*1

1포항공과대학교. 2재료연구소.

타이타늄3-4 | 13:45
저가, 저융점 원소로 구성된 고강도 및 고연신의 TRIP/TWIP 타이타늄 

합금 설계
오정목1, 이상원2, P. L. Narayana2, 강남현1, 박찬희2

1부산대학교 재료공학과. 2재료연구소(KIMS).

Break Time | 14:00

좌장 : 박찬희 (재료연구소) 

타이타늄4-1 | 14:10
Superelastic Porous Ni-free Ti-based Alloy Scaffolds with High 

Porosity for Biomedical Applications 
LI SHUANGLEI1, Yeon-wook Kim2, Tae-hyun Nam3

1경상대학교나노신소재융합공학과. 2Keimyung University. 3Gyeongsang 

National University.

타이타늄4-2 | 14:25
생체용 Ti-Zr-Nb-Sn-0.25O 합금의 형상기억특성 
박정빈1, 김진용1, 차재호1, 마봉건1, 김재일1

1동아대학교 공과대학.

타이타늄4-3 | 14:40
Ti-39Nb-6Zr 합금의 Si 첨가 및 열처리 조건이 기계적 특성에 미치는 

영향 
이동근1, 장지훈1, 윤창석1

1순천대학교.

Break Time | 14:55

좌장 : 염종택 (한국기계연구원 부설 재료연구소) 

타이타늄5-1 | 15:15
Ni-rich Ti-Ni-Fe 형상기억합금의 R상변태 거동
김진용1, 박정빈1, 차재호1, 마봉건1, 김재일1

1동아대학교 공과대학.

타이타늄5-2 | 15:30
Addition of Nitrogen and Their  Effect on the Properties of TiNi 
Shape Memory Alloys 
REHMAN IZAZ UR1, 남태현1

1경상대학교.

타이타늄5-3 | 15:45
시효된 Ti-51Ni 합금의 석출물 제어에 따른 상변태 거동
문정태1, 남태현1

1경상대학교.

좌장 : 김재일 (동아대학교)

타이타늄6-1 | 16:05
(35.5-x)Ti-49.5Ni-15Hf-xNb (x = 1.5, 3, 4.5) 합금의 가공열처리 특

성에 미치는 어닐링 온도의 효과
임진환1, 남태현1

1경상대학교 나노신소재융합공학과.

타이타늄6-2 | 16:20
양극산화를통해 생성된 산화막의 성장거동에 TiNi 합금기판의 결정구조

가 미치는 영향
최수영1, 김민수2, 남태현1

1경상대학교. 2한국생산기술연구원.

타이타늄6-3 | 16:35
Ni+Cu rich Ti-xNi-12Cu (x= 39, 40 at.%) 합금의 초탄성특성에 미치

는 시효처리의 영향.
김지현1, 남태현1

1경상대학교.

Break Time | 16:50
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재료분석
위원장 : 김영운 (서울대학교)

총무간사 : 양철웅 (성균관대학교)

Room 320A, 10월 24일 

좌장 : 최시영 (POSTECH)

재료분석1-1 | 10:00
사용후핵연료 중성자 차폐용기용 Gd, B을 첨가한 Austenite 합금의 열

간가공특성 연구 
이상욱1, 정현도1, 정승록1, 문병문1

1한국생산기술연구원.

재료분석1-2 | 10:15
Microstructural Observation of Ni2Si Discontinuous Precipitate and 

Nano-twin in Cold-drawn Cu-Ni-Si Alloy
Hwangsun Kim1, Jee Hyuk Ahn1,2, Seung Zeon Han2, Janghyun Jo1, 

Miyoung Kim1, Heung Nam Han1

1Seoul National University. 2Korea Institute of Materials Science.

재료분석1-3 | 10:30
Investigation of crystallization behavior for NbCoSn metallic glass 
using correlative microscopy
Chanwon Jung1, Seonghoon Yi2, Pyuck-Pa Choi1
1KAIST. 2KNU.

재료분석1-4 | 10:45
Microstructural evolution of the heat affected zone of a Co-Ti-W 

alloy upon laser cladding with a CoNiCrAlY coating 
한재욱1, 최벽파1

1한국과학기술원(카이스트).

재료분석1-5 | 11:00
Machine Learning Based Prediction of Microstructures of 
Multicomponent Alloys 
Daegun You1, Dongwoo Lee1

1School of Mechanical Engineering, Sungkyunkwan University.

재료분석1-6 | 11:15
이미지 프로세싱을 이용한 충격시험 파면 자동분석 프로그램 개발
박태창1, 정상배1, 김정관1, 김병훈1

1현대제철연구소.

Break Time | 11:30

제22회 피로 및 파괴 심포지엄
위원장 : 권용남 (재료연구소)

실무위원 : 성효경 (경상대학교), 이동준 (재료연구소)

Room 320A, 10월 24일 

좌장 : 석무영 (재료연구소)

피로1-1 | 13:00
SLM 공정으로 제조한 Ti-6Al-4V 합금의 공정 조건이 인장 특성에 미

치는 영향
성효경1, 이정섭1, 김주식2, 김상식1

1경상대학교. 2ANH structure.

피로1-2 | 13:15
미세조직적 인자가 베타 어닐된 Ti-6Al-4V 합금의 기계적 특성에 미치

는 영향 
최희수1, 권용남2, 김상식1

1경상대학교. 2재료연구소.

피로1-3 | 13:30
잔류응력변화에 따른 피로특성 변화에 관한 연구
이민지1, 석무영1, 권용남1

1한국기계연구원 부설 재료연구소.

좌장 : 성효경 (경상대학교) 

피로2-1 | 13:55 초청강연

Structural Integrity Issues in Military Aircraft
이홍철1

1공군 제20전투비행단.

피로2-2 | 14:25
피로손상률 기반의 대형항공기 수명관리 기법 개발 
원상훈1, Marcel Bos2, Jason Hwang2, 이광우1, 전 일1, 배중우1

1공군 항공기술연구소. 2NLR(Netherlands Aerospace Centre).

피로2-3 | 14:40
항공기용 가스터빈엔진 압축기 블리스크 손상원인분석 및 위험에 기반

한 정비주기 최적화 연구 
이두열1, 권혁준1, 배중우1

1공군 항공기술연구소.

Break Time | 14:55

좌장 : 이두열 (공군 항공기술연구소)

피로3-1 | 15:15
Heat-resistance austenitic stainless steel의 열-기계적 피로 특성에 

영향을 주는 미세조직 인자 
유지성1, 김대웅1, 이성학1, 최원두2, 오용준2

1포항공과대학교 신소재공학과. 2한밭대학교 신소재공학과.
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피로3-2 | 15:30
Effect of Pre-Straining on High Cycle Fatigue and Fatigue Crack 
Propagation Behaviors of CP (Complex Phase) Steel
김수민1, 송태진2, 성효경1, 김상식1

1경상대학교. 2포스코.

피로3-3 | 15:45
고경도강의 미세조직이 응력부식균열 저항성에 미치는 영향 
안우진1, 함진희2, 박태원2, 손진일3, 김상식1, 성효경1

1경상대학교. 2국방과학연구소. 3엠티디아이(주).

제15회 중성자 및 방사광 X-선 이용 금속 및 

나노구조 재료분석 국제심포지엄(NeXS2019)
위원장 : 성백석 (한국원자력연구원)

실무위원 : 우완측 (한국원자력연구원), 

김태주 (한국원자력연구원), 신은주 (한국원자력연구원), 

한영수 (한국원자력연구원)

Room 320B, 10월 24일 

좌장 : 한영수 (한국원자력연구원)

neXS1-1 | 10:00 invited lecture
The Present Setup of Neutron Imaging System at TRR-1/M1 

Research Reactor 
Sar in ra t Wong lee 1, Thawatchar t Chu lapakorn 1, Weerawat 
Pornrungruengchok1, Thainsin Liamsuwan1,2, Sasiphan Khaweerat1, 

Jatechan Channuie1, Roppon Picha1

1Thailand Institute of Nuclear Technology. 2Chulabhorn Royal Academy.

neXS1-2 | 10:40 invited lecture
A thermal TAS and its Application for PDF measurement 
Baek Seok Seong1

1KAERI

neXS1-3 | 11:10 invited lecture
Engineering Diffraction and Imaging at ISIS Neutron Source 

Saurabh Kabra1

1STFC.

Photo Time | 11:50

좌장 : 신은주 (한국원자력연구원) 

neXS2-1 | 13:00 invited lecture
Bragg-edge Neutron Transmission Imaging and its Activities at a 

Compact Pulsed-neutron Beam Facility 
Hirotaka Sato1

1Faculty of Engineering.

neXS2-2 | 13:40 invited lecture
Crystalline Phase Analysis of a Knife made by Korean Traditional 
Manufacturing Method Using Neutron Imaging
JongYul Kim1, TaeJoo Kim1, ByunGil Jeon1, WanChuck Woo1, YoungJu 

Kim2, Seung Wook Lee2, Hirotaka Sato3, SungMo Cho4, NamChul Cho4

1KAERI. 2Pusan National University. 3Hokkaido University. 4Kongju 

National University.

neXS2-3 | 14:00 invited lecture
Triple-axis Spectrometer for Material Science 

Haruhiro Hiraka1, Jisung Lee1, Byoungil Jeon1, Baek-Seok Seong1

1KAERI.

neXS2-4 | 14:30 invited lecture
Neutron and X-ray Scattering Study of Ni base Superalloys for 
Next Generation Coal Fired Power Plant
한영수1, 이성수1, 정우상2, 정희정2, 양원3

1한국원자력연구원. 2한국과학기술연구원. 3한국생산기술연구원.

Break Time | 14:50

좌장 : 김태주 (한국원자력연구원) 

neXS3-1 | 15:20 invited lecture
Plastic Anisotropy and Deformation-Induced Phase Transformation 

of Additive Manufactured Stainless Steel 
Hobyung Chae1, E-Wen Huang2, Wanchuck Woo3, Stefanus Harjo4, Soo 

Yeol Lee1

1Chungnam National University. 2National Chiao Tung University. 
3Korea Atomic Energy Research Institute. 4Japan Atomic Energy 
Agency.

neXS3-2 | 15:50 invited lecture
Deformation microstructure observation in additive manufactured 

stainless steel and medium entropy alloy 
Wanchuck woo1, Chulmin Lee1, Jin-Yoo Suh2, Shi-Hoon Choi3, Soo Yeol 
Lee4

1KAERI. 2KIST. 3Sunchon National University. 4Chungnam National 
University.

neXS3-3 | 16:10 invited lecture
Microstructural Effects on Hydrogen Diffusion and Trapping for 
Ferritic Steels
Cheolho Park1, Wanchuck woo1, Namhyun Kang2

1Korea Atomic Energy Research Institute. 2Pusan National University.

neXS3-4 | 16:30 invited lecture
Fabrication of Gd-B-Duplex Stainless Steels for Neutron Shielding 

Materials of Spent Nuclear Fuel
Baik Youl1, Wan Cheok Woo2, Baek Seok Seong2

1Dankook University. 2KAERI.

Break Time | 16:50

마찰마모
위원장 : 김윤준 (인하대학교)

총무간사 : 박창규 (한국기계연구원), 함명관 (인하대학교)

Room 321A, 10월 24일 

좌장 : 함명관 (인하대학교) 
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마찰1-1 | 09:00 초청강연

Surface hardening and tribological behaviors of Ni-based HVOF 

coatings after laser-assisted fusing treatment 
천은준1, 박남규2, 박창규3

1경남대학교 나노신소재공학과. 2(주)제이테크. 3한국기계연구원.

마찰1-2 | 09:30
Effect of laser shock peening of copper on fretting wear behavior
박창규1, 천은준2, 정동혁3, 김윤준3

1한국기계연구원(KIMM). 2경남대학교. 3인하대학교.

마찰1-3 | 09:45
차세대 연료시스템 부품용 고내구 코팅의 특성 고찰 
이진한1, 정해혁1, 박헌준1, 이준석2, 신창현2, 차성철1

1현대자동차그룹-현대케피코. 2동우HST 주식회사.

마찰1-4 | 10:00
차세대 파워트레인 연료시스템 고압인젝터용 복합 코팅 기술의 효과 연

구
박헌준1, 이진한1, 고광율2, 이준석2, 신창현2, 차성철1

1현대자동차그룹-현대케피코. 2동우HST주식회사.

Break Time | 10:15

좌장 : 서지훈 (고려대학교) 

마찰2-1 | 10:25
GA 강판의 상변태에 따른 마찰 특성 변화 
정동혁1, 백승우1, 장호2, 김윤준1

1인하대학교 신소재공학과. 2고려대학교 신소재공학부.

마찰2-2 | 10:40
2차원 전이금속 칼코제나이드 물질의 조성 및 트라이볼로지 특성 분석 
신원상1, 김진우2, 장호2, 함명관1, 김윤준1

1인하대학교 신소재공학과. 2고려대학교 신소재공학과.

마찰2-3 | 10:55
자동차 브레이크 용 마찰재에 사용되는 강화재의 종류에 따른 미세먼지 

배출량 분석
송완수1, 장호1

1고려대학교.

마찰2-4 | 11:10
고평부 물성에 따른 브레이크 패드의 마찰 및 마모 특성 
주병수1, 장호1

1고려대학교 신소재공학과 기능재료연구실.

마찰2-5 | 11:25
분자동력학을 통한 계면의 거동과 마찰 특성 간의 연관성 분석
신상희1, 장호1

1고려대학교 신소재공학과 기능재료연구실.

Break Time | 11:40

여성세션
위원장 : 임혜인 (숙명여자대학교)

총무간사 : 박진우 (연세대학교), 이선영 (한양대학교)

Room 321A, 10월 24일 

좌장 : 최현주 (국민대학교)

여성1-1 | 13:30 WiSeT•KiM젊은연구자상 수상기념강연

Thermoelectric Properties of Partially Double-filled (Ce1-zNdz)yFe4-

xCoxSb12 Skutterudites
Ye-Eun Cha1, Il-Ho Kim*1

1Korea National University of Transportation

여성1-2 | 13:40 WiSeT•KiM젊은연구자상 수상기념강연

Simulation of κ-Carbide Precipitation Kinetics in Aged Low-Density 
Fe-Mn-Al-C Steels and its Effects on Strengthening
Jaeeun Lee1, Siwook Park1, Hwangsun Kim1, Seong-Jun Park2, Keunho 

Lee3, Mi-Young Kim1, Phaniraj P. Madakashira1,  Heung Nam Han1,*
1Seoul National University. 2Korea Institute of Materials Science. 
3Agency for Defense

여성1-3 | 13:50 WiSeT•KiM젊은연구자상 수상기념강연

Fabrication of Conductive Macroporous Structures Through Nano-

Phase Separation Method
Soohyun Kim1, Hyunjung Lee1

1Kookmin University

여성1-4 | 14:00 초청강연

Life is...... BCD.
손지원

한국과학기술연구원

Break Time | 14:50 

WiSeT | 15:30 위셋팀제 결과발표대회

생체재료
위원장 : 한준현 (충남대학교)

총무간사 : 김유찬 (한국과학기술연구원)

Room 321B, 10월 24일 

좌장 : 이지욱 (한국산업기술평가관리원) 

생체1-1 | 09:30
Metal-based nano-architectured surfaces for biomedical 
applications 
Tae-Sik Jang1, HYUN-DO JUNG1

1Korea Institute of Industrial Technology.

생체1-2 | 09:45 Canceled
생분해성 Mg-Ca-Zn 합금에 PEO 공정을 통한 MgO 산화막 형성 및 

이로 인한 부식저항성 향상에 관한 연구 
정철환1, 윤용희1, 김소영1, 홍성환1, 남석현2, 이원희1

1세종대학교 나노신소재공학과. 2유앤아이(주).
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생체1-3 | 10:00
하이드로겔 가압환경 세포배양 기법을 이용한 대식세포의 분극화 유도 
이경우1, 서영민1, 전호정1

1한국과학기술연구원 생체재료연구단.

Break Time | 10:15

생체재료 심포지엄
위원장 : 한준현 (충남대학교)

실무위원 : 김유찬(한국과학기술연구원), 

이강식 (서울아산병원), 박준규 (시지바이오), 

옥명렬 (한국과학기술연구원)

Room 321B, 10월 24일 

좌장 : 한준현 (충남대학교 공과대학) 

생체S1-1 | 10:30 초청강연

Various Researches of New Drug-eluting Stents for Clinical 
Application 
배인호1, 정명호1

1전남대학교병원.

생체S1-2 | 11:00 초청강연

Selectively modulated vascular cell functions on metallic materials 
with defined topographical patterns using nanosecond laser surface 

texturing  
전인동1, 한형섭2, 송재준1, 전호정2, 김유찬2

1고려대학교구로병원. 2한국과학기술연구원.

생체S1-3 | 11:30 초청강연

나노/마이크로 패터닝된 약물방출스텐트의 특성
박준규1

1(주)시지바이오.

좌장 : 이강식 (서울아산병원) 

생체S2-1 | 13:30 초청강연

The Layer of Soft and Rough hybrid Property on Metal Stent for 
Cell Behavior Modulation 
손영주1, 김민수1, 정영도1, 김유찬1

1한국과학기술연구원 (KIST)

생체S2-2 | 14:00 초청강연

관상동맥 스텐트의 현재와 미래 
조성우1

1인제대학교 의과대학 서울백병원 심장내과.

생체S2-3 | 14:30 초청강연

Translational Research and Clinical Application
박정훈1

1서울아산병원.

Break Time | 15:00

좌장 : 전호정 (한국과학기술연구원) 

생체S3-1 | 15:15 초청강연

우수한 특성을 가지는 혈관계 스텐트용 난성형성 금속소재 미세튜브 개

발 
염종택1, 김재호1, 박찬희1, 최성우1, 강승원1, 이상원1, 홍재근1, 김유찬2, 조증원3, 

박지태3, 안순태3

1재료연구소. 2한국과학기술연구원. 3삼화스틸.

생체S3-2 | 15:45 초청강연

비혈관용 스텐트 개발 현황 및 향후 R＆D 방향
전진경1

1(주)엠아이텍.

생체S3-3 | 16:15 초청강연

니티놀 스텐트의 재협착 방지를 위한 생분해금속 박막 기반 세포선택적 

기능화 기술의 응용
옥명렬1

1한국과학기술연구원.

생체S3-4 | 16:45 초청강연

오스템 스텐트의 개발 현황 및 향후 제품 개발 방향
금창헌1

1오스템카디오텍.

Break Time | 17:15

전통과학기술, 내일을 만나다
위원장 : 조남철 (국립공주대학교)

실무위원 : 이재성 (문화재보존과학센터)

Room 322, 10월 24일 

좌장 : 서진유 (한국과학기술연구원) 

전통1-1 | 10:00 초청강연

전통소재 옻칠의 활용 
한호규1, 이연희1

1한국과학기술연구원.

전통1-2 | 10:30 초청강연

첨단 공정 / 분석기술의 활용을 통한 전통 방짜유기 합금의 재발견 
김긍호1, 윤진국1, 김기태2, 한준현3, 김혜성4, 김우진5, 김희수6

1한국과학기술연구원. 2한국생산기술연구원. 3충남대학교. 4부산대학교. 5홍익

대학교. 6조선대학교.

Break Time | 11:00 

좌장 : 서진유 (한국과학기술연구원) 

전통2-1 | 11:15
금속문화재에 적용된 칠박도금법에 관한 연구
이재성1

1국립문화재연구소 문화재보존과학센터.

전통2-2 | 11:30
신라 금관의 성분과 제작 기술적 특성 
신용비1, 유혜선2, 김규호3

1국립부여박물관. 2국립중앙박물관. 3공주대학교.
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전통2-3 | 11:45
조선의 철제 시한폭탄 비격진천뢰의 제작 기술(Manufacturing 

Technique of Iron Time Bomb Bigeokjincheolloe in the Joseon 

Dynasty) 
허일권1, 김해솔1, 정지완2

1국립진주박물관. 2공주대학교.

좌장 : 신용비 (국립부여박물관)

전통3-1 | 13:10
초기철기시대 청동유물 동사의 미세구조에 대한 고찰
김하영1,2, 김긍호1, 서진유1, 김동익1, 김도향2, 홍경태1, 조남철3

1한국과학기술연구원. 2연세대학교. 3공주대학교.

전통3-2 | 13:25
Metallographic and radiometric investigation of nine iron objects 
from the medieval site at Talgar in southeast Kazakhstan 
박장식1

1홍익대학교.

전통3-3 | 13:40
창녕 송현동고분군 출토 행엽 제작기법 
한우림1, 박지연1, 김소진2

1국립가야문화재연구소. 2국립문화재연구소 연구기획과.

Break Time | 13:55 

좌장 : 신용비 (국립부여박물관)

전통4-1 | 14:10
고대 제련로 복원을 위한 야금학 및 전산해석적 접근 
이동조1, 박종력1, 이은우2, 이상호1

1㈜포스코. 2국립문화재연구소.

전통4-2 | 14:25
효종 영릉 정자각 철정(鐵釘)의 형태별 제작기술 비교 연구 
곽병문1, 조남철2

1국립중원문화재연구소. 2공주대학교 문화재보존과학과.

전통4-3 | 14:40
조선시대 오금(五金, Fe, Au, Ag, Pb 및 Cu)의 자원과 제련기술 
이상호1, (故)백영현2

1㈜포스코. 2(前)고려대학교 금속공학과 명예교수(28대 금속재료학회장).

전통4-4 | 14:55
전통 제철법 적용 사철강 및 응용강의 표면무늬 비교연구 
조성모1, 오민지2, 조남철1, 한정욱3

1공주대학교 문화재보존과학과. 2충남문화유산. 3나이프갤러리.

Break Time | 15:10 

좌장 : 이재성 (국립문화재연구소)

전통5-1 | 15:25
이종금속 접합을 적용한 주방용 칼 제작 및 재료과학적 연구 
권호영1, 조남철2, 조성모2

1우석엔지니어링. 2공주대학교 문화재보존과학과.

전통5-2 | 15:40
주방용 칼 제조용 고 Cr 함유 스테인리스 강재에서 전통 단접 구조 구현

을 위한 축적압연접합 기술의 적용 
김민성1, 서하늘2, 김동익3, 서진유3, 조남철4, 한정욱5, 김호겸6, 최시훈1

1순천대학교, 2고려대학교, 3한국과학기술연구원, 4공주대학교, 5정강원, 6두앤

비디자인

전통5-3 | 15:55
전통 칠보 유약의 무연화 기술 
박재영1, 김호형1, 이민수1, 임태홍1

1한국생산기술연구원.

전통5-4 | 16:10
칠보 유약 분말의 형상 및 크기 제어 기술
김용진1, 양동열1, 정재원1, 양상선1, 김기봉1, 곽지나1

1한국기계연구원 부설 재료연구소.

전통5-5 | 16:25
메탈 마스크를 이용한 칠보 유약의 패턴 자동화 연구 
강희석1, 강경태1, 신권용1

1한국생산기술연구원.

Break Time | 16:40

타이타늄 알루미나이드 심포지엄
위원장 : 김승언 (재료연구소)

실무위원 : 김성웅 (재료연구소)

Room 323, 10월 24일 

좌장 : 김승언 (재료연구소) 

타이타늄S1-1 | 09:30 초청강연

금속간화합물 γ-TiAl 합금의 실용화 연구 
오명훈1

1금오공과대학교 신소재공학부.

타이타늄S1-2 | 10:00
발전용 가스터빈 고온부품 소재 선정 
송영석1, 전채홍1

1두산중공업㈜.

타이타늄S1-3 | 10:15
Development of TiAl alloys for Gas Turbine Blades
김성웅1, 김종훈1, 김재권1, 김지영2, 홍재근1, 김승언1

1재료연구소(KIMS). 2서울대학교.

Break Time | 10:30

좌장 : 오명훈 (금오공과대학교) 

타이타늄S2-1 | 10:40 invited lecture
History of Development and Practical Application of Hot-Forged 

Type TiAl Alloys and Latest Research Results
Toshimitsu Tetsui1
1National Institute for Material Science. 
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타이타늄S2-2 | 11:10
진공아크용해법을 이용한 가공용 TiAl 잉곳 및 중간재 제조
임광혁1, 권혁주1, 윤성호1, 이용범1, 구혜연1

1(주)한스코.

타이타늄S2-3 | 11:25
진공정밀주조를 이용한 TiAl 주조 기술 연구
박종범1, 이초롱2, 강태웅1, 노윤경1

1(주)동아특수금속. 2천지산업(주).

타이타늄S2-4 | 11:40
The Effects of Cyclic Heat Treatment Process for Fine 

Microstructure of TiAl Cast Alloy 
공만식1, 양현석1

1고등기술연구원.

좌장 : 공만식 (고등기술연구원) 

타이타늄S3-1 | 13:00 초청강연

Electron beam melting 공정으로 제조된 Ti-48Al-2Cr-2Nb 금속간 화

합물의 미세조직, 상-고온 기계적 특성 및 특성 개선 방안
이기안1, 김영균1, 윤성준1, 김성웅2, 홍재근2

1인하대학교 신소재공학과. 2재료연구소.

타이타늄S3-2 | 13:30
적층조형 TNM-B1 합금의 후열처리에 따른 미세조직 및 기계적 특성 
김승언1, P. L. Narayana1, N. S. Reddy2, 김성웅1, 홍재근1

1재료연구소. 2경상대학교.

타이타늄S3-3 | 13:45
Microstructure and mechanical properties of a multi-layered 

material composed of titanium and stainless steel produced by 
direct energy deposition 
김정한1, 나나1, 김하늘2, 장혜정2

1국립한밭대학교. 2한국과학기술원.

Break Time | 14:00

좌장 : 김성웅 (재료연구소) 

타이타늄S4-1 | 14:10 초청강연

Systematic Investigation of the Deformation Mechanisms of a 

γ-TiAl Single Crystal 
유승화1, 이태구1

1한국과학기술원 기계공학과.

타이타늄S4-2 | 14:40
나노역학 실험법을 활용한 γ-TiAl의 소성 변형 거동 변화 연구 
장동찬1, 도현수1, 김지영1, 김성웅2

1한국과학기술원. 2재료연구소.

New-Horizon : 재료 데이터베이스(빅데이터) 
구축  현황과 미래 과제
위원장 : 유석현 (두산중공업)

Room 324A, 10월 24일 

좌장 : 유석현 (두산중공업) 

nH1-0 | 09:00 학회장 환영사 및 개회식(사진촬영)

nH1-1 | 09:15
Big Data for Advanced Materials Design: Opportunities and 

Challenges 
Dongwon Shin1

1Oak Ridge National Laboratory.

nH1-2 | 10:00
대한민국 주력산업의 진화를 위한 데이터 기반 디지털 혁신 정책 현황

과 미래 전망 
장웅성1, 박인선1

1산업통상자원전략기획단.

nH1-3 | 10:30
CALPHAD 재료데이터베이스 구축 및 활용 
이병주1

1포항공과대학교 신소재공학과.

nH1-4 | 11:00
From CALPHAD Thermodynamic database to Smart Factory in 

Steelmaking process  
정인호1

1서울대학교.

nH1-5 | 11:30
Deep Learning technologies for Materials Science 
손기선1

1세종대학교.

좌장 : 정인호 (서울대학교) 

nH2-1 | 13:00
국가 연구데이터 공유 및 활용 생태계 구축 방안 
이상환1, 최명석1

1한국과학기술정보연구원 (KISTI).

nH2-2 | 13:30
Introduction to KIST R＆D Informatics (KIRI) System 
이광렬1

1한국과학기술연구원 계산과학센터.

nH2-3 | 14:00
Data-Driven Thermoelectric Materials Research Platform 

Hyunju Chang1, Yea-Lee Lee1, Seunghun Jang1, Jino Im1, Hyun Woo Kim1, 

Jungho Shin1

1Korea Research Institute of Chemical Technology.

nH2-4 | 14:30
상용 소재 물성 데이터베이스 구축 현황과 인공지능 및 빅데이터 시대

의 이슈 
박종관1

1(주)태성에스엔이. 

좌장 : 유석현 (두산중공업㈜) 

nH3-1 | 15:15
발전소재의 재료데이터베이스 구축 여정과 활용사례 
유석현1, 공병욱1, 최윤일1, 이연수1

1두산중공업㈜.
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nH3-2 | 15:45   패널토론 (주제: 한국의 
재료데이터베이스 발전방향)

제3회 고부가 금속소재 연구 및 교육 심포지엄III
위원장 : 이준호 (고려대학교)

실무위원 : 이명규 (서울대학교), 손일 (연세대학교),

 박주현 (한양대학교), 한준현 (충남대학교), 이동근 (순천대학교)

Room 325C, 10월 24일 

좌장 : 이준호 (고려대학교) 

고부가5-1 | 09:00 invited lecture
Recent Activities of High Temperature Process Metallurgy at 
Kyushu University 
Noritaka Saito1

1Kyushu University.

고부가5-2 | 09:30 invited lecture
Dislocation Glides as Thermally Activated Processes in Severely 
Deformed Ti-added Ultralow-Carbon Steels 
Masaki Tanaka1

1Kyushu University. 

나노에너지소재 심포지엄
위원장 : 류호준 (한국전자통신연구원), 

신병하 (한국과학기술원), 박찬진 (전남대학교)

실무위원 : 김정환 (한밭대학교), 오지훈 (한국과학기술원)

Room 325C, 10월 24일 

좌장 : 박찬진 (전남대학교)

나노에너지1-1 | 13:00  

금속산화물 나노 입자 코팅을 통한 소듐이온전지용 O3-type 층상계 양

극 소재 표면 안정성 향상 연구 
황장연1

1전남대학교 공대 신소재공학부.

나노에너지1-2 | 13:30
High-capacity lithium-ion-storage material development for lithium 

ion secondary batteries
Hyung Cheoul Shim1, Jihun Oh2, Seungmin Hyun1, Jae-Pyoung Ahn3

1Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM). 2Korea Advanced 

Institute of Science and Technology (KAIST). 3Korea Institute of 
Science and Technology (KIST).

나노에너지1-3 | 14:00
뒤틀린 나노카본을 이용한 리튬-이온 배터리 음극연구
강석주1

1울산과학기술원.

Break Time | 14:30

좌장 : 김정환 (한밭대학교) 

나노에너지2-1 | 14:45
Spectroscopic Analysis for Understnading of Energy Storgae 

Mechanism in Dimethylphenazine
Chunjoong Kim1, Vitalii Ri1, Hongkwan Yoon1, Dojin Kim1, Joonhee Moon2, 

Cheolho Jeon2

1Chungnam National University. 2Korea Basic Science Institute.

나노에너지2-2 | 15:15
In Situ Nanostructure Formation of 2D Metal-Sulfide/r-GO 

Material to Enhance the Capacity and Stability as Next-Generation 

Lithium-Ion Battery Cathode 
엄광섭1, 장의진1, 이하은1

1광주과학기술원.

나노에너지2-3 | 15:45
In situ electrochemically synthesized Pt-MoO3-x nanostructure 

catalysts for efficient hydrogen evolution reaction 
김형주1

1한국화학연구원.

나노에너지2-4 | 16:15
Physical Synthesized Plasmonic Nanoparticles and Their 
Applications 
Jung-Sub Wi1, Jeong Hwan Kim2

1Korea Research Institute of Standards and Science. 2Hanbat National 
University.

Break Time | 16:45

열전재료
위원장 : 박수동 (한국전기연구원)

총무간사 : 김일호 (한국교통대학교), 이종수 (경희대학교)

Room 325D, 10월 24일 

좌장 : 이호성 (경북대학교) 

열전1-1 | 09:00
Effect of Cu Substitution on the Thermoelectric Properties in 

CuxAg1-xBiSe2 

Hanhwi Jang1, Yeon Sik Jung1, Min-Wook Oh2

1Korea Advanced Institute of Science and Technology. 2Hanbat National 
University.

열전1-2 | 09:15
Thermoelectric Transport Properties of 2D layered NbSe2 

nanosheets 
Hongjae Moon1, Jeongmin Kim2, Seokkyoon Hong2, Wooyoung Lee2

1Department of Materials Science and Engineering Yonsei University. 
2Department of Materials Science and Engineering Yonsei Univ.

열전1-3 | 09:30
굽힘 및 열 반복 하중에 의한 유연 열전소자 신뢰성평가 
신승익1, 한승우2

1과학기술연합대학원대학교. 2한국기계연구원.
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열전1-4 | 09:45
An Experiment-based Rational Design of Heterostructured 

Thermoelectric Higher Manganese Silicide by Interfacial Band 

Engineering 

Gwansik Kim1, Jeongmin Kim1, Jong Wook Roh2, Wooyoung Lee1

1Yonsei University. 2Kyungpook National University.

열전1-5 | 10:00
Correlation with the Composition of the Different Parts of p-type 

Bi0.5Sb1.5Te3 Sintered Bulks and their Thermoelectric Characteristics
MAY LIKHA LWIN1, Peyala Dharmaiah1, Suk-min Yoon1, Soon-Jik Hong1

1Kongju national university.

열전1-6 | 10:15
Thermoelectric Properties Modulation via Semimetal to 

Semiconductor Transition in Bi1-xSbx Nanowires
Seokkyoon Hong1, Hongjae Moon1, Jeongmin Kim1, Wooyoung Lee1

1Yonsei University.

Break Time | 10:30

좌장 : 오민욱 (한밭대학교)

aW-7  | 10:40 김용진상 수상기념강연

열전소재 에너지변환효율 측정기술 개발 및 응용 – 나노스케일부터 벌

크스케일까지
송재용1

1한국표준과학연구원

열전2-1 | 11:05
Hf0.25Zr0.25Ti0.5NiSn1-xSbx half-Heusler 소재의 합성 및 열전특성 
주성재1, 임혜진1, 민복기1, 김봉서1, 이지은1, 장정인1

1한국전기연구원.

열전2-2 | 11:20
Semimetal to Semiconductor Transition and Tunable Thermoelectric 
Power Factor in 2D PtSe2 nanosheets 
JEONGMIN KIM1, Hongjae Moon1, Seokkyoon Hong1, Wooyoung Lee1

1Yonsei University.

열전2-3 | 11:35
Bi-Te계 열전모듈의 접합강도에 미치는 표면거칠기 및 무전해 Ni-P 확

산방지층의 영향
손인준1, 배성화1, 조상흠2, 박관호2, 김경태3

1경북대학교 금속신소재공학과. 2(주)대양 기술연구소. 3재료연구소.

Break Time | 11:50

제14회 소재부품 안전 및 신뢰성 심포지엄
위원장 : 양원존 (한국기계연구원 부설 재료연구소), 

함종오 (한국화학융합시험연구원 )

Room 325D, 10월 24일 

실무위원 : 변재원 (서울과학기술대학교), 신상용 (울산대학교)

좌장 : 신상용 (울산대학교) 

신뢰성1-1 | 13:00 invited lecture
Assembly and reliability of advanced packaging technologies in 

high-temperature SiC power modules 
Chanyang Choe1, Donjin Kim1, Chuantong Chen1, Seungjun Noh2, Semin 

Park2, Katsuaki Suganuma1

1Osaka University. 2Hyundai Mobis.

신뢰성1-2 | 13:25
지역 난방 노후 축열조 건전성 평가 및 고찰 
윤대호1, 채호병1, 송민지1, 하태백2, 김우철2, 이수열1

1충남대학교 신소재공학과. 2한국지역난방공사.

신뢰성1-3 | 13:40
지역 난방 배열회수보일러 튜브의 부식특성 
조정민1, 송민지1, 윤대호1, 채호병1, 하태백2, 김우철2, 이수열1

1충남대학교. 2한국지역난방공사.

신뢰성1-4 | 13:55
서브마이크론 크기의 은 코팅 구리입자 첨가에 따른 은코팅 구리플레이

크 페이스트의 소결접합 특성 
김명인1, 이종현1

1서울과학기술대학교 신소재공학과.

Break Time | 14:10

좌장 : 양원존 (한국기계연구원 부설 재료연구소) 

신뢰성2-1 | 14:20
CGHAZ 모사 열처리한 해양플랜트용 후판 강의 미세조직과 충격 인성 
이훈1, 이현욱1, 조성규2, 권용재1, 이정구1, 신상용1

1울산대학교 첨단소재공학부. 2현대제철 R & D Center.

신뢰성2-2 | 14:35
HSLA강의 열영향부 미세조직과 저온 충격 인성에 미치는 탄소와 니켈

의 영향
엄해원1, 조성규2, 이현욱1, 이훈1, 권용재1, 이정구1, 신상용1

1울산대학교 첨단소재공학부. 2현대제철 R&D Center.

신뢰성2-3 | 14:50
피로 메커니즘을 기반으로 한 화물 열차 차축 부품의 신뢰성 설계 방안 

연구
박준형1, 함종오2

1(주)케이씨티센터. 2(재)한국화학융합시험연구원.

신뢰성2-4 | 15:05
SRB(Sulfate reducing bacterial)에 의한 STS304 강관의 손상원인 분

석 
함종오1, 한신호1, 박기덕1, 조병일1

1한국화학융합시험연구원.

신뢰성2-5 | 15:20
Failure analysis of Co alloy cladding layers applied to pressure 

reducing valves
박기덕1, 조병일1, 박문석1, 함종오1

1한국화학융합시험연구원

Break Time | 15:35
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좌장 : 이정구 (울산대학교) 

신뢰성3-1 | 15:45
에어컨용 열교환기 Cu튜브 부식 원인 분석
박이호1, 이건하1, 양원존1

1재료연구소(KIMS).

신뢰성3-2 | 16:00
파괴인성 평가를 통한 손상원인분석 
이건하1, 양원존1

1재료연구소.

신뢰성3-3 | 16:15
3D-DIC 기법 적용을 통한 자동차 부품의 충돌 안전성 평가 측정 신뢰

도 향상 
권준범1, 장홍규1, 김지훈1, 양원존1

1재료연구소(KIMS).

신뢰성3-4 | 16:30
ROOT CAUSE ANALYSIS on FAILURE in DUPLEX PIPE LINES 
정성욱1, 김대경1, 박종민1, 한기형1

1대우조선해양.

Break Time | 16:45
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Oral SeSSiOn III 10월 25일

전산재료과학
위원장 : 남호석 (국민대학교)

총무간사 : 이동화 (포항공과대학교)

Room 320A, 10월 25일 

좌장 : 남호석 (국민대학교)

전산1-1 | 09:00
Effect of Magnetic Ordering on the Spinodal Decomposition of the 

Fe-Cr System: A GPU-Accelerated Phase-Field Study 
장근옥1, 이정환1

1경희대학교 공과대학 원자력공학과.

전산1-2 | 09:15
Phase-field study : the transformation of lath martensite in steel 
조민규1, 차필령1

1국민대학교.

전산1-3 | 09:30
Diverse Growth Morphology of Directionally-solidified Microstructure 

with Different Preferred Growth Directions 
Geunwoo Kim1, Shinji Sakane2, Tomohiro Takaki2, Yasushi Shibuta3, 

Munekazu Ohno1

1Hokkaido University. 2Kyoto Institute of Technology. 3The University of 
Tokyo.

전산1-4 | 09:45
A Numerical Investigation on Effective Properties Depending on 

Pore Structure for Optimal Property 
Dongmyung Jung1, Yongwoo Kwon1

1Hongik University.

전산1-5 | 10:00
A Phase Field Model to Study the Formation of Conducting 

Filament in Memresistive Systems 
ARIJIT ROY1, Pil-Ryung Cha1

1Kookmin University.

전산1-6 | 10:15
ThermoCalc API Integration in to Phase Field Simulation
NAVEEN KUMAR1, Pil-Ryung Cha1

1Kookmin university.

Break Time | 10:30

좌장 : 이동화 (포항공과대학교) 

전산2-1 | 10:40
An analysis of drag mechanisms during the motion of dislocation 

and grain boundary
Soon Kim1, Sung Youb Kim1

1Ulsan National Institute of Science and Technology.

전산2-2 | 10:55
EDEM-CFD Modelling to Characterize Effects of Slag Holdup on 

Gas Transport in the Dripping Zone of BF 

DEREJE DEGEFA GELETA1, Mintae Kim1, Joonho Lee1

1Korea University.

전산2-3 | 11:10
J2, J3 불변량을 고려한 이방성 항복함수 
김영석1, 누엔 푸 반2

1경북대학교. 2경북대학교 대학원.

전산2-4 | 11:25
First-principles Studies of the Mechanical Properties at Grain 

Boundaries and Twin Boundaries in Metallic Materials
김원준1

1국립창원대학교 생물화학융합학부.

전산2-5 | 11:40
Atomistic Simulation of Nickel-Silicon Interface Reaction by 
Machine-Learning Interatomic Potential 
정원석1, 유동선1, 이규현1, 한승우1

1서울대학교.

전산2-6 | 11:55
First-principles investigation on the fundamental limit in the 

linewidth of CdSe nanocrystal 
강성우1, 강영호2, 한승우1

1서울대학교. 2재료연구소.

복합재료
위원장 : 이상관 (재료연구소)

총무간사 : 이상복 (재료연구소)

Room 320B, 10월 25일 

좌장 : 이욱진 (한국생산기술연구원) 

복합1-1 | 09:00
in-situ 중성자회절법을 이용한 계면처리된 고체적분율 Al/SiCp 복합재

의 기계적 특성 분석 및 내마모성 향상 
이태규1, 채호병2, 신상민3, 조일국4, 조승찬3, 이수열2, 이상관3, 류호진1

1한국과학기술원. 2충남대학교. 3재료연구소. 4동의대학교.
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복합1-2 | 09:15
용탕교반 및 압연공정으로 제조된 B4C/Al6061복합재료의 미세조직에 

따른 기계적 특성 및 열중성자 흡수능 분석 
이동현1, 이상관1, 이상복1, 조승찬1, 김양도2

1재료연구소(KIMS). 2부산대학교.

복합1-3 | 09:30
다이캐스팅공정으로 제조된 SiC/Al2024 금속복합재료의 열적/기계적 

특성 연구 
박현재1, 신상민1, 조승찬1, 이상복1, 이상관1, 최두호2, 조일국2

1재료연구소(KIMS). 2동의대학교.

복합1-4 | 09:45
용융가압함침 공정을 이용한 고체적률 TiB2 입자 강화 Al 복합소재 개발 
고성민1, 조승찬1, 이상복1, 김양도2, 이상관1

1재료연구소(KIMS). 2부산대학교.

Break Time | 10:00

좌장 : 조승찬 (한국기계연구원 부설 재료연구소) 

복합2-1 | 10:10
고볼륨 세라믹 강화재가 추가된 Fe계열 금속복합소재의 인성 및 내마모

성 증대 방안 
김대하1, 황지현1, 김지윤1, 이원혁1

1(주)DAT신소재.

복합2-2 | 10:25
Network structure of TiN in consolidated STS316L-based metal 
matrix composite 
김수현1, 김승범1, 조중욱2

1포항공과대학교철강대학원. 2포항공과대학교 철강대학원.

복합2-3 | 10:40
Evaluation of Mechanical Properties of High-Toughness Epoxy 
Resin Using Thermoplastic Polymer PES 
정현석1, 박용민2, 이선영1, 김기영3

1한양대학교. 2EZ Composites. 3한국생산기술연구원.

복합2-4 | 10:55
다층 구조로 제작된 알루미늄/탄소 섬유 복합소재의 전자파 차폐 특성 

연구
김정준1, 최현주1

1국민대학교.

나노소재
위원장 : 류호준 (한국전자통신연구원)

총무간사 : 김정환 (한밭대학교)

Room 321A, 10월 25일 

좌장 : 위정섭 (한국표준과학연구원) 

나노1-1 | 08:30
물분해 광전극용 Ti 합금 설계 기반 산화물 나노 구조체 제어 기술 개발
김태경1, 박혜진1, 김영석1, 문상철1, 강결찬1, 김민정1, 김영순1, 김기범1

1세종대학교나노신소재공학과.

나노1-2 | 08:45
항암면역치료를 위한 마이크로 섬유에 방사상으로 성장한 ZnO 나노선

과 종양항원 복합체
변상원1, 박범철1, Prashant Sharma2, 신지범1, 이재원2, 장나윤2, 김유진1, 김유

리2, 조남혁2, 김영근1

1고려대학교. 2서울대학교.

나노1-3 | 09:00
표면증강라만산란 활동을 위한 템플릿에 조립 된 금 씨앗에서 바이메탈

층 성장의 엔지니어링 
김명수1, 박범철1, 김유진1, 이주헌2, 구명석1, 고민준1, 김영근1

1고려대학교. 2한양대학교.

나노1-4 | 09:15
Revealing the Distribution of Cetrimonium Surfactant Molecules on 

Multiple-twinned Pd Nanoparticles by Atom Probe Tomography 
Kyuseon Jang1, Seho Kim2, Hosun Jun1, Chanwon Jung1, Pyuckpa Choi1
1Korea Advanced Institute of Science and Technology. 2Max-Planck-
Institut für Eisenforschung.

aW-4 ㅣ 09:30 청웅상 수상기념강연

Quantum dot-DNA Nanogel for Enzyme-free Sub-picomolar DNA 

Assay
Jae ChulPark1,†, Cheol Am Hong2,†, Yoon Sung Nam1,3,*

1Department of MaterialsScience and Engineering, Korea Advanced 

Inst i tu te of Science and Technology. 2School of Chemist ry 
andBiochemistry, Yeungnam University.3KAIST Institute forNanocentury, 
Korea Advanced Institute of Science and Technology.

Break Time | 09:55

좌장 :김천중 (충남대학교) 

나노2-1 | 10:00
Breath Acetone Analysis Using SnO2 Nanorod Arrays Based Gas 
Sensors with Diverse Metal Catalyst (Pd,Pt,Au) 
Yeonji Jang1, Hwaebong Jeong1, Junho Lee1, Yongsahm Choe2, Wooyoung 

Lee1

1Yonsei University department of materials Science and engineering. 
2Isenlab.

나노2-2 | 10:15
Sol-gel 합성법으로 제작한 WO3 전극의 소결 방법에 따른 전기변색 특

성 관찰 
김효준1, 손민희1, 이선영1

1한양대학교.

나노2-3 | 10:30
Highly Sensitive Acetone Gas Sensors Based on In-doped ZnO 

Quantum dots Fabricated by Morphology Controlled Synthesis
Jun Ho Lee1, Seung-Eun Baek1, Dahl-Young Khang1, Wooyoung Lee1

1Yonsei University.
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좌장 : 김정환 (한밭대학교) 

나노3-1 | 10:45
In-situ Monitoring of Chemical Vapor Deposition Graphene on 

Cu by Reflectance Contrast using Confocal Laser Scanning 

Microscopy 
Yun Sung Woo1, Dong Jin Kim2, Chang-Won Lee3, Byung Hee Hong2

1Korea Polytechnics. 2Seoul National University. 3Hanbat National 
University.

나노3-2 | 11:00
Thermal Atomic Layer Deposition of Silicon Nitride Film Using 

Silicon Halide Precursor 
신종우1, 문찬희1, 이한보람1

1인천대학교 신소재공학과.

나노3-3 | 11:15
Atomic-Layered WSe2-based Porous 3D Architecturing for Highly 
Sensitive Chemical Sensors 
Min Ji Kang1, Jin-Young Kim1, Myung Gwan Hahm1

1Inha University.

나노3-4 | 11:30
Study about Combined Exposure of H2O and O3 Reactant in HfO2 

by Atomic Layer Deposition 
고병국1, 박종서1,2, Sumaira Yasmeen1, Mohammad Rizwan Khan1, 이한보람
1,2

1인천대학교. 2인천대학교 화학공학 혁신 센터.

Break Time | 11:45

좌장 : 문제현 (전자통신연구원) 

나노4-1 | 11:50
Deformable Light-emitting Diodes fabricated by Remote Epitaxy of 
GaN Microrod Heterostructures 
정준석1, 진대권1, 홍영준1

1세종대학교 나노신소재공학과.

나노4-2 | 12:05
Highly Transparent and Colorless Organic Light Emitting Diode with 

Indium-Tin-Oxide Electrode 
오제헌1, 박진우1

1연세대학교 신소재공학과.

나노4-3 | 12:20
기계화학적 볼밀링 공정을 이용한 고분산성 MoS2 nanoflake 제조 

(Efficient hydrazine-assisted ball milling of highly soluble MoS2 

nanoflake) 
김슬기1, 김도훈1, 강지연1, 송성호2, 이동주1

1충북대학교. 2공주대학교.

나노4-4 | 12:35
계산된 밴드 다이어그램을 통한 g-C3N4/환원된 TiO2 나노 섬유의 CO2 

광환원에 대한 연구 
강수희1, 이선영1

1한양대학교 재료화학공학과.

가공-용접 및 접합
위원장 : 김상식 (경상대학교)

총무간사 : 박영도 (동의대학교), 이영선 (재료연구소), 

박은수 (서울대학교), 이호년 (한국생산기술연구소)

Room 321B, 10월 25일 

좌장 : 박영도 (동의대학교)

용접1-1 | 09:00
DP980 고강도강과  A6061 알루미늄합금 이종 이음부의 FDS 접합부 

피로특성에 관한 연구 
이목영1, 엄상호2, 정홍철2

1포항산업과학연구원. 2포스코.

용접1-2 | 09:20
Ti-Zr계 삽입재로 이종 접합된 Ti-STS 접합부의 기계적 특성에 미치는 

표면처리의 영향 
박진수1, 장보훈1, 이진규*1

1공주대학교 신소재공학부.

용접1-3 | 09:40
HF surface pre-treatment and oxidation effect on the joining 

strength of AZ31 Mg alloy / CFRP composite by thermal laser 
joining technique. 

Andrews Nsiah Ashong1, Jeoung Han Kim*1, Youn Seoung Lee1, Mok-
Young Lee2

1Hanbat National University. 2Research Institute of Industrial Science 

and Technology.

용접1-4 | 10:00
적층 제조된 Type 316L 스테인리스강의 용접성
강용준1, 박소영1,2, 오동진3, 김기동1,4, 송상우1

1재료연구소 접합기술연구실. 2창원대학교 신소재공학부. 3재료연구소 원자력

공인검사단. 4울산과학기술원 원자력공학과.

용접1-5 | 10:20
크리프 중단 시험을 통한 IN740H/P92 이종용접부의 P92-HAZ에서의 

미세조직 및 기계적 특성의 변화에 대한 연구 
서위걸1, 최시훈1, 이한상2, 유근봉2, 서진유3, 신재혁3

1순천대학교 대학원 인쇄전자공학과. 2힌국전력공사 청정발전연구소 발전시스

템그룹. 3한국과학기술연구소 고온에너지 재료연구센터.

용접2-1 | 10:40
Post-weld heat treatments in the Cr-added austenitic FeMnAlC 

lightweight steels 
정성훈1, 김봉윤1, 문준오2, 박성준2, 이창희1

1한양대학교 신소재공학과. 2재료연구소.

용접2-2 | 11:00
도금 방법에 따른 아연도금 TRIP 강판의 LME 거동 분석 
김도엽1, 강지현2, 최두열3, 김성준1

1포항공과대학교 철강대학원. 2영남대학교 신소재공학과. 3포스코 글로벌 

R&D Center.

용접2-3 | 11:20
점용접 시 발생하는 용융아연취화에서 Fe-Zn 합금화 반응의 중요성: 

TWIP강에서 합금원소 Si 영향 
홍석현1, 김도엽1, 강지현2, 김성준1

1포항공과대학교 철강대학원. 2영남대학교 신소재공학부.
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용접2-4 | 11:40
고강도 합금화 아연도금강판의 고온인장시험 시 도금층 ex-situ 합금화 

거동과 LME 균열 상관관계 연구
박영도1, 시바 프라사드 무르간1, 김준수1, 이창용2, 육완2

1동의대학교. 2현대제철.

알루미늄
위원장 : 김목순 (인하대학교)

총무간사 : 어광준 (재료연구소), 김명균 (포항산업과학연구원), 

박현순 (인하대학교)

Room 322, 10월 25일 

좌장 : 어광준 (재료연구소) 

알루미늄1-1 | 08:30
Sc, Zr 미량 첨가가 Al-Mg-Si 합금의 헤밍성과 기계적 특성에 미치는 

영향
김성녕1, 강헌2, 구남훈1

1현대제철. 2기술연구소.

알루미늄1-2 | 08:45
Microstructure evolution of two-step aging characterized by three 

dimensional atom probe 
송민영1,2, 김인수1,2, 김재황1, 이광진1, 홍성길2

1한국생산기술연구원. 2전남대학교.

알루미늄1-3 | 09:00
Two-step aging behavior in Al-Cu-Mg and Al-Mg-Si-Cu alloys 
김인수1,2, 송민영1,2, 김재황1, 이광진1, 홍성길2

1한국생산기술연구원. 2전남대학교.

알루미늄1-4 | 09:15
Influence of pre-aging conditions on the paint bake response of 
AA6016 aluminium sheets 
Cui min1, Min-Seok Kim1, Yun-Soo Lee1, Hyoung-Wook Kim1, Je-hyun 

Lee2

1재료연구소(KIMS). 2창원대학교.

알루미늄1-5 | 09:30
Orientation relationships between Al-matrix, η phase and  

dispersoids  formed in the heat-treated Al-Zn-Mg-Cu alloy 
saif haider kayani1, Jae-Gil Jung2, Min-Seok Kim2, Kwangjun Euh2

1과학 기술 연합 대학원대학교. 2재료연구소(KIMS).

좌장 : 신제식 (한국생산기술연구원) 

알루미늄2-1 | 09:45
LP-EGR용 인터쿨러 다층클래드 소재의 부식수명 
이동석12, 오광헌1, 지용준1, 이찬우3, 김목순2

1(주)한온시스템. 2인하대학교. 3Shanghai Huafon Aluminum. 

알루미늄2-2 | 10:00
Microstructure Simulation of a Hypereutectic Al-Mn-Fe Casting 

Alloy in Phase-Field Approach 
박지원1, 오창석1, 정재길1

1재료연구소.

알루미늄2-3 | 10:15
AA7003 합금의 기계적 성질과 에너지 흡수능에 미치는 열처리의 영향 
김희주1, 김수현1, 정제기1, 임차용1, 최윤석2

1한국기계연구원부설재료연구소. 2부산대학교 재료공학부.

알루미늄2-4 | 10:30
알루미늄의 부식 거동에 미치는 Na2S, CuCl2, NaCl의 영향
이주희1, 장희진1

1조선대학교.

Break Time | 10:45

좌장 : 신재혁 (자동차부품연구원) 

알루미늄3-1 | 10:55
Additive Manufacturing (AM) 공정으로 제조된 AlSi10Mg 합금의 미세

조직, 마모, 인장 및 피로 변형 거동 
이기안1, 박태현1, 백민석1, Yongho Sohn2

1인하대학교 신소재공학과. 2University of Central Florida.

알루미늄3-2 | 11:10
용질원소를 10%이상 함유한 고강도 알루미늄 합금의 빌렛 연속주조, 

압출 및 부품화기술 
김명균1, 박준표1, 김세훈2, 성시영2, 황종일3, 손현성4, 이규창5

1포항산업과학연구원. 2자동차부품연구원. 3(주)아니스엘엠에스. 4신영유니크. 
5강릉원주대학교.

알루미늄3-3 | 11:25 Canceled
Al-Cu-Si 3원계 공정조성 합금의 주조공정에 따른 미세조직 변화 및 

기계적 특성 분석 
김병주1, Arne K. Dahle2, 박용호3, 이영철1

1한국생산기술연구원. 2Jönköping University. 3부산대학교.

알루미늄3-4 | 11:40
Zr을 첨가한 다성분계 Al-14Si-CuNiMg 합금의 Zr-rich 상의 규명 
조민수1,3, 조영희1, 이정무1, 김수현1, 강전연1, 정재길1, 김수배1,2, 장재일3

1재료연구소. 2연세대학교. 3한양대학교.

좌장 : 김명균 (포항산업과학연구원) 

알루미늄4-1 | 11:55
Al-Zn-Mg계 알루미늄 신합금의 유동응력 전산모사 및 소성변형거동 
양승현1, 연규호1, 김목순1, 김세훈2

1인하대학교. 2자동차부품연구원.

알루미늄4-2 | 12:10
불균일 핵생성 입자 크기와 알루미늄 합금의 결정립 미세화의 통계적 

관계 해석
김수배1,2, 조영희1, 조민수1,3, 이영국2, 이정무1

1재료연구소(KIMS). 2연세대학교. 3한양대학교. 

알루미늄4-3 | 12:25
Mg 함량 변화에 따른 Al-Mg 합금의 고온변형 특성 
이재철1, 김상욱1, 손현우1, 조창희1, 김용재1, 김세광2, 윤영옥2, 이지운2, 현승균1

1인하대학교 신소재공학과 재료구조제어연구실. 2한국생산기술연구원.

알루미늄4-4 | 12:40
Al-Mg 합금의 Mg 함량에 따른 전단 변형 및 어닐링 특성 
조창희1, 손현우1, 김상욱1, 이재철1, 김용재1, 윤영옥2, 김세광2, 이지운2, 현승균1

1인하대학교. 2한국생산기술연구원.
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비철금속
위원장 : 이재천 (한국지질자원연구원)

총무간사 : 강정신 (한국지질자원연구원), 

박현식(한국지질자원연구원)

Room 323, 10월 25일 

좌장 : 김리나 (한국지질자원연구원) 

비철1-1 | 08:30
황화 반응을 통한 SiO2 가 함유된 FeTiO3 에서 Fe-Ti 황화물의 형성에 

대한 온도 및 sulfur 비의 영향 
김용우1, 김선중1

1조선대학교 재료공학과.

비철1-2 | 08:45
니오븀 산화물의 마그네슘 환원에 의한 니오븀 금속분말 추출 
박수진1,2, 황선민1, 손영국2, 이동원*1

1재료연구소. 2부산대학교.

비철1-3 | 09:00
탄탈륨 산화물의 마그네슘 환원에 의한 탄탈륨 금속분말 추출 
황선민1, 왕제필2, 이동원*1

1한국기계연구원 부설 재료연구소(KIMS) 타이타늄 연구실. 2부경대학교 금속

공학과.

비철1-4 | 09:15
액체금속 음극을 이용한 산화 마그네슘의 전해 제련을 통한 고순도 금

속 마그네슘 제조
이태혁1, 김영민2, 이진영1, 강정신1

1한국지질자원연구원. 2재료연구소.

비철1-5 | 09:30
일메나이트광 활용 효율적인 TiCl4 제조를 위한 열역학적 거동 고찰 
정은진1, 김진영1, 이미선1

1포항산업과학연구원.

Break Time | 09:45

좌장 : 이빈 (한국생산기술연구원) 

aW-3 | 09:50 윤동석상 수상기념강연

방향성 기공구조의 다공성동 제조 및 응용 
현승균1

1인하대학교

비철2-1 | 10:15
Development of Electrochemical Evaluation Methods for Filling 

Performance of Copper Electrodeposition 

Jeong-Ho Moon1, Jaewook Shin2, Tae-Hee Kim1, DongHoon Song1, 

EunAe Cho1

1Materials Science and Engineering at KAIST. 2KAIST Institute for 
NanoCentury at KAIST.

비철2-2 | 10:30
Cu-6Ni-1.5Si(wt%)합금의 미세구조 및 기계적 특성에 대한 Co첨가 

효과 
이상진1,2, 한승전2, 최은애2, 안지혁2, 허기녕2, 조의정2, Satoshi Semboshi3, 임
성환4, 이재현5, 신현석2, 최윤석1

1부산대학교. 2재료연구소. 3Tohoku University. 4강원대학교. 5창원대학교.

비철2-3 | 10:45
The effects of alloying elements on microstructures and mechanical 
properties of γ/γ′-strengthened Co-Ti-based alloys 
Hyeji Im1, Subin Lee2, Won Seok Choi1, Surendra Makineni2, Baptiste 

Gault2, Dierk Raabe2, Pyuck-Pa Choi1
1Korea Advanced Institute of Science and Technology. 2Max Planck-
Institut für Eisenforschung.

비철2-4 | 11:00
Al/Cu 주조접합 시편의 열처리에 따른 금속간화합물 층의 두께 변화가 

열확산도에 미치는 영향
김용원1, 최세원2, 김유미1, 김영찬1, 강창석1, 홍성길1

1한국생산기술연구원. 2전남대학교 신소재공학과.

비철2-5 | 11:15
금속의 고용 및 상 석출 제어를 이용한 자체 색상 컬러 합금 개발 연구 
문상철1, 강결찬1, 김영석1, 박혜진1, YUSUPOV DILSHODBEK1, JUMAEV 

ELYORJON1, 홍성환1, 송기안2, 김기범*1

1세종대학교 공대 나노신소재공학부. 2공주대학교 신소재공학부.

비철2-6 | 11:30
Preliminary study on Fe–Gd alloys as binary alloys and master 
alloys for spent nuclear fuel (SNF) application 

Ji-Ho Ahn1, Sang-Wook Lee1, Byung-Moon Moon1, Young-Jig Kim2, 

HYUN-DO JUNG1

1Korea Institute of Industrial Technology. 2Sungkyunkwan University.

Break Time | 11:45

좌장 : 오윤석 (포항산업과학연구원) 

비철3-1 | 11:50
니켈기 초내열합금 소재에 대한 슬래그 재용해 공정개발 및 부품 제작 
배현나1, 김영득1, 김정욱1, 구지호1

1두산중공업 소재기술개발팀.

비철3-2 | 12:05
Effects of crystal orientation on high temperature low cycle fatigue 

properties 
송전영1, 구지호1, 마영화1, 이연수1

1두산중공업.

비철3-3 | 12:20
HIP처리된 니켈기 초내열합금의 기계적 특성평가 
구지호1, 송영석1, 송전영1, 배현나1, 마영화1, 석진익1

1두산중공업㈜ 기술연구원.

비철3-4 | 12:35
선박 프로펠러 블레이드의 보수용접 품질 개선을 위한 쇼트피닝 적용 

연구 
김동욱1, 배철현1, 심윤성1, 김현주1, 허지행1

1한국조선해양(주).
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신개념 에너지저장 소재 및 소자 심포지엄
위원장 : 이관형 (서울대학교)

실무위원 : 이관형 (서울대학교)

Room 324A, 10월 25일 

좌장 : 윤명한 (광주과학기술원) 

에너지저장1-1 | 09:00
고성능 전고체전지를 위한 슬러리 기반 시트형 복합 전극 기술 
정윤석1

1한양대학교 에너지공학과. 

에너지저장1-2 | 09:23
Wet-chemical fabrication of sulfide-based solid electrolytes
임희대1

1한국과학기술연구원.

에너지저장1-3 | 09:46
Understanding Interfacial Reaction of LiCoO2 Positive Electrode  in 

Aqueous Lithium-Ion Batteries 
Hyunjeong Oh1, Hirona Yamagishi2, Keisuke Yamanaka2, Toshiaki Ohta2, 

Hye Ryung Byon*1

1Korea Advanced Institute of Science and Technology. 2Ritsumeikan 

University. 

에너지저장1-4 | 10:09
Seawater battery and its extended concept for seawater 
desalination, CO2 capture, and H2 production 

Youngsik Kim1

1Ulsan National Institute of Science and Technology.

에너지저장1-5 | 10:32
그래핀 기반 카본 전극 소재 및 에너지 저장 소자 응용기술 
김태영1, 
1가천대학교. 

Break Time | 10:55

좌장 : 이관형 (서울대학교) 

에너지저장2-1 | 11:05
Operando characterization revealing multiscale dynamics in 

lithium-ion batteries 
임종우1

1서울대학교.

에너지저장2-2 | 11:28
Mechanistic Studies and Operando X-ray Imaging of Electrical 
Energy Storage Materials 
Seung-Ho Yu1

1Korea University.

에너지저장2-3 | 11:51
Bioinspired Neuron-like Energy Harvesting 

Wooyoung Shim1

1Yonsei University.

에너지저장2-4 | 12:14
Redox-Enhanced Electrochemical Capacitors: Electrolyte Design 

and Device Engineering 

Seung Joon Yoo1

1Gwangju Institute of Science and Technology. 

에너지저장2-5 | 12:37
Ruthenium on Fused Aromatic Networks for Water Splitting 

Catalysts 
Jong-Beom Baek1

1울산과학기술원.

첨단 가공기술 심포지엄
위원장 : 김상식 (경상대학교)

실무위원 : 이영선 (재료연구소)

Room 325A/B, 10월 25일 

좌장 : 박은수 (서울대학교) 

첨단1-1 | 09:00 초청강연

The Fabrication of 3D Copper Structure by Electrochemical based 

Additive Manufacturing 
유봉영1, 김성빈2, 강동화1

1한양대학교. 2애니캐스팅.

첨단1-2 | 09:30 초청강연

미세조직학적 불균일성을 이용한 적층제조 소재의 강도 향상 및 활용 

방안
김정기1, 박정민2, 설재복3, 최중호4, 유지훈4, 양상선4, 김형섭2

1경상대학교. 2포항공과대학교. 3나노융합기술원. 4재료연구소.

첨단1-3 | 10:00 초청강연

적층 제조 소재의 피로 및 파괴 특성
성효경1

1경상대학교.

Break Time | 10:30  

좌장 : 이호년 (한국생산기술연구원)

첨단2-1 | 10:40 초청강연

국내 열처리 기술의 현황과 개발 동향
이종훈1

1재료연구소(KIMS).

첨단2-2 | 11:10 초청강연

미래 자동차 경량화를 위한 금속기지 나노복합소재 제조 기술 개발 
이건배1, 김대영1, 최현주1

1국민대학교 신소재공학부.

첨단2-3 | 11:40 초청강연

자동차 중량 경쟁력을 위한 경량화 차체 접합방법 개발현황
고세진1

1현대자동차 연구개발본부.
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첨단2-4 | 12:10 초청강연

Inspecting and measuring system with machine vision in 

conventional manufacturing processes 
윤종헌1, 최승호1

1한양대학교.

마그네슘
위원장 : 유봉선 (재료연구소)

총무간사 : 박성혁 (경북대학교)

Room 325C, 10월 25일 

좌장 : 이태경 (부산대학교) 

마그네슘1-1 | 09:00
원자단위 전산모사를 통한 pure Mg 및 Mg 합금의 입계 이동도 해석 
장효선1, 이병주1

1포항공과대학교 신소재공학과.

마그네슘1-2 | 09:15
Solid solution dependence of deformation mechanisms in Mg-xZn 

(x = 0, 1, 2 wt.%) alloys investigated by in-situ neutron diffraction 

and polycrystal plasticity modelling 

Huai Wang1, Soo Yeol Lee1, Huamiao Wang2, Wanchuck Woo3, Ke An4

1Chungnam National University. 2Shanghai Jiao Tong University. 3Korea 

Atomic Energy Research Institute. 4Oak Ridge National Laboratory.

마그네슘1-3 | 09:30
Mechanisms underlying high tensile ductility of extruded Mg-1Gd 

alloy
이상원1, 김상훈1, 박성혁1

1경북대학교.

마그네슘1-4 | 09:45
에릭슨 시험 시 E-form Mg합금 판재의 성형성에 미치는 온도의 영향

에 관한 연구 
이성음1, 김민성1, 채영욱2, 최시훈1

1순천대학교. 2POSCO.

마그네슘1-5 | 10:00
초기 집합조직이 마그네슘 압연재의 굽힘 거동에 미치는 영향
이종언1, 김상훈1, 김예진1, 박성혁1

1경북대학교.

Break Time | 10:15

좌장 : 서종식 (한국기계연구원 부설 재료연구소)

마그네슘2-1 | 10:20
압출 온도에 따른 난연 AZXW8000 합금 압출재의 미세조직 및 기계적 

물성 변화
김상훈1, 이상원1, 김영민2, 문병기2, 박성혁1

1경북대학교. 2재료연구소.

마그네슘2-2 | 10:35
ZK60 공형압연재의 압축 이방성과 집합조직 분석 
곽병제1, 공태인1, 이정훈2, 이태경1

1부산대학교. 2한국생산기술연구원.

마그네슘2-3 | 10:50
Effect of Bi addition on recrystallization and precipitation behaviors 
during extrusion of pure Mg
Jongbin Go1, Jong Un Lee1, Sang-Hoon Kim1, Sung Hyuk Park1

1Kyungpook National University.

마그네슘2-4 | 11:05
시효열처리 AZ91D 합금에서 불연속 및 연속석출물과 부식율의 정량적 

상관관계 연구 
김재연1, 현창용1, 변재원1

1서울과학기술대학교.

마그네슘2-5 | 11:20
냉각 압출을 통한 AZ91 압출재의 피로 특성 향상 
김예진1, 김상훈1, 김하식2, 유봉선2, 박성혁1

1경북대학교. 2재료연구소.

Break Time | 11:35

좌장 : 박성혁 (경북대학교) 

마그네슘3-1 | 11:45
불순물 및 공정 이력에 따른 Mg의 부식 거동에 대한 Al 첨가의 영향
우상규1, 김남룡1, 서병찬2, 임창동2

1과학기술연합대학원대학교. 2한국기계연구원 부설 재료연구소.

마그네슘3-2 | 12:00
Microstructure Analyses and Phase-Field Simulation Study of 
Partially Divorced Eutectic Solidification in a Mg-Al Alloy 
Joo-Hee Kang 1, Jiwon Park 1, Kyung Song 1, Chang-Seok Oh 1, Oleg 

Shchyglo 2, Ingo Steinbach 2

1Korea Institute of Materials Science. 2Ruhr-University Bochum.

마그네슘3-3 | 12:15
마그네슘 로드 휠 특성향상을 위한 주조결정립 미세화 기술
배준호1, 문영훈1, 김하식1, 서종식1, 서병찬1, 문병기1, 유봉선1

1재료연구소(KIMS).

마그네슘3-4 | 12:30
Yield asymmetry of age-treated AZXW9100 alloy in terms of 
microstructure and texture development 
Joung Sik Suh1, David Klaumuenzer2, Byeong-Chan Suh1, Young Min 

Kim1, Bong Sun You1

1Korea Institute of Materials Science. 2Volkswagen AG.

마그네슘3-5 | 12:45
Enhanced mechanical properties of bio-degradable Mg alloy using 

a severe plastic deformation at room temperature 

Byeong-Chan Suh1, Chang Dong Yim1, Hwa Cheol Jung2, Won Hyun 

Shim2

1Korea Institute of Materials Science (KIMS). 2U&I corporation.
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항공재료
위원장 : 박규철 (한국항공우주산업)

총무간사 : 성효경 (경상대학교), 정유인 (한국항공우주산업)

Room 325D, 10월 25일 

좌장 : 권용남 (재료연구소) 

항공1-1 | 09:00
항공소재의 설계허용치 생성 소개 
손진일1, 정유인2, 김상식3

1MTDI. 2KAI. 3경상대학교.

항공1-2 | 09:15
Tensile Allowable Derivation of Powder Bed Fusioned Ti-6Al-4V 

Alloy for Aerospace Components 
조서연1, 권용남2, 김대환1, 정유인1

1한국항공우주산업(주). 2재료연구소.

항공1-3 | 09:30
가스터빈엔진  Flameout 발생사례 원인분석
권혁준1, 배중우1, 이두열1, 손경숙1

1공군 항공기술연구소.

Break Time | 09:45

좌장 : 성효경 (경상대학교) 

항공2-1 | 09:55
항공주조품 개발 및 주요 주조공정 기술
이재현1

1창원대학교 공대 금속재료공학과.

항공2-2 | 10:10
Ti 합금 열간판재성형 후 물성변화에 관한 연구
권용남1, 김대용1, 이진우1, 석무영1

1한국기계연구원 부설 재료연구소.

항공2-3 | 10:25
Al 확산침투에 의한 MoSiB내 SiO2의 상변화 거동 고찰 

Phase Chages Behavior of SiO2 Phase in Sintered MoSiB Alloy 
during Aluminum Pack Cementation 
이성1, 박정효1, 김동훈1, 김영무1, 김미현2, 이성호1

1국방과학연구소 4본부 4부(소재). 2창원대학교 공동실습관.

Break Time | 10:40

좌장 : 정유인 (한국항공우주산업) 

항공3-1 | 10:50
열변형해석 기법을 활용한 대형 복합재 부품 성형툴 설계 
정대호1, 이정철1, 정유인1

1한국항공우주산업(주).

항공3-2 | 11:05
부식환경 노출시간이 7xxxx 합금의 응력부식균열 저항성에 미치는 영

향 
이철주1, 구가은1

1한국항공우주산업(주).

항공3-3 | 11:20
항공기 기지별 대기부식환경 모니터링 연구 
윤주희1, 최동수1, 이두열1, 김성욱1, 김경우1, 박승렬1

1공군 항공기술연구소.

Break Time | 11:35

좌장 : 석무영 (재료연구소) 

항공4-1 | 11:45
Thermal Failure of Rene' 80 Superalloy Turbine Blades 
손경숙1, 김익식1, 김만수1, 최화순1, 김성욱1, 이두열1, 배중우1

1공군 항공기술연구소.

항공4-2 | 12:00
Ni기 초내열합금 CMSX-4 장기간 열 노출에 따른 미세조직 및 기계적 

특성 변화 
임근영1, 김찬미1, 이현우1, 구지호2, 신종호2, 정연길1, 이재현1

1창원대학교 신소재공학부. 2두산중공업㈜ 기술연구소.

항공4-3 | 12:15
단결정 초내열합금 CMSX-4의 열처리를 통한 공정 분율과  기계적 특

성 변화 
성기태1, 권석환2, 안종기3, 주윤곤1, 정연길1, 이재현1

1창원대학교 신소재공학부. 2한국로스트왁스㈜ 기술연구소. 3한화에어로스페

이스㈜ 기술연구소.
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P1 : 철강
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P1-1
A Study on the Crystallization behavior of Fe2O3 Base Molten 

Oxide with Cooling Rate  

Tae-Jun Park1, Joon-Sung Choi1, Dong-Joon Min1

1Yonsei University.

P1-2
Local Brittle Zone의 저온 CTOD 인성에 영향을 미치는 열영향부 미세

조직의 영향 
이석규1, 김보희1, 김우겸2, 엄경근2, 이성학1

1포항공과대학교 신소재공학과. 2포스코.

P1-3
HSB460 후판의 전단 및 가스 절단에 따른 절단면의 특성 분석
송승호1, 김영우2, 심호섭1

1동국제강중앙기술연구소. 2동국제강당진공장.

P1-4
(CO2-SO2-O2), (N2-H2S-H2O)-혼합가스 분위기에서 Fe-(2,9)
wt.%Cr 강의 고온 부식특성 연구
김민정1, Xiao Xiao1, 이동복1

1성균관대학교 자연과학캠퍼스.

P1-5
Effect of Copper Addition on Mechanical and Thermal Properties of 
SKD11 Stainless Steel
최광묵1, 채홍준2

1고등기술연구원 신소재공정센터. 2고등기술연구원 융합소재연구센터.

P1-6
Effect of Ti on the Microstructure and Mechanical Properties in 590 

MPa Cold-Rolled Steel 
주연아1, 문인기1, 박봉준1, 박진성1, 한성경1

1현대제철 기술연구소.

P1-7
경량철강 주조합금의 Si 첨가 및 시효 열처리가 κ-carbide 석출 거동 

및 변형 거동에 미치는 효과에 대한 원자단위적 해석
김치원1, 박병훈1, Mathieu Terner1, 이재현1, 문준오2, 장재훈2, 박성준2, 이봉호2, 

홍현욱*1

1창원대학교 신소재공학부. 2재료연구소 철강재료연구실.

P1-8
Effect of Atmosphere on Surface Decarburization After Coiling of 
Hot-Rolled Steel 
유창재1, 김득중2, 서동우1

1포항공과대학교 철강대학원. 2POSCO 기술연구원.

P1-9
노치인장실험을 통한1GPa급 페라이트-마르텐사이트 DP강의 홀확장

성 해석
이건희1, 백종희1, 박승훈1, 박봉준2, 권용재1, 신상용1, 이정구1

1울산대학교 첨단소재공학부. 2현대제철 R&D Center.

P1-10
High Co-Ni 초고강도강의 미세조직 및 기계적 특성에 미치는 열처리의 

영향
김영균1, 김규식1, 송영범2, 박정효2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2국방과학연구소.

P1-11
1.6 GPa 급 High Hardness Armor (HHA) 강의 Retained Austenite 

제어 열처리를 이용한 기계적 특성 향상 연구 
백민석1, 김영균1, 함진희2, 박태원2, 이기안*1

1인하대학교 신소재공학과. 2국방과학연구소.

P1-12
Effect of Tempering on Impact Toughness of Intercritically Annealed 

Fe-6.5Mn-0.08C Medium-Manganese Steel 
Sang-In Lee1, Seung-Wan Lee1, Young-Chol Yoon1, Byoungchul Hwang1

1Seoul National University of Science and Technology.

P1-13
해양플랜트용 후판강의 FCAW 보호가스에 따른 용접부 미세조직과 샤

르피 충격 특성
박지원1, 이훈1, 이현욱1, 조성규2, 최동기3, 권용재1, 이정구1, 신상용1

1울산대학교 첨단소재공학부. 2현대제철 R&D Center. 3하이드로훼스트.

P1-14
철계 소결부품의 표면탄소침착에 분말이 미치는 영향 
송혜진1, 정재훈2

1한국생산기술연구원. 2대광소결금속.

P1-15 Canceled
페라이트-펄라이트 조직 저탄소강의 수소 취성에 미치는 결정립 크기 

및 Nb의 영향
이지민1, 고석우1, 황병철1

1서울과학기술대학교.

P1-16
소결 광석에서 CaO 계 칼슘페라이트 형성에 대한 소결 염기도의 영향
류근용1, 이기우2, 윤호준2, 김선중1*
1조선대학교 재료공학과. 2현대제철 제선생산기술팀

P1-17
Cu 합금강의 가열로 온도 조건에 따른 descaling 공정 시 표면 결함 거

동 
김경아1, 박주호1, 김성연2, 문상운2, 권상흠3, 허윤욱3, 임창희3, 김동규1

1동아대학교. 2포스코 기술연구소. 3포항공과대학교 철강대학원(GIFT).
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P1-18
Cu 단독 첨가강의 산화 온도 및 분위기에 따른 고온 연성 거동
박주호1, 김경아1, 김성연2, 문상운2, 권상흠3, 허윤욱3, 임창희3, 김동규1

1동아대학교. 2포스코 기술연구소. 3포항공과대학교 철강대학원(GIFT).

P1-19
MgO Single Crystal의 CaO-Al2O3-SiO2 Slag에서의 용해 거동 연구 
김예림1, 정용석1

1한국산업기술대학교 신소재공학과.

P1-20
철도 차량용 Cr-Mo강의 미세조직 및 석출물의 열처리 제어기술 개발 
나혜성1, 윤지현1, 김근호2, 박상선2, 최재영1

1(주)한국진공야금. 2세명테크.

P1-21
Red mud의 용융환원 공정에 의한 CaO-Al2O3계 저융점 플럭스 제조

에 관한 연구 
박주호1, 정태수1, 박주현1

1한양대학교.

P1-22
Giga급 Austenite계 경량철강의 수소취성 특성에 미치는 Cu 첨가 영향 
조용희1, 유지성1, 구민서2, 곽재현2, 이병주1, 이성학1

1포항공과대학교. 2POSCO.

P1-23
Fe-Cr-Ni-Al-Mo 페라이트 합금에 Ta와 Ti 첨가를 통한 계층적 미세

조직 형성 및 기계적 물성 연구
박강현1, 정윤종1, 김종태1, 홍순직1, 박진만2, 송기안*1

1공주대학교 신소재공학부. 2삼성전자 글로벌기술센터.

P1-24
배열회수 보일러 환경에서 열교환용 핀 튜브의 고온산화 특성 및 부식

방지제 적용 효과 
김민준1, 최진주1, 박상환1, 신경아2, 장재혁3, 김우철3

1고등기술연구원. 2한국지역난방공사 강남지사. 3한국지역난방공사 미래개발

원.

P1-25
베어링강의 압하율에 따른 피로 수명 거동 
박상준1, 김진호1, 권오철1

1(주)일진글로벌.

P1-26
황산나트륨 수용액 환경에서 산화된 SA192 강의 부식방지제 적용에 따

른 전기화학 특성 평가 
김민준1, 최진주1, 박상환1, 신경아2, 장재혁3, 김우철3

1고등기술연구원. 2한국지역난방공사 강남지사. 3한국지역난방공사 미래개발원.

P1-27
Na2O Flux 첨가 슬래그에 따른 MgO-C 내화재의 부식 특성 
박범신1, 이주훈1, 정용석1

1한국산업기술대학교 신소재공학과.

P1-28
슬래그와의 계면에서 spinel 성장에 미치는 MgO 고상 계면의 영향성
윤철민1, 민동준1

1연세대학교.

P1-29
화학적 탈린 한계 극복을 위한 전기화학적 기법의 적용 
이동구1, 이상훈1, 민동준1

1연세대학교 공과대학 신소재공학과.

P1-30
26톤급 단조용 합금공구강에서 검출된 내부 균열의 발생 원인 분석을 

위한 미세조직 및 해석적 연구 
송용현1, 배종은1, 이영선1

1한국기계연구원 부설 재료연구소.

P1-31
Ferritic/Bainitic Steels에서 Mo, Nb, Ti 첨가에 따른 미세조직 및 내화/

내진 특성 고찰 
심정호1, 홍현욱1, 이창훈2, 문준오2, 정준호3, 조효행2

1국립창원대학교 신소재공학부 재료강도실험실. 2재료연구소 철강재료연구실. 
3현대제철 연구개발팀.

P2 : 에너지재료
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P2-1
2종 액체금속의 U 전해회수 특성평가
김가영1, 장준혁1, 이성재1

1한국원자력연구원.

P2-2
환형 금속연료심 제조공정 변수에 따른 특성 변화에 대한 미세조직학적 

고찰
박상규1

1한국원자력연구원.

P2-3
Influence of Long-Term Degradation of Microsturcture and 

Mechanical Properties of High Temperature in Gas Turbine 
공원식1, 최현선1, 김선호2, 김동관3

1(주)피레타. 2연세대학교. 3한국중부발전(주).

P2-4
A High Rate Lithium Battery Anode Using Nanoporous Sn 

Deposited by High-Pressure-Assisted Evaporation 

Hyung Cheoul Shim1, Sangwoo Ryu2, Ilhwan Kim1, Jihun Oh3, Seungmin 

Hyun1

1Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM). 2Kyonggi 
University. 3Korea Advanced Institute of Science and Technology 
(KAIST).

P2-5
Sn 음극에서 Li과 Na 확산에 따른 계면 구조 실시간 관찰 
이영환1, 최용석1, 박준형1, 변영운1, 안재평2, 이재철1

1고려대학교. 2한국과학기술연구원.

P2-6
공학규모 원격사출 금속연료심 제조 
송훈1, 박상규1, 박정용1

1한국원자력연구원 첨단핵연료기술개발.
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P2-7
Influence of Microstructure and Mechanical Properties on Operation 

of Austenitic Stainless steel in Coal-Fired Thermal Power Plant 
Boiler
공원식1, 최현선1, 김희을2, 장현수1

1(주)피레타. 2(주)한국남동발전.

P2-8
고효율/고안정성 탠덤 태양전지 제작을 위한 Wide-bandgap 페로브스

카이트 태양전지 개발  
김대한1, 김동회2, 신병하1

1한국과학기술원(카이스트). 2세종대학교.

P2-9
Enhancing Luminous Efficiency of Bismuth-Bromide Based 

Perovskites Nanocrystals via Addition of Transition Metal Chlorides 
Joonyun Kim1, Jinu Park1, Byungha Shin1

1Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST).

P2-10
Vertically Grown BaTiO3 Nanotube Arrays for Piezoelectric Energy 
Harvester 
JaeHoon Lee1, Kwi-Il Park2

1School of Materials Science and Engineering. 2Kyungpook National 
University.

P2-11
The Test Method for the Analysis of High Temperature Oxidation 

Behavior in Station Blackout Accident Condition 
이성용1, 장훈1, 고대균1, 김윤호1, 이승재1

1한전원자력연료.

P2-12
High Rate of Bismuth Anode Using DME Electrolyte for Sodium ion 

Batteries 
Seung hwan Cha1, Changhyeon Kim1, Milan K Sadan1, Kwon-Koo Cho1, 

Jou-Hyeon Ahn1, Gyu-Bong Cho1, Tae-Hyun Nam1, Hyo-Jun Ahn*1

1Department of Materials Engineering and Convergence Technology 
RIGET, Gyeongsang National University.

P2-13
Effect of Iron Deficiency on the Magnetic Properties of Sr-La-Co 

M-type Hexaferrites 
이강혁1, 박준호1, 유상임1

1서울대학교.

P2-14
Tungsten Oxide Hydrate/Polyvinylpyrrolidone/Sulfur Core-shell 
Hollow Particles as LieS Battery Cathode Materials: Synthesis and 

Electrochemical Characterization 

YongMin Kwon1, Sukeun Yoon1

1Kongju University.

P2-15
Impact of Hydrogen on MgZrNx Thin Films Fabricated by 
Combinatorial Sputtering
김제경1, Sage R. Bauers2, Imran S. Khan2, Kevin R. Talley2, John Perkins2, 

박보인1, 김대한1, Andriy Zakutayev2, 신병하1

1한국과학기술원. 2National Renewable Energy Laboratory.

P2-16
Nickel Sulfide Coated with Cadmium Sulfide (Ni3S2/CdS) as Highly 
Stable Electrode Material for Electrochemical Capacitors
BUSHRA SAFDAR1, Kwang-Soon Ahn1

1Yeungnam University.

P2-17
Si@SiOx/carbon Nanocomposite with Highly Stable Capacities as 
an Efficient Anode Material for Li-ion Batteries
ARUNAKUMARI NULU1, VENUGOPAL NULU1, Keun Yong Sohn1

1인제대학교.

P2-18
Potentiodynamic Electrodeposition of CoSe2 Films as Efficient 
Counter Electrodes for Dye-Sensitized Solar Cells 
VU HONG VINH QUY1, Kwang-Soon Ahn1

1Yeungnam University.

P2-19
파이로 전해회수공정에서 전기화학적 전착 및 RE 선택환원을 통한 우

라늄 회수 특성 
장준혁1, 김가영1, 이창화1, 이성재1

1한국원자력연구원 파이로공정연구부.

P2-20
리튬이온전지용 다공성 중공 구조의 MnxCo1-xOy 음극활물질의 전기화

학적 특성에 관한 연구 
문지성1, Venugopal Nulu1, 임수현1, 박원욱1, 손근용1

1인제대학교.

P2-21
Comprehensive Understanding of Lithium Ion Insertion Mechanism 

Within Primary Battery Particles Investigated by in-situ Scanning 

Transmission X-ray Microscopy 
Jinkyu Chung1, Bonho Koo1, Juwon Kim1, Jongwoo Lim1

1Seoul National University.

P2-22
전기투석장치의 전압 변화에 따른 리튬이차전지 제조 공정폐액의 잔여 

리튬 농축 공정에 관한 연구 
한덕현1, 정항철1, 김보람1, 김대원1

1고등기술연구원.

P2-23
Cuprous Sulfide/Lead Sulfide Counter Electrode for Highly Efficient 
and Stable Quantum Dot-sensitized Solar Cells 
조인록1, 안광순1

1영남대학교.

P2-24
Comparison Sintering Method of Aluminum Doped LLZO Powder 
Fabricated by Modified sol-gel Process 
Sung Gue Heo1,2, Won Sik Yang1, Bin Lee1, Soong Ju Oh2, Seok-Jun Seo1

1Korean Institute of Industrial Technology. 2Korea University.

P2-25
Effect of NH4OH Treatment on CZTSe Interface Passivation Layer
정기욱1, 김제경1, 신병하1

1한국과학기술원.
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P2-26
MnFe계 자기열량 합금 plate의 제조 및 결정자기이방성에 의한 자기열

량 특성 변화 관찰
이아영1, 김송이1, 장하늘1, 김영도2, 이민하1

1한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구본부. 2한양대학교.

P2-27
Ag-Co bimetallic Electrocatalysts for Anion Exchange Membrane 

Fuel Cell Cathodes 
박민1, 이혁모1

1한국과학기술원.

P2-28
Electrochemical Nitrogen Fixation for Ammonia Production with 

3D-Printed Cobalt-Containing Tungsten Carbide Catalyst at 
Ambient Conditions 
이동규1, 심욱1

1전남대학교 신소재공학부.

P2-29
Transparent and Flexible Self-Powered Sensors based on 

Piezoelectric Polymer Thin Film 

Chang Kyu Jeong1, Dong Yeol Hyeon2, Kwi-Il Park2

1Chonbuk National University. 2Kyungpook National University.

P2-30
Germanium Telluride-based Nanocomposite with High-Volumetric-
Capacity for Li- and Na-ion Battery Anodes 
남기훈1, 박철민1

1금오공과대학교.

P2-31
Microstructure Formation and Magnetocaloric Effect of the Fe2P-

type phase in (Mn,Fe)2(P,Si) Alloys 
김진영1

1연세대학교.

P2-32
Nb-Sb Compounds as High-Performance Anode for Rechargeable 

Lithium-ion Batteries 
유동근1, 박철민1

1금오공과대학교.

P2-33
Flexible Piezoelectric Energy Harvester by adopting Lead-free 

KNN(KNaNbO3) Particles 
Seong Su Ham1, Dong Yeol Hyeon1, Kwi Il Park1

1School of Materials Science and Engineering, Kyungpook National 
University.

P2-34
고성능 리튬이온 이차전지 음극소재용 인계 금속산화물 복합체의 전기

화학적 특성 연구 
김태현1, 박철민1

1금오공과대학교.

P2-35
층상구조 MoS2를 활용한 고속 충전 및 고용량 리튬이온전지용 음극 소

재 연구 및 개발 
김도현1, 박철민1

1금오공과대학교.

P2-36
Electrochemical Nitrogen Reduction Reaction for Ammonia 

Production using Vanadium Oxide and Nitride Compound Catalyst 
at Ambient Condition 

Tae-Yong An1, Hyunkyu kim1, Uk Sim1

1Chonnam National University.

P2-37
고성능 나트륨 이온 이차전지용 CoSbS의 전기화학적 특성 및 반응 메

커니즘 분석 
장연호1, 박철민1

1금오공과대학교.

P3 : 가공-표면처리
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P3-1
S45C강의 플라즈마 침질탄화처리시 가스조성 및 처리시간이 피로특성

에 미치는 영향  
이인섭1, 이천호1

1동의대학교.

P3-2
SCM440강의 플라즈마 침질탄화처리시 가스조성 및 처리시간이 피로

특성에 미치는 영향 
이인섭1

1동의대학교.

P3-3
고강도 엔진 밸브용 스프링강(II)의 피로특성에 미치는 플라즈마 질화처

리의 영향 
이인섭1, 이준모2, 최상우2

1동의대학교. 2포스코기술연구소 열연선재연구그룹.

P3-4
Improved Mechanical Properties of Thin Films Coated with Ni 
Using a Heat Treatment 
Suyoung Park1, Sangwoo Kim2, Changhyun Jin3

1Far East University. 2Korea Institute of Industrial Technology. 3Yonsei 
University.

P3-5
내플라즈마 특성을 갖는 이트리아 코팅층의 코팅거리 및 Y2O3 공급량

에 따른 미세조직 분석 
김인수1,2, 송민영1, 김재황1, 이광진1, 이종권3, 김영근3

1한국생산기술연구원. 2 전남대학교. 3세원하드페이싱.
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P3-6
Effects of Gas Flow Ratio and Working Pressure on Amorphous 
Mo-Si-N Coating by Magnetron Sputtering 

Kiseong Lim1, Youngseok Kim1, Youngsoon Kim1, Sunghwan Hong1, 

Sangchul Mun1, Haejin Park1, Elyorjon Jumaev1, Jehyung Park1, Kibuem 

Kim*1

1Sejong University.

P3-7
전류제어 마그네트론 스퍼터로 형성된 TiMoN 코팅층 특성평가
신현정1, 김동배1, 이영민1, 김봉고1, 강해동1, 김성철2, 이충규2, 김남수2

1(재)대구기계부품연구원. 2미래써모텍.

P3-8
Magnetron Sputtering 공정을 이용한 High-Entropy 합금 코팅의 미세

조직 및 기계적 물성 최적화 
김영순1, 임기성1, 김영석1, 박혜진1, 문상철1, 박제형1, 홍성환1, 김기범*1

1세종대학교 나노신소재공학과.

P3-9
DED 공정을 활용한 SM45C 강의 내마모성 향상 방안 연구 
김유미1, 최세원1, 김영찬1, 신광용1, 김용원1

1한국생산기술연구원.

P3-10
티타늄 컬러 양극산화 피막의 내식성에 관한 전기화학 임피던스 분석 

연구
최보은1, 김민수1, 김용환1, 정원섭2

1한국생산기술연구원. 2부산대학교.

P3-11
Effect of Plasma Pre-Treatment on the Surface Morphology of Cu 

and PDMS 
장규봉1,2, 임성철1, 민성욱1, 박수근1, 현승균2

1한국생산기술 연구원. 2인하대학교 신소재공학과.

P3-12
고강도 엔진 밸브용 스프링강(I)의 피로특성에 미치는 플라즈마 질화처

리의 영향 
이인섭1, 조진희1, 이준모2, 최상우2

1동의대학교 금속재료공학과. 2포스코 기술연구소 열연선재연구그룹.

P3-13
자동차용 기가급 냉연강판의 표면특성이 인산염 처리성에 미치는 영향 
박중철1, 송연균1, 조재동1

1포스코 기술연구원.

P3-14
해수배관 피막재 손상사례 분석 
이종훈1

1한수원중앙연구원.

P3-15
PTFE 함량에 따른 무전해 Zn-P-PTFE 복합피막에 대한 특성 연구 
박종규1, 변영민2, 윤진두3, 정희주1

1에스비피 썰택. 2한국건설생활환경시험연구원. 3(주)동진금속.

P3-16
분말 붕소처리된 Inconel630강의 특성연구 
차병철1, 차여훈2, 정재윤2, 김유성1, 이인식1

1한국생산기술연구원 울산지역본부. 2울산대학교 첨단소재공학부.

P3-17
해수배관 방식피복 종류 및 특성 분석
이종훈1

1한수원중앙연구원.

P3-18
직수형 수전해 시스템용 치수안정성전극의 전기화학 성능 및 내구성에 

관한 연구
박성철1, 손성호1, 정연재1, 박종하2, 조정호2, 장재형2

1한국생산기술연구원. 2(주)케스트.

P3-19
레이저를 이용한 지르코늄 탄화물의 표면처리 연구 
하성준1,2,*, 김기환2, 박정용2, 국승우2, 이영국1

1연세대학교 공과대학 신소재공학과. 2한국원자력연구원 혁신핵연료기술개발

부.

P3-20
알루미늄 합금의 표면 처리 연구 및 특성 평가
진연호1, 양재교1

1고등기술연구원.

P3-21
Molybdenum Disulfide 함량에 따른 Mn-P-MoS2 복합피막의 특성 

연구 
박종규1, 최선우2

1에스비피 썰택. 2강원대학교 재료융합공학부.

P4 : 상변태
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P4-1
Mo/Nb 분율에 따른 Silicide 코팅층의 산화저항성 비교
양원철1, 박종원1, 최찬식1, 황철홍1, 박준식1

1한밭대학교 신소재공학과.

P4-2
확산 방지 코팅에 의한 Al-based 타이어 금형의 ZrS 오염 개선
양원철1, 황철홍1, 박종원1, 최찬식1, 이효룡2, 이종원1, 박준식1

1한밭대학교 신소재공학과. 2(주)신우금형.

P4-3
3D 프린팅으로 제조된17-4PH 합금의 미세조직과 기계적 특성 평가
임상엽1, 강석훈1, 이수열2

1한국원자력연구원. 2충남대학교 신소재공학과.

P4-4
FeNi-based Magnetic Materials Comprising Fe-Ni Compounds 
Using Amorphous Precursors 
Jin Young Kim1, Tae Gi Noh1, Seong Hoon Yi1
1Kyungpook National University.
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P4-5
육성용접 후 가공열처리 공정기술에 의해 복원 제조된 재생 철도화물 

차륜의 기계적 물성 비교
양원철1, 최찬식1, 황철홍1, 박종원1, 이영진2, 박준식1

1한밭대학교 신소재공학과. 2(주)아프로테크.

P4-6
배관 강재 X65의 중심편석 
이상우1, 최병학1, 한성희1, 이충혁1, 김철만2, 김우식2

1강릉원주대학교 신소재금속공학과. 2한국가스공사.

P4-7
Ti64 레이저 클래딩의 미세조직 구성 및 상분석 
이상우1, 김청인2, 김재휘2, 이호연1, 김대현1, 최병학1

1강릉원주대학교 신소재금속공학과. 2클래드코리아.

P4-8
Deep learning Neural Networks를 이용한 TZM 기지에 Si 확산코팅의 

두께 예측 및 분석
양원철1, 박은춘1, 윤충섭1, 김정민1, 박준식1

1한밭대학교 신소재공학과.

P4-9
Ti64 GTAW 클래딩의 미세조직 구성 및 상분석
이상우1, 김청인2, 김재휘2, 배재준1, 이승백1, 정효섭1, 최병학1

1강릉원주대학교 신소재금속공학과. 2클래드코리아.

P4-10
열처리에 의한 Ti-Ni 합금의 미세구조 변화가 양극산화법에 의해 제조

된 TiO2 나노튜브 성장거동에 미치는 영향 
김민수1, 김연주1, 임정욱1, 김용환1

1한국생산기술연구원.

P4-11
스테인레스강 SS304H 응력부식균열의 균열전파 기구
이상우1, 김청인2, 김재휘2, 김종문1, 이민재1, 백혜원1, 최병학1

1강릉원주대학교 신소재금속공학과. 2클래드코리아.

P4-12
스테인레스강 SS304H의 수소취성균열
이상우1, 김청인2, 김재휘2, 김유석1, 라찬식1, 이승백1, 최병학1

1강릉원주대학교 신소재금속공학과. 2클래드코리아.

P5 : 집합조직
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P5-1
냉간압연된 Al-1wt%Mg합금 판재의 재결정 집합조직 발달에 미치는 열

처리 조건의 영향 
김정균1, 이성음1, 김민성1, 최시훈1

1국립 순천대학교.

P5-2
Deformation Mechanisms of Extruded Zr Alloy Depending on 

Loading Direction. 

Chang Gun Yun1, Hyung Lae Kim2, Sun Ig Hong1

1Chungnam National University. 2KAERI.

P5-3
AZ80 마그네슘 합금의 압연시 변화하는 미세조직 및 집합조직 연구 
이지호1, 박노진1

1금오공과대학교 신소재공학부.

P5-4
2상 타이타늄 합금의 결정소성 유한요소해석을 이용한 변형 특성 분석
정혜인1, 김은영2, 강주희2, 오창석2, 김지훈1

1부산대학교. 2재료연구소.

P5-5
강의 무윤활 비대칭 압연과 집합조직 변화 강의 무윤활 비대칭 압연과 

집합조직 변화 
이철우1, 정효태2, 이동녕3, 김인수1

1금오공과대학교 신소재공학부. 2강릉원주대학교 금속신소재공학과. 3서울대

학교 재료공학부.

P5-6
Ni 합금 용접관의 소성가공 및 열처리 후 재결정 거동과 내식성 관찰 
이우진1, 김상혁1, 신한균1, 박현2, 홍성규2, 이효종1

1동아대학교 공과대학 신소재공학과. 2리녹스(주).

P5-7
다축대각단조(MADF) 가공한 Al-5.44Zn-2.64Mg-1.07Cu 합금의 미

세조직 및 집합조직 변화 연구 
박노진1, 이희재1, 권상철2, 김순태2, 정효태2

1금오공과대학교. 2강릉원주대학교.

P6 : 타이타늄
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P6-1
마그네슘을 이용한 Ti-48Al-2Cr-2Nb 분말의 고상탈산 연구 
이도성1, 조계훈1, 오정민1, 임재원1

1전북대학교 신소재공학부.

P6-2
Ti-6Al-4V 합금 스크랩으로부터 저산소 분말 제조를 위한 고상탈산 신

공정 개발
조계훈1, 오정민1, 박상철1, 임재원1

1전북대학교 신소재공학부.

P6-3
Ti 스크랩 전처리 및 플라즈마 아크 용해를 통한 Fe-70Ti 잉곳 제조
유수환1, 채지광1, 한송희1, 오정민1, 임재원1

1전북대학교 신소재공학부.
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P6-4
Ti 스크랩 재활용을 위한 침지 및 스팀 세척 전처리 최적화 연구
채지광1, 유수환1, 오정민1, 임재원1

1전북대학교 신소재공학부.

P6-5
Shape memory characteristics of Ti-Mo-Zr-Sn Biomaterial alloy
Jinhyeok Son1, Yeon-wook Kim1

1Keimyung University.

P6-6
Novel Ti-46Al-6Nb-0.5W-0.5Cr-0.3Si-0.1C 금속간 화합물의 미세

조직 및 기계적 특성 
윤성준1, 김영균1, 김성웅2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2재료연구소.

P6-7
TiCl4의 마그네슘-열환 중 수소 취입에 대한 TiH2 생성거동 
김영준1, 박성훈1, 이소영1, 홍성민1, 손호상1

1경북대학교.

P6-8
Ti-6Al-4V 합금의 Solution Treatment and Aging 공정 시 Solution 

Treatment 온도로부터 냉각속도가 Age Hardening에 미치는 영향 
서성지1,2, 이기영3, 최호준1, 이기안2, 정민수*1

1한국생산기술연구원. 2인하대학교 신소재공학과. 3(주)케이피씨엠.

P6-9
Influence of Heat Treatment on the Micro Structure and Mechanical 
Properties of the Ti-4.5Al-1.5Fe-1.5Mn-0.18O alloy
Yusupov Dilshodbek1, Kim Tae Kyung1, Jumaev Elyorjon1, Mun Sang Chul1, 
Park Hae Jin1, Kim Young Seok1, Park Je Hyung1, Kim Ki Buem*1

1세종대학교 공대 나노신소재공학부.

P6-10
Surface Analysis of Micro-arc Oxidized Coatings Deposited on Ti 
Alloy 
YeonJi Kim1, Yeon-Wook Kim1

1Keimyung University.

P6-11
합성 루타일의 Cl2 +CO 혼합가스에 의한 TiCl4 제조 
홍성민1, 김영준1, 이소영1, 박성훈1, 손호상1

1경북대학교.

P6-12
Ti-Ni-Co 형상기억합금의 R상 변태 거동에 미치는 Co첨가의 효과
차재호1, 김진용1, 박정빈1, 마봉건1, 김재일2

1동아대학교 공과대학. 2동아대학교.

P6-13
PLASMA COLD HEARTH MELTING 기반 타이타늄합금 용해기술개

발에 관한 연구 
백승원1, 박상협1, 하민철1, 현용택2, 최재영1

1(주)한국진공야금. 2재료연구소.

P6-14
Phase Stability and its Relationship with Mechanical Properties on 

Near/Metastable β-type Ti-Cr-(Mn) Cast Alloys 
홍성환1, 김태경1, 박찬희2, 염종택2, 박진만3, 김기범1

1세종대학교. 2재료연구소. 3삼성전자.

P6-15
유동층 반응기에서의 루타일 활용 TiCl4 제조를 위한 공정조건별 최적 

염화 반응효율 도출 
이미선1, 김진영1, 정은진1

1포항산업과학연구원.

P6-16
일메나이트 광의 염화반응을 활용한 TiCl4 제조에 환원제의 상태가 미치

는 영향
김진영1, 이미선1, 정은진1

1포항산업과학연구원.

P6-17
B, Ce 첨가에 따른 TiAl 합금의 산화 거동 및 미세조직 분석
정윤오1, 이승훈1

1경북대학교.

P7 : 마찰마모
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P7-1
자동차 부품용 소결합금에 대한 마찰•마모특성에 관한 연구 
채규석1, 신원철1, 정현의1, 노시준1, 김기갑1

1명화공업.

P8 : 고엔트로피합금
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P8-1
변형유기변태 촉진을 이용한 극저온 2GPa 강도를 갖는 초고강도 이상 

고엔트로피 합금 
김동근1, 조용희1, 양준하1, 최원미1, 김형섭1, 이병주1, 손석수2, 이성학1

1POSTECH 고엔트로피합금 연구단. 2고려대학교 신소재공학부.

P8-2
Dislocation Density and Mechanical Properties of Single Phase 

High Entropy Alloys 
Junhee Han1, Pramote Thirathipviwat2, Gian Song3, Kyungwun Won4, 

Seokjun Seo1, Jinman Park5, Uta Kuehn6

1Korea Institute of Industrial Technology (KITECH). 2Leibniz Institute 

for Solid State and Materials Research (IFW). 3Division of Advanced 

Materials Engineering. 4Kongju National Univ. 5Global Technology 
Center, Samsung Electronics Co. 6Ltd.
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P8-3
저온 상변태를 통한 고인성 나노복합구조 고엔트로피 합금 개발
김민석1, 윤국노1, 안혜상1, 오현석1, 박은수1

1서울대학교 재료공학부.

P8-4
Chemical Evolution Influenced on Strength of Quaternary dual-
phase High-Entropy Alloy  
Jumaev Elyorjon1, Park Je Hyung1, Kim Min Jung1, Mun Sang Chul1, Lim 

Ki Seong1, Yusupov Dilshodbek1, Park Hae Jin1, Kim Young Seok1, Kim Ki 
Buem*1

1세종대학교 공대 나노신소재공학부.

P8-5
A Thermodynamic Modelling of Spinodal Decomposition Solid-

solution Phases in the Al-Cu-Fe-Mn System
Hyeon-Seok Do1, Jongun Moon1, Hyoung Seop Kim1, Byeong-Joo Lee1

1POSTECH.

P8-6 Canceled
서울대학교재료공학부상변화제어신소재연구실 
김일환1, 오현석2, 박은수1

1서울대학교 재료공학부. 2Massachusetts Institute of Technology.

P8-7
방전 플라즈마 소결된 Ti-V-Nb-Ta-W 복합재의 준안정 상형성 거동 

분석 
김상준1, 송다혜2, 오현석1, 이진규2, 박은수1

1서울대학교 재료공학부. 2공주대학교 신소재공학과.

P8-8
Tensile Properties of CoCrFeMnNi Alloysat Elevated and Cryogenic 
Temperature
Jungsub Lee1, Nokeun Park2, Sangshik Kim1, Hyokyung Sung1

1Gyeongsang National University. 2Yeungnam University.

P8-9
Ni-Fe-Cr 기지 FCC 단상 고용체의 고용강화에 미치는 첨가원소의 효

과 
안혜상1, 오현석2, 윤국노1, 박은수1

1서울대학교재료공학부 상변화제어신소재연구실. 2매사추세츠 공과대학.

P8-10
조밀 수지상 기공을 가지는 다공성 HEA제조를 통한 고강도 단열 소재

의 개발 
윤국노1, Khurram Yaqoob2, 이제인3, 김진연4, 김수현5, 김동응6, Baptiste 

Gault7, 박은수1

1서울대학교. 2National University of Sciences and Technology. 3부산대학

교. 4Cornell University. 5재료연구소. 6한국생산기술연구원. 7Max-Planck-
Institut für Eisenforschung.

P8-11
Cold-Spray 공정을 이용한 Co20Cr20Fe20Mn20Ni20 High Entropy 
Alloy의 미세 조직과 물성 
안지은1, 김영균1, 김형준2, 윤상훈2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2포항산업과학연구원.

P8-12
삼원 공정 고엔트로피 합금 설계 및 미세조직에 따른 기계적 특성 분석 
김민정1, Jumaev Elyorjon1, 박제형1, 강결찬1, 김태경1, 문상철1, Yusupov 
Dilshodbek1, 홍성환1, 김기범*1

1세종대학교 나노신소재공학과.

P8-13
Cooling Rate Effect on Microstructure and Mechanical Properties of 
AlCrFeNi High Entropy Alloys 
Jehyung Park1, Jumaev Elyorjon1, Yusupov Dilshodbek1, Minjung Kim1, 

Sunghwan Hong1, Sangchul Mun1, Youngseok Kim1, Haejin Park1, Kiseong 

Lim1, Kibuem Kim*1

1Department of advanced materials engineering, Sejong University.

P8-14
분말야금법에 의해 제조된 내열 TaNbVW 하이엔트로피 합금의 미세조

직 및 기계적 특성에 대한 Ti 첨가의 영향 
김영겸1, 송다혜1, 이진규*1

1국립공주대학교 신소재공학과.

P8-15
Selective Laser Melting 공정으로 제조된 Equiatomic CoCrFeMnNi 
고엔트로피 합금의 고온 압축 특성 
김영균1, 양상선2, 최중호2, 이기안1

1인하대학교 신소재공학과. 2재료연구소.

P9 : 전통과학기술, 내일을 만나다
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P9-1
원주 법천사지 지광국사탑 수리에 사용된 구조 보강용 철물(鐵物)의 금

속학적 특성 
유하림1, 이재성1, 이태종1, 박희정1

1국립문화재연구소.

P9-2
소형 금동여래입상의 금속재질 특성 및 표면마모 상태 분석 
윤혜성1, 이재성1, 유동완1, 박영환1, 김한슬1

1국립문화재연구소 문화재보존과학센터.

P10 : 제3회 고부가 금속소재 연구 및 교육 심포지엄
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 24일 09:00 - 16:00

P10-1
고 Cr 스테인리스 용강 중 질소 용해에 대한 속도론적 연구 
손해솔1, 김건우1, 박종진1

1한양대학교 재료화학공학과.
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P10-2
고상 이온전도성 박막 소재의 이온전도도 측정 방법 개발 
신호철1, 박준형1, 심형철2, 안재평3, 이재철1

1고려대학교 나노복합재료연구실. 2한국기계연구원 나노응용역학연구실. 3한

국과학기술연구원 특성분석센터.

P10-3
금속 3D 프린팅된 Ti-6Al-4V 합금의 기계적 특성에 미치는 HIP 처리
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기계적 특성에 미치는 공정 제어의 영향
정석준1, 이해진1, 이병수1

1한국생산기술연구원.

P12-6
Cobalt Doped Mn-Ce/TiO2 Catalyst for Enhanced Performance 

and SO2 Resistance for Low-Temperature SCR of NOx 
Hee Jun Kim1, Hye Hyun Kim1, Bora Ye2, Hong-Dae Kim2, Jeong Min 

Baik1

1Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST). 2Korea 

Institute of Industrial Technology (KITECH).

P12-7
Powder Bed Fusion 공정으로 적층한 머레이징강의 미세구조 및 기계

적특성에 미치는 열처리의 영향 
김도형1, 김태환1, 하경식1, 김찬진2, 전종배1, 박용호3, 이욱진1

1한국생산기술연구원. 2한국해양대학교. 3부산대학교.

P12-8
나노 니켈분말에 대한 초음파 인가 및 분산안정제 첨가의 영향 
이도엽1, 이목영1

1(재)포항산업과학연구원.

P12-9
열 수소화법을 통해 제조한 TiO2-Co 복합분말 소결체의 기계적 성질 

및 미세구조에 미치는 Nb첨가의 영향
이상준1, 고명선2, 박일송3, 박제신3

1전북대학교 신소재공학부 금속시스템공학전공. 2전북대학교 일반대학원 금속

공학과. 3전북대학교 공과대학 신소재공학부.

P12-10
적층제조 Co-Cr-W 합금의 미세조직 및 기공 분포 
강지훈1, 신민하2, 장진성1, 권준현1

1한국원자력연구원. 2한국과학기술연구원.

P12-11
Effects on Microstructural and Mechanical Properties of CoCr Alloy 
Fabricated by Selective Laser Melting with Laser Re-Scanning 

Strategy 
방경배1, 김원래1, 박정현1, 현승균2, 김형균1

1한국생산기술연구원. 2인하대학교.

P12-12
PBF 방식을 이용한 Hastelloy X alloy 적층물의 후열처리에 따른 물성 

및 미세조직 변화 
장지은1,2, Da Hye Kim1, Woosung Kim1, Ji-Hyun Sung1, Hojin Lee1, Yoon-

sun Lee1, Park Sung Hyuk2, Young-Joo Kim3

1Extreme Fabrication Technology Group. Korea Institute of Industrial 
Technology. 2School of Materials Science and Engineering, Kyungpook 
National University. 3Development Institute Plant Technology Group, 

KEPCO KPS Global Institute of Technology.

P12-13
연자성 소재 Fe-Si 합금의 SLM 적층 제조 조건별 미세조직 및 집합조

직 특성 연구
장호성1, 전종배1, 이규흔1, 하경식1, 이욱진1, 신선미1

1한국생산기술연구원.

P12-14
Effects of Process Parameter During DLD Type Additive 

Manufacturing on the Microstructure of IN738 Alloy 
KenHee Ryou1, Gwanghyo Choi1, Pyuck-Pa Choi1
1Korea Advanced Institute of Science and Technology.

P12-15
Experimental and Numerical Analysis on Melt Pools of Single 

Tracks Processed by Laser Powder Bed Fusion (PBF) technique 

JAEWOONG KIM1, SEULBI LEE1, JAE-KEUN HONG2, YOON SUK CHOI1
1Pusan National University. 2Korea Institute of Materials Science.

P12-16
방전 플라즈마 공정적용 난삭재 가공용 WC-Co 합금소재 개발
박현국1, 이정한1, 오익현1

1한국생산기술연구원.

P12-17
3차원 전자빔 적층 변수에 따른 Inconel 718 의 미세조직과 크리프 특

성
전선영1, 임소영1, Mathieu Terner1, 이병수2, 이해진2, 홍현욱1

1창원대학교 신소재공학부. 2한국생산기술연구원.

P12-18
세라믹 강화재의 차이에 따른 알루미늄 금속복합소재의 특성 평가
김대하1, 황지현1, 김지윤1, 이원혁1, 신동원2, 홍순직2

1DAT신소재. 2공주대학교 신소재공학과.

P12-19
KAERI의 원심분무방법을 활용한 적층제조용 분말 제조기술 현황 
이규홍1, 김종환1, 황재준1, 김기남1, 정용진1, 김성환1, 박종만1

1한국원자력연구원.

P12-20
PBF 공정으로 제조된 SUS 316L의 건식 마모 특성 평가
배기창1, 이욱진2, 박용호1

1부산대학교. 2한국생산기술연구원.

P12-21
고온안정성 비정질 구조를 함유하는 W-Fe-C 3원계 비정질 합금의 소

성변형 거동에 대한 연구 
권영준1, 박수근2, 조기섭1

1국민대학교 신소재공학부. 2한국생산기술연구원.
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P12-22
밀링 시간에 따라 제조된 구리 및 알루미늄 분말의 열간 압출 공정 후 

압출재 미세조직 및 물리적 특성 평가 
한덕현1, 김건홍1, 김재성1

1고등기술연구원.

P12-23
분말 제조 방법에 따른 Ni-1.2Y2O3 ODS 합금의 미세조직과 기계적 특

성 
정건우1, 곽정호2, 윤정모3, 박제신3

1전북대학교. 2전북대학교 일반대학원 금속공학전공. 3전북대학교 공과대학 신

소재공학부.

P12-24
피드스톡 압출성형공정에 의한 마이크로 링 기어 제조기술 
장진만1

1한국생산기술연구원.

P12-25
분말사출성형공정을 이용한 라인형 마이크로 구조체 제조기술개발 
장진만1, 이원식1, 김용대2

1한국생산기술연구원 융합공정소재그룹. 2한국생산기술연구원 금형기술그룹.

P12-26
전자빔 적층가공으로 제조한 Ti6Al4V ELI 나사의 향상된 골유착능: 토

끼 실험 연구 
이병수1, 이해진1, 이강식2

1한국생산기술연구원 적층성형가공그룹. 2서울아산병원.

P12-27
전자빔 적층가공으로 제조한 Ti6Al4V 합금의 내부 기공형성에 대한 

분석
이병수1

1한국생산기술연구원.

P12-28
전자빔 적층가공으로 제조한 René80 초합금의 미세조직 형성 기구
이해진1, 이병수1

1한국생산기술연구원.

P12-29
공정 변수 및 열처리 조건이 CoCrMo 기판과 DED 방식의 3D 프린팅

에 의해 제조된 다공성 Ti 간 계면의 미세 구조 및 기계적 특성에 미치

는 영향 
양준영1, 곽태양2, 허연범2, 김우진3, 임도형2

1삼성서울병원. 2세종대학교 기계공학과. 3홍익대학교 신소재공학과.

P12-30
DED(Direct Energy Deposition) 공정으로 제작된 Hastelloy X 의 미세

조직 및 기계적 특성에 대한 후 열처리 효과 
이윤선1, 이민규1, 김다혜1, 차경제1, 김영주2, 조기현2, 조홍석2, 성지현1

1한국생산기술연구원. 2한전 KPS.
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P13 : 나노소재
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P13-1
이온주입법을 이용한 산화아연 나노막대의 비소 도핑

Jinseok Choi1, Ki-Sik Im1, Jongseong Ryu1, Yeo-jin Choi1, Sung Jin An1

1Kumoh National Institute of Technology.

P13-2
TiO2 Nanotubes with Open Channels on Mesoporous Media for 
Photo-Catalytic CO2 Reduction 
김현1, 양비룡1

1금오공과대학교 신소재공학과.

P13-3
Facets Dependence of TiO2 Nanotubes on Carbon Dioxide 

Reduction 
김현1, 양비룡1

1금오공과대학교 신소재공학과.

P13-4
전기영동법을 이용한 산화그래핀 분산액의 점도 제어 및 이를 활용한 

잉크젯 프린팅
류종성1, 임기식1, 최진석1, 최여진1, 안성진1

1금오공과대학교.

P13-5
Study of He Irradiation Damaged W-Based Alloy Thin Films 
Haechan Jo1, Injun Oh1, Donghyun Park1, Daegun You1, Euimin Cheong1, 

Dongwoo Lee1

1Sungkyunkwan University.

P13-6
Preparations of Color Epoxy Resin-TiO2 Nanotubes Composites 
김현1, 김영백2, 양비룡1

1금오공과대학교 신소재공학과. 2IPTEC.

P13-7
Synthesis of ZnO Nanorods on Graphene Substrate 
최여진1, 최진석1, 류종성1, 임기식1, 안성진1

1금오공과대학교.

P13-8
Electrical Properties and Fabrication of Highly Aligned Single-

Walled Carbon Nanotube Structures for Electronic Device 

Applications
김영래1, 박천형1, 김준협1, 김지수1, 조범수1

1강릉원주대학교.

P13-9
Cu, Ca 및 Zr를 함유하는 Fe-Si-B계 나노결정 합금의 연자성 특성에 

관한 연구
임현아1, 안수봉1, 정준영1, 손근용1, 박원욱1

1인제대학교 나노공학부.

P13-10
Ag 나노 분말/와이어 제조 및 미세구조 특성평가 
장창윤1, 현윤호1, 박현순1

1인하대학교 신소재공학과 금속•재료분석연구실.

P13-11
Seed layer 제작을 위한 Ni 스퍼터링 공정 조건 최적화 연구 
이승훈1 , 유영은2, 김정환3

1충남대학교 신소재공학과. 2한국기계연구원 나노 공정연구실. 3한밭대학교 신

소재공학과 

P13-12
Ultrafast Excitonic Behavior in Two-Dimensional Metal-
Semiconductor Heterostructure
Seunghyun Nam1, Deok Min Seo1, Jeong-Hwan Lee1, Suryeon Lee1, 

Myung Gwan Hahm1

1Inha University. 

P13-13
Encapsulated Polypyrrole-MWCNT Nanowire for Non-Enzymatic 
Detection of Lactic Acid in Sweat 
최영민1, 임하나2, 박영민2, 김현종*2, 박진성1

1한양대학교. 2한국생산기술연구원.

P13-14
판상형 FeCo입자의 제작과 이의 특성평가 
박종환1, 박찬2, 서수정1

1성균관대학교 신소재공학과. 2부경대학교 재료공학과.

P13-15
Modulating with Work Function and Electrical Conductivity of Non-

Oxidized Graphene Flakes 
Chung Kyeong Lee1, Jin Gwan Seo1, Hyun Jun Kim1, Sung Ho Song1

1Kongju National University.

P13-16
Sensitive Detection of Methane by In2O3 Nanoparticles for 
Environmental Monitoring System 

ZHENG QIAN1, Lee Jun Ho1, Kim Seong-Jun1, Jeong Hwaebong1, Lee 

Wooyoung1

1Yonsei University.
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P13-17
Cellulose based Artificial Nacre with Non-Oxidized Graphene for 
excellent Mechanical and Conductive properties 
Jin Gwan Seo1, Chung Kyeong Lee1, Hyun Jun Kim1, Sung Ho Song1

1Kongju National University.

P13-18
나노전사프린팅 기반 디웨팅을 통한 정렬된 20 nm 이하 Au 나노입자

의 형성 및 플라즈모닉 구조체로서의 활용 
조승희1, 정연식1

1한국과학기술원(KAIST).

P13-19
Size Effect of NiTi-Based Shape Memory Nanoparticles on 

Recoverable Strain
김지영1, 김소연1,2, 김진우1,2, 고원석3, 박은수1

1서울대학교. 2Massachusetts Institute of Technology. 3울산대학교.

P13-20
Long-lasting Hydrophilicity Study of Sputtered TiO2 Thin Film 

According to Crystalline Phase
손요한1

1한동대학교.

P13-21
유리 및 Si 기판 위 Au 박막의 어닐링에 따른 광학적 특성의 변화 
계인석1, 이지영1, 박진1, 오용준1

1국립한밭대학교 신소재공학과.

P13-22
Nanoindentation을 이용하여 측정한 Cr 박막의 두께변수에 따른 경도

의 변화    
강영준1, 하윤근1, 심준형1, 조영래1

1부산대학교 재료공학부.

P13-23
Enhanced Anti-Candida Activity of A Smartly Engineered 

Ensemble of Silver Nanowires and Zinc Ferrite Nanoparticles 
Deepika Thakur1, Eunbin Cho1, Jin-Seo Noh1

1가천대학교.

P13-24
Controlled Synthesis of Graphene/h-BN in-plane Heterostructure 

on Ge (110) Substrate by Chemical Vapor deposition
Hyun Sang-hwa1, Hong Min-ki1
1Ajou university.

P13-25
초음파 합성법을 이용한 가시형 니켈 나노 입자 합성 
신재경1, 김선우1, 노재철2, 서수정2

1성균관대학교 공대 신소재공학과 자성재료실험실. 2성균관대학교 공대 신소

재공학과.

P13-26
그래핀이 코팅된 구리 나노 분말의 열전도도에 대한 연구 
신동호1, 최다현1, 김효준1, 이선영1†, 김사라은경2

1한양대학교 재료화학공학과 다기능재료및소자연구실. 2과학기술대학교 나노

IT디자인융합대학원

P13-27
Toward Real-Time Self-Powered Electronics Driven by 
Triboelectric Nanogenerators 
Jin Pyo Lee1, Jae Won Lee1, Bo-Kyung Yoon1, Hee Jae Hwang2, Sungwoo 

Jung1, Katherine A. Kim1, Dukhyun Choi2, Changduk Yang1, Jeong Min 

Baik1

1Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST). 2Kyung 

Hee University (KHU).

P13-28
Electrical and Mechanical Properties of Reduced Graphene Oxide 

Electrode on Thermal reduction of Graphene Oxide Films 
길혜준1, 박진우1

1연세대학교.

P13-29
Fabrication of Core-shell Iron@ Graphene Nanoparticles 
Sangmin LEE1, Sun-Woo Kim1, Jae-chul Roh1, Su-Jung Suh1

1Sungkyunkwan University. 

P13-30
Controlled Morphology Growth of Flower-like SnO2 by Different 
Synthesis Time using Hydrothermal Synthesis
JOO MI SONG1, SE HEE SHIN1, JAE CHUL ROH1, SU JUNG SUH1

1Sungkyunkwan University.

P13-31
Triboelectrification-Based Porous Pressure Sensor with Enhanced 

Linear Sensitivity Fabricated by 3D Printing 
한기현1, 백정민1

1울산과학기술원.

P13-32
Effect of Ultraviolet–Ozone Treatment on the Properties and 

Antibacterial Activity of Zinc Oxide sol-gel  Film 

Ji Hyeon Kim1, Junfei Ma1, Seunghun Lee1, Chang Su Kim1

1Korea Institute of Materials Science (KIMS).

P14 : 비철금속
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P14-1
pH 제어를 통한 용매추출 공정 운영에 관한 연구 
이고기1, 조성구1, 김병원1, 제남진1

1포항산업과학연구원.

P14-2
고온산화 후 Cr 합금과 Zr 합금 계면의 미세구조 분석 연구 
박동준1, 정양일1, 박정환1, 최병권1, 이영호1, 김일현1, 김현길1

1한국원자력연구원.

P14-3
Cr 합금이 코팅된 Zr 피복관의 마멸기구에 미치는 지지격자 표면산화층 

영향 
이영호1, 김일현1, 박정환1, 박동준1, 정양일1, 최병권1, 김종열1, 김현길1

1한국원자력연구원.
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P14-4
사고저항성 핵연료 Cr 코팅 피복관의 고온 수증기 내산화 특성평가 
김종열1, 박정환2, 김일현2, 박동준2, 정양일2, 이영호2, 최병권2, 김현길2, 이종현1

1충남대학교. 2한국원자력연구원.

P14-5
CaO-SiO2-Al2O3계 슬래그에서 Al과 C에 의한 NiO의 환원거동 
남정우1

1경북대학교.

P14-6
Cu-Ni-Co-Si계 합금의 열적-기계적 2단 석출(TMDA) 효과
황지인1, 최영철1, 차정민1

1(주)풍산소재기술연구원.

P14-7
Effect of Morphology and Precipitation on Thermal Properties of 
Al-Si-Mg-Cu Foundry Alloy
Se-Weon Choi1, Yu-Mi Kim1, Young-Chan Kim1, Chang-Seog Kang1

1KITECH.

P14-8
동합금의 항균성 평가 연구 
문선영1, 박철민1, 권태양1, 차정민1, 임완택2

1(주)풍산소재기술연구원. 2한경대학교 생명공학부.

P14-9
합금화를 통한 자체 색상 구현 컬러 합금 개발 연구 
문상철1, 강결찬1, 김영석1, 박혜진1, YUSUPOV DILSHODBEK1, JUMAEV 

ELYORJON1, 송기안2, 홍성환1, 김기범*1

1세종대학교 공대 나노신소재공학부. 2공주대학교 신소재공학부.

P14-10
사고저항성 강화 피복관 사고안전성 평가 
박정환1, 정양일1, 박동준1, 이영호1, 최병권1, 김일현1, 김종열1, 김현길1

1한국원자력연구원.

P14-11
350MPa급 고강도 주조용 알루미늄 합금의 열처리 최적화 및 부식특성 

연구
김지훈1, 노시준1, 문중화1, 이지수1, 김기갑1

1명화공업(주).

P14-12
유기산(MSA)의 전기투석시 유가금속과 비스무트 이온의 거동 분석 
박상미1, 신기웅2, 김권웅2, 강용호2, 현승균1

1인하대학교. 2인천화학(주).

P14-13
합성 Rutile로부터 고순도 TiO2 제조를 위한 불순물 제어 연구
주성호1, 신동주1, 이동석1, 강정신2, 김민석1, 신선명1

1한국지질자원연구원 광물활용연구부. 2과학기술연합대학원대학교.

P14-14
니켈 제련 중간물로부터 염산기반 용매추출을 통한 유가금속 회수 연구
이병필1, 제남진1, 이고기1

1포항산업과학연구원.

P14-15
Morphology and Compressive Deformation Behavior of Copper 
Foams 
홍기철1, 한기갑1, 박혜지1, 최희만1

1국민대학교.

P14-16
Cyanex272를 이용한 염산용액 기반 코발트 용매추출 기술연구
이병필1, 제남진1, 이고기1

1포항산업과학연구원.

P14-17
Hunter법을 이용하여 환원제 공급 방식에 따른 탄탈륨 금속분말 물성평

가 
심재진1, 최상훈1, 이용관1, 박경태1

1한국생산기술연구원 한국희소금속산업기술센터.

P14-18
리튬이온배터리 양극재의 환원 공정에 관한 연구
이소영1, 박성훈1, 남정우1, 손호상1

1경북대학교.

P14-19
Cu-Ti 조금속으로부터 불화물계 공융염 기반 전해정련을 이용한 Ti 회
수 기술 
변종수1, 최상훈1, 심재진1, 이기안2, 박경태1

1한국생산기술연구원. 2인하대학교.

P14-20
고전도도•고내열 Cu-Cr 합금에 관한 연구 
정원석1, 곽원신1, 최준영1, 전보민1, 이시담1, 차정민1

1(주)풍산소재기술연구원.

P14-21
분말압출공정을 이용한 TiH2분말의 치밀화 
장진만1

1한국생산기술연구원.

P14-22
순 Cu 및 Cu-%CNT 압분체의 미세구조와 SPS 공정변수의 관계 
이희창1, 김혜성2 
1부산대학교 나노융합기술학과. 2부산대학교 나노메카트로닉스 공학과

P14-23
Effect of Rolling Speed on Microstructural and Microtextural 
Evolution of Nb Tube During Caliber-Rolling Process 
이종범1, 정하국1

1한국생산기술연구원.

P14-24
3D 레이저 프린팅 DED 방법을 이용한 핵연료피복관의 표면처리 기술
김일현1, 김현길2, 최병권2, 이영호2, 정양일2, 박동준2, 박정환2, 김종열3, 김선진1

1한양대학교 신소재공학과. 2한국원자력연구원. 3충남대학교.

P14-25
A Study of Lithium-Ion Battery Impedance Using Pseudo-Two-

Dimensional Model-Based Simulation 

Solomon Ansah1, Namsoo Shin2, Jong-Sook Lee3, Hoon-Hwe Cho1

1Hanbat National University. 2Deep Solution Inc. 3전남대학교
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P14-26
미세구조 제어를 통해 고절삭성 무연 황동 
예정원1, 윤국노1, 박은수1

1서울대학교.

P14-27
Halide 교환반응을 이용한 폐영구자석으로부터 Nd 금속 추출 기술 

개발 
최상훈1,2, 심재진1, 변종수1,2, 양원식1, 현승균2, 박경태1

1한국생산기술연구원. 2인하대학교.

P15 : 복합재료
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P15-1
생체 신호 감지를 위한 조정 가능한 감도를 가진 전도성 폴리머 기반 다

층구조의 압력 폴리우레탄 폼 센서 
김재형1, 신유진1, 정인화1

1경희대학교 국제캠퍼스.

P15-2
3D Graphene-Ni Composite Fabricated by a Simple Two-Step 

Process 
Byung-Sang Choi1, Xue Li1, Zahid Hussain1

1Chosun University

P15-3
인체 자세 측정을 위한 조절 가능한 신축성을 가진 곡률 패턴 기반의 스

트레인 웨어러블 센서 
신유진1, 김재형1, 정인화1

1경희대학교 국제캠퍼스.

P15-4
Fly ash를 첨가한 에폭시 고분자 복합소재에서 필러의 입자크기에 따른 

기계적 특성 분석 
심지수1, 강영정1, 박용호2, 이영철1

1한국생산기술연구원. 2부산대학교.

P15-5
Ti-barrier의 초기 미세조직 제어에 따른 Ti-barrier 적용 MgB2 초전도 

선재의 미세조직 변화 및 변형거동 연구
박상용1, 현승균2, 황덕영3, 이종범1, 정하국1

1한국생산기술연구원 인천지역본부. 2인하대학교. 3케이에이티.

P15-6
분말야금법과 방전플라즈마 소결법으로 제조된 Al-Cu 복합재료의 특성

에 미치는 금속간화합물의 영향 
김경주1,2, 조명훈1, 김다솜3, 권한상1,3

1(주)차세대소재연구소. 2 부경대학교 산업과학기술연구소. 3부경대학교 신소

재시스템공학과. 

P15-7
방전플라즈마 소결법을 이용한 Al-Mg 복합 재료의 제조 및 특성 연구 
조명훈1, 김경주1,2, 김다솜3, 권한상1,3

1(주)차세대소재연구소. 2부경대학교 산업과학기술연구소. 3부경대학교 신소재

시스템공학과. 

P15-8
Al Dipping 된 주철Insert의 계면 특성 분석 
정찬현1, 김상욱1, 장병록1, 현승균1

1인하대학교.

P15-9
BaTiO3/PVDF를 이용한 복합 필름 특성 연구 및  최적화 
이상민1, 나영일2, 서수정2, 노재철2, 오용수2, 박화선2

1성균관대학교 공대 신소재공학과 자성재료실험실. 2성균관대학교 신소재공학

과.

P15-10
열처리 온도 및 입도에 따른 Sendust의 자기적 특성
신세희1, 송주미1, 신재경1, 이상민1, 이상민1, 노재철1, 이경섭1, 서수정1

1성균관대학교 자연과학캠퍼스 신소재공학과.

P15-11
강화상의 형상 변화에 따른 금속기지복합재료의 고온 결정립 성장 거동 

관찰 
장하늘1, 최현주2, 장혜정3, 이민하1

1한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구본부. 2국민대학교. 3한국과학기술연구

원 특성분석센터.

P15-12
이온교환을 이용한 Cu-glass 플라즈모닉 안료의 제조 연구
최광덕1, 최윤정1, 조소혜2, 변지영2

1서울대학교. 2한국과학기술연구원.

P15-13
분말사출성형공정을 이용한 Mo-Cu 복합체 제조
장진만1, 이원식1

1한국생산기술연구원 융합공정소재그룹.

P15-14
냉간 인발가공에서 이종복합재의 튜브두께 변형특성 분석 
윤덕재1, 김응주1

1한국생산기술연구원.

P15-15
Correlation Between Electrical Performance and EMI Shielding 

Effectiveness of Metal Coated Carbon Fiber Tape 
김지연1, 박대희2, 김원석1

1(재)한국탄소융합기술원. 2원광대학교.

P15-16
분말 활용 금속복합재료의 중력주조공정 적용가능성 평가 
김효섭1, 홍순직2, 정재헌1, 이상환1

1한국생산기술연구원. 2공주대학교 신소재공학과.

P15-17
High Temperature Characteristics of TiC Reinforced Stainless Steel 
Fabricated by LPI Process
Yeong-Hwan Lee1, Seungchan Cho2, Sang-Kwan Lee1, Yangdo Kim1, 

Sang-Bok Lee2

1Korea Institute of Materials Science. 2Pusan National University.
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P16 : 알루미늄
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P16-1
다이캐스팅으로 제조된 Silafont-36 합금의 T6 열처리 변화에 따른 기

계적 특성 분석
서남혁1, 전준협1, 최승규1, 오승빈2, 이석재1

1전북대학교 금속공학과. 2전북대학교 신소재공학부.

P16-2
초음파 피닝된 Al 6061합금의 잔류응력에 대한 열처리 영향
허채을1, 김정석1

1조선대학교 재료공학과.

P16-3
TIB2 첨가를 통한 공정 Mg2Si상의 개량이 Al-Si-Mg계 합금의 기계적 

특성에 미치는 영향. 
김병주1, 장광주1, 박용호2, 이영철1

1한국생산기술연구원. 2부산대학교.

P16-4
자체 색상제어 Al-Mg-Si 블루 컬러 합금 개발 
강결찬1, 문상철1, 박혜진1, 김영석1, 홍성환1, 김민정1, 김태경1, 김기범*1

1세종대학교 공대 나노신소재공학부.

P16-5
Sm 희토류 원소 첨가에 따른 Al-Si-Cu 합금의 열전도도 향상 연구 
최진주1, 임병용1, 강유빈1, 주소영1, 김대근1

1고등기술연구원.

P16-6
Nano-Al2O3 입자분산 알루미늄 2618 합금기 복합재의 미세조직 및 소

성변형거동 
연규호1, 양승현1, 전한결1, 박승호1, 박지원1, 나준희1, 김목순1, 유승백2

1인하대학교 신소재공학과. 2동양피스톤.

P16-7
A356과 ADC12 합금 용탕의 수소함량이 수축결함에 미치는 영향 
김창근1, 박경섭2, 김희수1

1조선대학교 첨단소재공학과. 2애니캐스팅.

P16-8
Al-Zn-Cu-Mg-RE 합금의 압출온도 변화에 따른 미세조직 및 기계적 

특성 변화 
김용호1, 손현택1

1한국생산기술연구원.

P16-9
경량화 자동차용 AlSiCu 합금의 이단계 고용화 열처리 및 첨가원소 영

향에 대한 속도론적 해석
안성빈1, 김정석1

1조선대학교 재료공학과.

P16-10
Al-2Zn-1Cu-0.7Mg합금 압출재의 열처리 조건에 따른 미세조직, 전

기전도도 및 열전도도 특성 변화
나상수1

1한국생산기술연구원.

P16-11
Effect of Strain Path on Dislocation Density Distribution of Al-Mg 

Alloy 
Hyeon-Woo Son1, Chang-Hee Cho1, Jae-Cheol Lee1, Hyun Soon Park1, 

Soong-Keun Hyun1

1Inha University.

P16-12 Canceled
연속 용융 알루미늄 강판에서 도금 후 냉각속도가 도금층 조직 및 가공

성에 미치는 영향 
장은석1

1㈜동부제철 기술연구소.

P16-13
7xxx계 알루미늄 합금의 Fe, Mn 첨가에 따른 특성 변화 분석
김민상1, 김세훈1, 주경석1, 신재혁1, 김진평1, 성시영1

1자동차부품연구원.

P17 : 전산재료과학
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P17-1
Characterizing Multiple Continuous Phase Transitions at an Alloying 

Anode with Voltammetric Measurement and First-Principles 
Calculations
최용석1, 이재철1

1고려대학교.

P17-2
Effect of Halogen Dopants on the Ionic Conductivity of Li7P3S12 

Based Solid Electrolytes
최용석1, 이재철1

1고려대학교.

P17-3
데이터 기반의 철계 벌크 비정질 합금 설계
전준협1, 서남혁1, 최승규1, 김광훈2, 최현주3, 김희준4, 이민하5, 이석재1

1전북대학교 금속공학과. 2전북대학교 신소재공학부. 3국민대학교 신소재공학

부. 4한국생산기술연구원 주조공정그룹. 5한국생산기술연구원 융합공정소재

그룹.

P17-4
Revealing the Structural Origin of the Ionic Conductivity of the Solid 

Electrolyte Interface (SEI) layer 
Jun-Hyoung Park1, Ho-Chul Shin1, Hyung Cheoul Shim1, Jae-Pyoung 

Ahn3, Jae-Chul Lee1

1Korea University. 2Korea Institute of Machinery and Materials. 3Korea 

Institute of Science and Technology.

P17-5
Effect of Pipe Diffusion Though Dislocation Cores on the Transport 
of Carrier Ions 
Jun-Hyoung Park1, Jae-Hwan Kim1, Jae-Pyoung Ahn2, Jae-Chul Lee1

1Korea University. 2Korea Institute of Science and Technology.
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P17-6
합성곱 신경망을 이용한 주철 미세조직 이미지의 분류
이현지1, 정상준1, 황인규1, 김희수1

1조선대학교 첨단소재공학과.

P17-7
머신러닝을 이용한 알루미늄 응고조직 이미지의 생성과 검증
황인규1, 이현지1, 정상준1, 김희수1

1조선대학교 첨단소재공학과.

P17-8
가동 중 검사 주기가 확률론적 파괴역학 기반 관의 파손확률 예측에 미

치는 영향 분석 
안동현1, 이경근1, 김종민1

1한국원자력연구원.

P17-9
Machine-Learning-Assisted Prediction of Li Intercalation in 2D 

Hetero-Structures 
Hyangsun Kim1, Rizcky Tamarany1, Chan-Woo Lee1, Kanghoon Yim1

1Korea Institute of Energy Research.

P17-10
Second Nearest-Neighbor Modified Embedded-Atom Method 

Interatomic Potential for the Cu-M (M= Co, Mo, Ti) Binary Systems 
Jaemin Wang1, Donghyuk Seol1, Sangho Oh1, Byeong-Joo Lee1

1POSTECH.

P17-11
First Principle Molecular Dynamics Investigation on TiO2 Electrolysis 
in CaF2 Molten Salt 
도경연1, 이동화1

1포항공과대학교.

P17-12
Silicon 내 Phosphorus의 Clustering 거동에 대한 제일원리 연구 및 시

뮬레이션 
김재선1, 이동화1

1포항공과대학교 신소재공학과.

P17-13
균일온도 제어를 위한 SMR 반응관 형상 및 유동반응 특성 최적화
채홍준1

1고등기술연구원.

P17-14
O2 Dissociation Barrier on Cu (111) Surface via ab Initio Calculation
Joonhee Kang1, Wonzee Jung1, Kanghoon Yim1, Chan-Woo Lee1

1Korea Institute of Energy Research.

P17-15
Pressure Dependent Phase Diagram of Liquid Ga-In Alloys 
Han Gyeol KIM1, Shir Ben Shalom2, Moran Emuna2, Uri Argaman2, Yaron 

Greenberg3, Eyal Yahel3, Guy Makov2, Joonho Lee1

1Korea University. 2Ben-Gurion University of the Negev. 3Nuclear 
Research Centre-Negev.

P17-16
Modified Embedded-Atom Method Interatomic Potentials for Pure 

Ce and Mg-Ce Binary System
이종관1, 이병주1

1포항공과대학교.

P17-17
Second Nearest-Neighbor Modified Embedded-Atom Method 

Interatomic Potential for the Co-M (M=Mo, Ti, V) Binary Systems 
Sang-Ho Oh1, Donghyuk Seol1, Jin-Soo Kim1, Byeong-Joo Lee1

1POSTECH.

P17-18
DFT Screening of Ag-Based Alloys with Various Crystal Structures 
for Oxygen Reduction Reaction Catalyst of Anion-Exchange 

Membrane Fuel Cell 
최정우1, 권순호1, 이혁모1

1한국과학기술원.

P18 : 융합재료과학
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P18-1
Organic Charge-Transfer Complexes for High-Power Organic 
Recharegable Batteries 
이세찬1, 홍지현2, 정성균3, 구교진4, 권기윤1, 강기석1

1서울대학교. 2한국과학기술연구원. 3삼성전자. 4Argonne national lab.

P18-2
Theoretical Analyses on Sodium Diffusion Mechanism in 

Na11Sn2PS12-Type Conductors 
오경배1, 강기석1

1서울대학교 재료공학부.

P18-3
Bio-Inspired Molecular Redesign of a Phenazine-Based Multi-
Redox Catholyte for High-Energy Non-Aqueous Organic Redox 
Flow Batteries 
권기윤1, 이규남1

1서울대학교 공대 재료공학부.

P18-4
Uncover the Effect of Chemical Reaction between CFx and 

Electrolyte on Discharge Performance in CFx Discharge 

Mechanism 

Taehyun Hwang1

1서울대학교.

P18-5
High-Output Triboelectric Nanogenerator Based on Dual Inductive 

and Resonance Effects-Controlled Highly Transparent Polyimide 

for Self-Powered Sensor Network Systems 
Jae Won Lee1, Sungwoo Jung1, Changduk Yang1, Jeong Min Baik1

1울산과학기술원(UNIST).
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P18-6
Detrimental Effect of Carbon Additives in All-Solid-State Lithium 

Battery Employing Sulfide Solid Electrolyte 

Kyungho Yoon1, Kisuk Kang1

1Seoul National University.

P18-7
conversion 반응을 이용한 고용량 전극 실현에 관한 연구 (LiF-FeSO4 

나노복합체) 
허재훈1, 강기석1

1서울대학교 공과대학 재료공학부.

P18-8
Nicotinamide Cofactor from Natural Energy Transduction for 
Towards Bio-inspired Energy Storage via Molecular Modification
Jihyeon Kim1, Sunghyun Ko2, Chanwoo Noh1, Heechan Kim1, Sechan Lee1, 

Dodam Kim1, Hyeokjun Park1, Giyun Kwon1, Giyeong Son2, YounJoon 

Jung1, Dongwhan Lee1, Chan Beum Park2, Kisuk Kang1

1Seoul National University. 2Korea Advanced Institute of Science and 

Technology (KAIST).

P18-9
Paving the Way Toward the High-Voltage and Safe Aqueous 
Battery with High-Concentration Electrolyte and Protective Layer
Myeong Hwan Lee1, Sung Joo Kim1, Kisuk Kang1

1Seoul National University.

P18-10
Triggering Mechanism for Anionic Redox by Transition Metal in 

Li-Excess Cathode Materials
Jun-Hyuk Song1, Byunghoon Kim1, Donggun Eum1, Kisuk Kang1

1Seoul National University.

P18-11
Enhanced Stability of Coated Carbon Electrode for Li-O2 Batteries
배영준1, 이선영1, 권혁재2, 민요셉3, 임동민2, 강기석1

1서울대학교. 2삼성전자. 3건국대학교.

P18-12
Enhancement of Electrochemical Performance of Cathode for 
Li-ion Battery 
박지혜1, 박선화1, 신호선1, 송재용1

1한국표준과학연구원.

P18-13
3D Titanium Nitride Sandwiched LiFePO4 Cathode: Towards High-

Performance Energy Storage 

Youngjin Ham1, Ju Mi Kim2, Young-Gi Lee2, Seokwoo Jeon1

1Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST). 
2Electronics & Telecommunications Research Institute(ETRI).

P19 : 마그네슘
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P19-1
Effect of Substitution of Zn with Ni on Microstructure Evolution and 

Mechanical Properties of Mg-Zn-Y Alloys with LPSO Phase 

JINBEI LYU1, Hongxin Liao1, Jia She1, Jiangfeng Song1, Fusheng Pan1, Bin 

Jiang1, Jonghyun Kim1

1Chongqing University.

P19-2
Mg-Zn-Ca 함량에 따른 생분해성 연구 
고근호1, 예대희1, 강민철1, 김우종2, 강성민2

1한국마그네슘기술연구조합. 2(주)대건테크.

P19-3
금속 리튬 첨가 마그네슘 합금의 저온 성형성 연구 
김용호1, 손현택1

1한국생산기술연구원.

P19-4
Grain Refinment of Mg-Al Alloys by Superhaeating 
정성수1, 박용호2, 이영철1

1한국생산기술연구원. 2부산대학교.

P19-5
{10-12} 쌍정이 AZ80 압출재의 석출거동에 미치는 영향 
김현지1, 김예진1, 이종언1, 박성혁1

1경북대학교.

P19-6
후열처리 조건에 따른 AZ31 공형압연재의 재결정 거동 및 인장 성능 변

화 분석 
공태인1, 곽병제1, 이정훈2, 이태경1

1부산대학교. 2생산기술연구원.

P19-7
다중공형압연을 활용한 ZK60 마그네슘 합금 봉재의 항복 이방성 제어 
곽병제1, 공태인1, 박성혁2, 이정훈3, 이태경1

1부산대학교. 2경북대학교. 3생산기술연구원.

P20 : 생체재료
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P20-1
Surface Modification on 3D-printed Mesh Structure by Anodization 

for Bone Reconstruction 

Yong-Hoon Jeong1, Tae-Gon Jung1, Jae-Woong Yang1, Jae-Young 

Jeong1, Kwang-Min Park1, Su-Heon Woo2, Tae-Hyun Park2

1Osong Medical Innovation Foundation. 2Medyssey Co. Ltd.
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P20-2
3D 프린팅 기법을 접목한 골 대체/재생용 PLA/Calcium phosphate 복

합소재 스캐폴드 제조 및 세라믹 분말 함량에 따른 특성 변화 분석 
이진아1, 장태식1, 안지호1, 정현도1

1한국생산기술연구원.

P20-3
생체친화적 임플란트를 위한 지르코늄기 3원계 합금설계
김민석1, 김정석1

1조선대학교 재료공학과.

P20-4
Effect of the Conjugation of a Cell-Penetrating Peptide on 

Methylene Blue for the Photodynamic Therapy 
Jinjui Ser1, Athira Raveendran1, Hoonsung Cho1

1School of Materials Science & Engineering, Chonnam National 
University.

P20-5
Cell Penetrating Peptide – Protamine Conjugated with Florescent 
Dye for cancer Therapy   
RAVEENDRAN ATHIRA1, Jinhui Ser1, Hoonsung Cho1

1School of Material Science and Engineering, Chonnam National 
University.

P20-6
Synthesis of Graphene Oxide by Atmospheric Plasma and its 
Effect on Biocompatibility of Biomaterials 
KHURSHED ALAM1, Hoonsung Cho1

1School of Material Science and Engineering, Chonnam National 
University.

P21 : 가공-열처리
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P21-1
F70 플랜지 열간단조 열처리 공정 최적화를 위한 머신러닝 데이터 구축 

체계 
조해주1, 강문석1, 박건우1, 김권일2, 최창용3, 박희상3, 김병준1, 안용식4, 전종배1

1한국생산기술연구원. 2(주)c51. 3(주)펠릭스테크. 4부경대학교재료공학과.

P21-2
연속로침탄과 진공침탄처리된 강재에서 MnS 개재물 수준에 따른 구름

접촉피로의 X선적 해석 
노재훈1, 변상호1, 최병호1

1현대트랜시스.

P21-3
열에너지수치를 이용한 SKH51강의 Master Nitriding Curve(MNC) 
개발 
전동술1, 안경준1, 박성중1

1한국생산기술연구원 열처리그룹.

P22 : 전자재료
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P22-1
Super-elastic Metallic Glass Mesh for Flexible Transparent 
Electrode 

Eun Soo Park1, Juho Lee1, Jonguk Hwang1, Keum Hwan Park2, Changwoo 

Jeon3

1R&D Center. EML. Co. Ltd. 2Korea Electronics Technology Institute. 
3Brown University.

P22-2
A Study on the Comparison of Gas Sensing Capability by NiO 

(p)-SnO2 (n) hetero Structures 
Kyeongbin Choi1, Gyujin Jeong1, Bumhee Nam1, Soongkeun Hyun1, 

Taegyung Ko1, Chongmu Lee1

1Inha University.

P22-3
Characteristics of Sn-doped In2O2 Grown at Room Temperature 

with Oxygen Radical-Assisted Electron Beam Deposition
Seongin So1, Ki-Yeon Kim2, Minsuk Oh1

1Division of Advanced Materials Engineering. 2Chonbuk National Uni.

P22-4
NiO/ZnO 적층형 이종접합 자외선 센서의 특성 연구
성형석1, 권진구1, 전용민1, 안동훈1, 이성의1

1한국산업기술대학교.

P22-5
Fabric sensor for Smart Fashion 
이원재1, Abdur Rahim1, Son singh1, 이재갑1

1국민대학교.

P23 : 가공-소성가공
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P23-1
Thermomechanical Treatment for Manufacturing High-density LEU 

Dispersion Targets Using Atomized Uranium Alloy Powder 
Ki Nam Kim1, Tae Won Cho1, Sunghwan Kim1, Kyuhong Lee1, Yong Jin 

Jeong1, Jong Man Park1

1Korea Atomic Energy Research Institute.

P23-2
관통볼트 냉간단조 공정 적용을 위한 비조질강의 열처리 설계
김기한1, 배성준1, 송용현1, 배종은1, 윤은유1, 이상용2, 이영선1*
1한국기계연구원 부설 재료연구소, 2안동대학교.

P23-3
고강도 스테인리스강 중공형 튜브의 잔류응력 저감 인발 공정 설계 
배성준1, 조한솔1, 성진영1, 이광석1

1한국기계연구원 부설 재료연구소.
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P23-4
Al 7075 합금의 압출에서 압출속도 변화에 따른 미세 조직 및 기계적 

물성 분석 
이상용1, 우영호1, 배성환2, 오상호2

1국립안동대학교. 2선우엔지니어링.

P23-5
Al 7075 합금의 압출 공정에서 금형 냉각에 따른 압출재 표면 결함부의 

미세조직 분석 
이상용1, 우영호1, 강현준1, 성상규1, 최성훈1, 김준수1

1국립안동대학교.

P24 : 재료분석
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P24-1
염소 가스 제거용  흡착제 물성 평가 및 실장 적용 평가
박규진1, 김유성1, 최상국1, 노윤영1

1원익홀딩스 기술연구소.

P24-2
3A,13X Molecular Sieve 물성에 따른 수분 흡착 성능 평가
임예솔1, 진새라1, 김성훈1, 이현준1, 노윤영1

1원익홀딩스 기술연구소.

P24-3
니켈 촉매 물성에 따른 촉매 특성 비교 평가
진새라1, 임예솔1, 김성훈1, 이현준1, 노윤영1

1원익홀딩스 기술연구소.

P24-4
Evaluation of Microstructure and Mechanical Property of 316L Weld 

after Thermal Aging at 400°C 
이호중1, 이종훈1

1한국수력원자력(주) 중앙연구원.

P24-5
Effect of Manufacturing Process on Microstructure and Mechanical 
Property of 304L Stainless Steel Tubes 
이호중1, 이종훈1

1한국수력원자력(주) 중앙연구원.

P24-6
X-ray Diffraction Residual Stress Measurement Variation for 
Additive Manufacturing of Co-Based Alloy According to Scanning 

Direction and Substrate Temperature 

MINHA SHIN1, Byeong-hyeon Lee1, Junhyun Kwon2, Jinsung Jang2, Sung 

ok Won1

1KIST Advanced Analysis Center. 2KAERI Advanced Materials 
Research Division.

P24-7
Effects of Hot Rolling Conditions on the Microstructure, 

Homogeneity of the Dispersion Fuel Plates 
Dong Hyeon Kang1, Cheol Hong Park1, Hwa Young Song1, Sunghwan 

Kim1, Yong Jin Jeong1, Jong Man Park1

1Korea Atomic Energy Research Institute.

P24-8
The Homogeneity Inspection of U3Si2 Dispersion Fuels Based on 

Atomized Powders 
Dong Hyeon Kang1, Cheol Hong Park1, Hwa Young Song1, Sunghwan 

Kim1, Yong Jin Jeong1, Jong Man Park1

1Korea Atomic Energy Research Institute.

P24-9
In-Situ Heating TEM Study of Microstructural Development in 

a Nanolaminated Amorphous ZrAlCuFe/Crystalline CuCoFeNi 
Composite Structure 
박윤창1, Sergey Romankov2

1나노종합기술원. 2Chonbuk National University.

P24-10
Effects of the Powder Sizes on the Homogeneity of the Nuclear 
Fuel Plates 
박철홍1

1한국원자력연구원.

P24-11
디스크 모터 회전 속도에 따른 원심분무 U-7wt%mo 분말 입도 분포 분

석 
황재준1, 이규홍1, 김종환1, 박정민1, 박종만1

1한국원자력연구원.

P24-12
Fe계 비정질 합금의 조성에 따른 내식 특성 변화 관찰 
김송이1, 이아영1, 장하늘1, 이민하1

1한국생산기술연구원 뿌리산업기술연구소.

P24-13
Combinatorial Synthesis and High-Throughput Mechanical 
Characterization to Study Multi-Components Alloy thin Films 
Donghyun Park1, Euimin Cheong1, Haechan Jo1, Injun Oh1, Dongwoo Lee1

1성균관대학교 자연과학캠퍼스.

P24-14
열수송관의 장기 부식 모사 시험범위 신뢰성 향상을 위한 정전류 가속

화 시험법
소윤식1, 홍민성1, 김정구1

1성균관대학교 공대 신소재공학과 전기화학응용연구실.

P24-15
카보오스템퍼링의 표면 경화 조직 분석 기술 연구
이규석1, 최병호1

1현대다이모스.

P24-16
열수송관에서 pH에 따른 부식생성물이 탄소강의 부식특성에 미치는 

영향 
임정민1, 홍민성1, 소윤식1, 김정구1

1성균관대학교 공대 신소재공학과 전기화학응용연구실.
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P24-17
Crystallization Behavior and Its Effect on Magnetic Domain 

Structure in FeSiB Metallic Glass 
Hyunjong Lee1, Se-Ah Hong1, Kyung Taek Kim1

1Advanced Process and Materials R&D Group, KITECH.

P24-18
ARIZ 기법을 응용한 재료손상 원인분석 방법 연구
이종훈1

1한수원중앙연구원.

P24-19
방향성 전기강판의 결정방위에 따른 변형거동 연구 
한승창1, 박형기2, 전태성1

1인천대학교. 2한국생산기술연구원.

P24-20
Degradation Mechanism of LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 Cathode Material in 

Lithium-ion Batteries via 2D Phase Mapping 

Young Woon Byeon1, Jae-Chul Lee1, Jae-Pyoung Ahn2

1Korea University. 2KIST.

P24-21
구름접촉 베어링 강구(Steel ball)의 피로수명 연구
강희재1, 김지훈1

1㈜일진글로벌.

P25 : 가공-주조 및 응고
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P25-1
Zr 조성변화에 따른 우라늄 핵연료심 평가 
김종환1, 김기환1, 국승우1, 박정용1, 천진식1

1한국원자력연구원.

P25-2
Al-Mg 합금에서 Mg 함량 및 용해온도가 용탕 청정도 및 고온 산화에 

미치는 영향 
장호성1, 윤필환1, 강호정1, 이규흔1, 박진영1, 김억수1, 신선미1

1한국생산기술연구원.

P25-3
주철 표면의 흑연 제거에 따른 알루미늄 침투 분율이 주철-알루미늄 이

종소재 계면접합특성에 미치는 영향 
김태형1, 양지바름1, 김상우1, 김동응*1, 신제식1

1한국생산기술연구원.

P25-4
주조CAE를 이용한 일체형 캠 샤프트 캐리어 자동차 엔진부품의 고압 

다이캐스팅 금형 및 주조기술 개발 
강성하1, 강슬기1, 정인모1, 진경찬2, 고민재2

1(주)코다코. 2한국생산기술연구원.

P25-5
Knife gate valve용 고크롬강의 물리적 특성 연구 
변영민1, 김호영1, 고성훈2

1한국건설생활환경시험연구원. 2서강산업(주).

P25-6
고 Cr계 초내열합금의 Cr 함량에 따른 미세조직 및 기계적 특성
김용래1, 박성수1, 김동배2, 마승환3, 이락규2, 김주업2

1(주)영신특수강. 2대구기계부품연구원. 3한국건설생활환경시험연구원.

P25-7
존 멜팅 공정과 흑연도가니 형상에 따른 게르마늄 정제에 관한 연구 
전영준1, 조규섭1, 김상섭2

1한국생산기술연구원. 2인하대학교.

P25-8
유동응고해석을 이용한 고압주조 알루미늄/구리 회전자 금형 설계에 관

한 연구 
김영찬1, 김유미1, 김용원1, 최세원1, 강창석1

1한국생산기술연구원.

P25-9
Effect of Silicate Compounds, Fused Silica, Iron Oxide, and 

Bentonite Addition on Flexural Strength and Moisture Resistance of 
CBAPC Binder 
오현곤1,2, 박동국1, 김양도2, 이만식1,3

1한국생산기술연구원. 2부산대학교 재료공학과. 3과학기술연합대학원대학교.

P25-10
Cu-x%Sn 합금 주조 슬라브 특성에 미치는 주조 냉각속도의 영향 
김기태1, 임영석1

1한국생산기술연구원.

P26 : 열전재료
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P26-1
Cu-In-Se계 화합물의 미세구조와 열전특성에 관한 연구

Hyunji Kim1, So Heong Lee1

1Kyungpook National University.

P26-2
NbFeSb계 재료의 열전특성과 미세구조 
정혜린1, 이호성1

1경북대학교.

P26-3
Optimization of Bismuth Telluride Based Thermoelectric Generator 
via Solution Phase Bi2Te3 Ink 
양우정1, 백정민1

1울산과학기술원.

P26-4
도핑원소 첨가가 GeTe계 열전재료의 열전도도에 미치는 영향
김현호1, 이호성1

1경북대학교.
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P26-5
Improving the Thermoelectric Properties of Pristine SnTe Through 

Synergetic Mn and Bi co-doping 

SAMUEL KIMANI KIHOI1, HO SEONG LEE1

1Materials Science and Engineering, Kyungpook National University.

P26-6
Thermoelectric Properties of P-type Skutterudites YbFe3NiSb12-

xSnx 
Minseok Jeong1, Nguyen Van Du2, JangYeul Tak2, Rahman Jamil Ur2, 

WeonHo Shin3, WonSeon Seo2, JungYoung Cho2, WooHyun Nam2, 

KyungSeok Moon1

1경상대학교 대학원. 2한국세라믹기술원. 3한국세라믹기술원.

P26-7
Enhanced Thermoelectric Properties of Interface-Controlled n-type 

Skutterudite/Graphene Composites 
Jang-Yeul Tak1, Woo Hyun Nam1, Jung Young Cho1, Won-Seon Seo1, 

Hyung Koun Cho2, Weon Ho Shin1

1Korea Ins t i tu te of Ceramic Eng ineer ing and Techno logy. 
2Sungkyunkwan University.

P26-8
Thermoelectric Properties of Tellurium Prepared by Directional 
Solidification 

ABBEY STANLEY1, Min-Wook Oh1

1Hanbat National University.

P26-9
Thermoelectric Properties of Ge0.95-x Al0.05 Sbx Te (Sb=0.03, 

0.06, 0.09) 
Juhee Ryu1, Ho Seong Lee1

1Kyungpook National University.

P26-10
Bi2Te3-Based Thermoelectric Energy Harvester and Uni-couple 

Modular Process 
마희승1, 김연규1, 이재훈1, 박귀일1

1경북대학교 금속신소재공학과.

P26-11
Enhancement of Thermoelectric Performance in GeTe by Iodine 

Doping
SongYi Back1, Hyunyong Cho1, Seokyeong Byeon2, Hyungyu Jin2, Jong-

Soo Rhyee1

1Kyung Hee University. 2Pohang University of Science and Technology.

P26-12
Permingeatite Cu3SbSe4의 고상합성 및 열전특성
이고은1, 피지희1, 김일호*1

1한국교통대학교.

P26-13
MA-HP 공정으로 제작한 Ge이 도핑된 Famatinite Cu3Sb1-xGexS4의 

열전특성
피지희1, 이고은1, 김일호*1

1한국교통대학교.

P26-14
(La/Ce/Yb)yFe4-xCoxSb12계 부분 이중 충진 스커테루다이트의 열전특

성
차예은1, 최덕영1, 정세인1, 김일호*1

1한국교통대학교.

P26-15
중저온용 Bi-Te계 열전소자의 제작방법 및 성능평가에 관한 연구
김종태1, 김동환1, 김호영1, 윤덕기2, 김태훈2

1DGIST. 2(주)정관.

P26-16
Effect of Extruding Diameters ＆ Temperature on Thermoelectric 
Properties of Bi2Te3–Based Materials 
Seongtae Kim1, Gitae Park1, Jinyoung Kim1, Seonghoon Yi1
1Kyungpook National University.

P26-17
Fe가 도핑된 테트라헤드라이트 Cu12-xFexSb4S13의 합성 및 열전특성 
김성윤1, 권민철1, 이고은1, 김일호*1

1한국교통대학교.

P26-18
금속계 다중 다열 배열식 열전발전모듈를 이용한 열배관 원격감시시스

템 및 측정평가기술 개발 
전현구1, 오병성1, 신호선2, 김용규2

1충남대학교. 2한국표준과학연구원.

P26-19
테트라헤드라이트 Cu12Sb4S13-zSez의 열전특성에 미치는 Se 도핑효과 
곽성규1, 안희재1, 이고은1, 김일호*1

1한국교통대학교.

P26-20
Effect of Hybrid Porous Carbon on Thermoelectric Properties of 
MNiSn(M=Ti,Hf,Zr) Half-Heusler Compounds 
Gitae Park1, Seongtae Kim1, Jongmin Shin1, Jinyoung Kim1, Sangeun 

Chun1, Seonghoon Yi1
1Kyungpook National University.

P26-21
능동 습도제어형 헤드램프 개발 
윤태영1, 백주영1, 김종태1, 황인지1, 김동환*1

1대구경북과학기술원.

P26-22
Development of High Power Density Skutterudite Modules 
김영선1, 윤하나1, 윤기완2, 박상현1

1한국에너지기술연구원. 2KAIST.
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P27 : 신개념 에너지 저장소재 및 소자 심포지엄
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P27-1
Direct Observation of Redox Mediator-Assisted Solution Phase 

Discharging of Li–O2 Battery by Liquid Phase Transmission 

Electron Microscopy 
Hayoung Park1, Donghoon Lee1, Jungwon Park1

1Seoul National University.

P27-2
Understanding the Redox Property of Ceria-based Nanoparticles 
in Liquid Using in Situ Transmission Electron Microscopy (TEM) 
성종백1, 최백규1, 김병효1, 김주덕1, 이동훈1, 박정원1

1서울대학교.

P27-3
Mechanistic Study on the Phase Transformation of MoO2 

Nanoparticles to MoS2 Layers by High-Resolution Transmission 

Electron Microscopy (TEM) 
김지훈1, 최백규1, 정준혁1, 박정원1

1서울대학교.

P27-4
Understanding Coalescence Behavior of Nanoparticles by using 

Graphene Liquid Cell with Self-Assembled Nanochamber Arrays 
YUNA BAE1, Jungwon Park1

1Seoul National University.

P28 : 가공-용접 및 접합
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P28-1
적층 제조된 Inconel 625 합금의 후열처리법 제안과 고온 기계적 특성

에 미치는 영향 
이지원1, Mathieu Terner1, Etienne Copin2, Philippe Lours2, 홍현욱*1

1창원대학교. 2IMT Mines d'Albi.

P28-2
9% 니켈강재의 FCA 및 레이저 용접부 기계적 특성 비교
김지선1, 김재웅1, 김인주1

1한국생산기술연구원 스마트가공공정그룹.

P28-3
저융점 글래스 프릿 적용 Vapor Cell 레이저 패키징 특성 연구 
권진구1, 성형석1, 전용민1, 노기연1, 김지영1, 이성의1

1한국산업기술대학교.

P28-4
폭발 용접한 Ti/Cu 클래드 판재의 TIG 용접 특성 연구 
조평석1, 윤창석1, 이동근1

1순천대학교 신소재공학과.

P28-5
레이저 기반 접합(Laser-Assisted Bonding) 공정이 Sn-3.5Ag solder 
cap/Cu pillar의 미세조직에 미치는 영향 
이지영1, 주지호2, 장기석2, 엄용성2, 최광성2, 하재준3, 김태진3, 오용준1

1국립한밭대학교 신소재공학과. 2한국전자통신연구원 ICT창의연구소 신소재

연구실. 3(주)비엔에프코퍼레이션.

P28-6
페라이트계 STS의 GTAW 용접부 미세화 기구 고찰
김진혁1, 박병훈1, 조영태2, 이원배3, 홍현욱1

1창원대학교 신소재공학부. 2창원대학교 기계공학과. 3포스코 철강솔루션마케

팅실.

P28-7
Fiber laser을 이용한 9% 니켈강재의 용입특성 
김지선1, 김재웅1, 김인주1

1한국생산기술연구원 스마트가공공정그룹.

P28-8
Al-Mg-Si계 알루미늄합금 용접부의 기계적 특성 및 미세조직에 미치

는 GMAW와 FSW 복합공정의 영향
이광진1, Das2

1한국생산기술연구원. 2울산대학교.

P28-9
Cluster-wise model를 이용한 9%니켈강 레이저 용접부 비드 형상예측 
김지선1, 김재웅1, 김인주1

1한국생산기술연구원.

P28-10
열처리 및 인발 공정이 Gas Tungsten Arc Welding으로 제조된 고망간

강 용접부에 미치는 영향 
박건우1, 박민하1, 조해주1, 김병준1, 안용식2, 전종배1

1한국생산기술연구원 동남지역본부. 2부경대학교 재료공학과.

P28-11
Zr-Ti계 삽입금속을 이용한 CP타이타늄과 오스테나이트계 스테인리스

강의 접합 
윤건영1, 김상욱1, 손현우1, 현승균1

1인하대학교 신소재공학부 재료구조제어연구실.

P28-12
이종금속 용접 시 용접 와이어의 Mn 함유량에 따른 용접부의 특성 
엄민혁1, 조영우1, 정택균2, 현승균1

1인하대학교. 2알투비.

P28-13
Ti-Zr계 삽입재 및 중간재에 의해 브레이징 접합된 Ti6Al4V – STS304 

이종접합 시편의 미세조직 및 기계적 특성
장보훈1, 박진수1, 이진규*1

1공주대학교 신소재공학부.

P28-14
Fe계 내열강과 Ni기 초내열합금의 이종용접부 크리프 및 파괴 메커니즘 

상관성 고찰 
김진혁1, 심정호1, 이지원1, 한정민2, 공병욱2, 홍현욱1

1창원대학교 신소재공학부. 2두산중공업.
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P28-15
배기후처리시스템 내 SUS439 적용 GMAW 공정에 따른 미세조직 및 

기계적 특성
송민영1,2, 김인수1,2, 김재황1, 이광진1, 강성욱1, 지창욱1, 김재웅1, 김남일3, 황인봉
3, 안명덕3

1한국생산기술연구원.  2 전남대학교. 3(주)세움.

P28-16
해양플랜트용 후판강의 FCAW에서 보호가스에 따른 용접부 미세조직

과 샤르피 충격 특성 
최동기1, 신상용2, 김형찬3, 조성규4, 정준모5, 정택균5, 현승균5

1하이드로훼스트. 2울산대학교. 3한국생산기술연구원. 4현대제철. 5인하대학교.

P28-17
원자로용기 노즐 이종금속배관 내면에서 용접결함 검출 및 깊이측정을 

위한 PAUT 기법 개발
김정빈1,2, 김영만3

1한전KPS주식회사. 2전남대학교 산업대학원 재료공학과. 3전남대학교 신소재

공학부.

P28-18
이종 알루미늄 합금의 용접 및 접합 특성 평가
심우정1, 전형준2, 안명복1, 박성진1, 설현욱3, 전지중4, 오일영5, 김성주6, 김성재6

1(주)새한산업. 2(주)명진테크. 3엔케이에스(주). 4톡스프레스테크닉(주). 5부산

대학교. 6동아대학교.

P28-19
Effect of Impact Velocity on Interface Characteristics of HT-9 steel 
Joints Fabricated by Magnetic Pulse Welding 
송준우1,2, 박진주2, 이경자2, 이민구2, 박규현2, 홍순직1, 이정구3

1공주대학교 신소재공학부.  2한국원자력연구원 센서시스템연구실. 3울산대학

교 첨단소재공학부.

P28-20 Canceled
Low Temperature Mechanical Properties of Diffusion-Welded 

Titanium Grade1 
황종배1, 사인진2, 김응선2, 홍순익1

1충남대학교. 2한국원자력연구원.

P28-21
Dissimilar Welding Between Duplex Steel and Co-Cr-Ni-Fe-Mn 

High Entropy Alloy 
나나1, Jeoung Han Kim1

1국립한밭대학교.

P29 : 항공재료
Room 3층 그랜드볼룸A, 10월 25일 09:00 - 13:00

P29-1
항공기용 금속계 소결 제동장치의 분석 및 평가 
홍세아1,2, 이현종1, 김경일1, 현승균2, 김경택1

1한국생산기술연구원 융합공정소재그룹. 2인하대학교 신소재공학과.

P29-2
IN718의 적층 제조 공정 변수에 따른 기계적 특성 
김찬미1, 주윤곤1, 정명휘2, 이병로2, 김상식3, 홍현욱4, 이재현1

1창원대학교 공대 금속재료공학과 응고실험실. 2경남과학기술대학교 3D 프린

팅 경남 센터. 3경상대학교신소재 공학부. 4창원대학교 신소재공학부.

P29-3
정밀 주조된 Ti-6Al-4V 합금의 미세조직 및 기계적 특성 평가 
이현우1, 박기범2, 김대환2, 김승언3, 주윤곤1, 이재현1

1창원대학교 신소재공학부. 2한국항공우주(주). 3재료연구소.
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백민석	 P1-11,철강6-1
백송이	 P26-11
백승원	 P6-13
백열	 NeXS3-4
백종범	 에너지저장2-5
변상원	 나노1-2
변영민	 P25-5
변영운	 	P24-20,	

에너지1-2
변종수	 P14-19

ㅅ

서남혁	 P16-1
서동우	 AW-2
서동일	 타이타늄2-3
서병찬	 마그네슘3-5
서성지	 P6-8
서위걸	 용접1-5
서종식	 마그네슘3-4
서진관	 P13-17
서진유	 전통3-1
서진희	 P20-4
서하늘	 P10-41
설재복	 고엔1-2
성기태	 항공4-3
성민준	 에너지1-4
성백석	 NeXS1-2
성봉준	 에너지2-5
성시문	 P10-23
성시현	 P10-18
성종백	 P27-2
성형석	 P22-4
성효경	 피로1-1,첨단1-3
소윤식	 P24-14

손경숙	 항공4-1
손기선	 NH1-5
손석수	 고부가1-1
손소담	 에너지3-4
손영주	 생체S1-1
손요한	 P13-20
손인준	 열전2-3
손지원	 여성1-4
손진혁	 P6-5
손해솔	 P10-1
손현우	 P16-11
솔로몬	안사	 P14-25
송민영	 	P28-15,	

알루미늄1-2
송성림	 철강1-2
송승우	 차세대2-5
송승호	 P1-3
송완수	 마찰2-3
송용현	 P1-30
송은지	 P11-1
송재용	 AW-7
송전영	 비철3-2
송주미	 P13-30
송준우	 P28-19
송준혁	 P18-10
송지효	 P10-30
송혜진	 P1-14
송훈	 P2-6
신기승	 적층2-4
신동원	 NH1-1
신동호	 P13-26
신민철	 철강3-7
신민하	 P24-6
신상희	 마찰2-5
신선미	 P12-13,P25-2
신세희	 P15-10
신승익	 열전1-3
신용비	 전통2-2
신원상	 마찰2-2
신유진	 P15-3
신재경	 P13-25
신종우	 나노3-2
신현정	 P3-7
신형섭	 철강7-8
신호철	 P10-2
심상훈	 고부가3-4
심우영	 에너지저장2-3
심우정	 P28-18
심재진	 P14-17
심재혁	 차세대2-4
심정호	 P1-31
심지수	 P15-4

심형철	 	P2-4,	
나노에너지1-2

ㅇ

아디라	 P20-5
안동현	 P17-8
안성빈	 P16-9
안용근	 집합1-5
안우진	 피로3-3
안종혁	 P10-11
안지은	 P8-11
안지호	 비철2-6
안태용	 P2-36
안혜상	 P8-9,상변태2-3
앤드류	 용접1-3
양동훈	 적층3-3	
양승현	 알루미늄4-1
양우정	 P26-3
양원철	 	P4-8,P4-5,P4-2,	

P4-1,상변태2-2
양준영	 P12-29
양준하	 고엔2-3
엄광섭	 나노에너지2-2
엄민혁	 P28-12
엄해원	 신뢰성2-2
여태민	 철강2-3
연규호	 P16-6
염종택	 생체S3-1
예정원	 P14-26,고엔1-4
오경배	 P18-2
오명훈	 타이타늄S1-1
오민교	 철강1-5
오민석	 P22-3
오민철	 고엔3-1
오상호	 P17-17
오선근	 고부가2-6
오정목	 타이타늄3-4
오제헌	 나노4-2
오종영	 적층3-2
오현곤	 P25-9
오현정	 에너지저장1-3
옥명렬	 생체S1-3
왕재민	 P17-10
왕회	 마그네슘1-2
우완측	 NeXS3-2
우윤성	 나노3-1
우정현	 재료강도1-7
우화영	 고부가4-2
원상훈	 피로2-2
위정섭	 나노에너지2-4
유대건	 재료분석1-5
유동근	 P2-32
유병길	 철강8-3
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유봉영	 첨단1-1
유상현	 P10-5
유석현	 NH3-1
유수환	 P6-3
유승준	 에너지저장2-4
유승호	 에너지저장2-2
유승화	 타이타늄S4-1
유정근	 에너지2-1
유지성	 피로3-1
유창재	 P1-8
유채연	 철강1-7
유하림	 P9-1
유하영	 철강7-1
윤건영	 P28-11
윤경호	 P18-6
윤국노	 P8-10,고엔1-3
윤대원	 차세대1-2
윤대호	 신뢰성1-2
윤덕재	 P15-14
윤성준	 	P6-6,	

타이타늄2-1
윤용희	 에너지3-5
윤종헌	 첨단2-4
윤주희	 항공3-3
윤창근	 P5-2
윤창석	 고부가4-8
윤철민	 P1-28
윤태영	 P26-21
윤한메	 철강9-2
윤혜성	 P9-2
이강혁	 P2-13
이건하	 신뢰성3-2
이건희	 P1-9
이경근	 차세대1-4
이경우	 생체1-3
이경태	 고엔2-5
이경황	 표면2-2
이고기	 P14-1
이고은	 P26-12
이광렬	 NH2-2
이광진	 P28-8
이규석	 P24-15
이규홍	 P12-19
이기승	 에너지3-3
이기안	 	알루미늄3-1,	

타이타늄S3-1
이도륜	 P11-11
이도성	 P6-1
이도엽	 P12-8
이동구	 P1-29
이동규	 P2-28
이동근	 타이타늄4-3

이동석	 알루미늄2-1
이동원	 철강9-7
이동조	 전통4-1
이동현	 복합1-2
이두열	 피로2-3
이명규	 고부가1-2
이명환	 P18-9
이목영	 용접1-1
이미선	 P6-15
이병수	 	P12-27,P12-26,

적층2-1
이병주	 고부가3-3,NH1-3
이병필	 P14-16,P14-14
이상민	 P15-9,P13-29
이상용	 P23-5,P23-4
이상우	 	P4-6,P4-7,P4-9,	

P4-11,P4-12
이상욱	 재료분석1-1
이상원	 마그네슘1-3
이상인	 P1-12
이상준	 P12-9
이상진	 비철2-2
이상호	 전통4-3
이상환	 NH2-1
이상훈	 철강3-3
이석규	 표면2-1,P1-2
이성	 항공2-3
이성용	 P2-11
이성음	 마그네슘1-4
이세찬	 P18-1
이소연	 P10-8
이소영	 P14-18
이수열	 NeXS3-1
이슬비	 적층2-2
이승완	 재료강도2-2
이승택	 P10-19
이승환	 철강9-6
이아영	 P2-26
이어령	 고부가4-4
이영국	 고부가1-3
이영호	 P14-3
이영환	 P2-5,P15-17
이요섭	 P11-12
이용재	 고부가4-5
이우진	 P5-6
이원재	 P22-5
이윤선	 P12-30
이인섭	 	P3-12,P3-3,	

P3-2,P3-1
이재성	 전통2-1
이재원	 P18-5
이재은	 여성1-2

이재철	 알루미늄4-3
이재현	 항공2-1
이재훈	 P2-10
이정섭	 P8-8
이제인	 고엔1-1
이종관	 P17-16
이종범	 P14-23
이종언	 마그네슘1-5
이종현	 고부가3-2
이종훈	 	P24-18,P3-17,	

P3-14,첨단2-1
이종희	 철강2-5
이주훈	 철강3-4
이주희	 알루미늄2-4
이준호	 나노2-3
이지아	 철강1-6
이지영	 P28-5
이지원	 P28-1
이지호	 P5-3
이진아	 P20-2,
이진표	 P13-27
이진한	 마찰1-3
이창훈	 차세대1-5
이철주	 항공3-2
이충경	 P13-15
이태경	 	P19-7,P19-6,	

재료강도2-5
이태규	 복합1-1
이태혁	 비철1-4
이한솔	 P10-16
이해진	 P12-28
이현우	 P29-3
이현욱	 철강5-5
이현종	 P24-17
이현지	 P17-6
이형준	 표면1-3
이호중	 P24-5,P24-4
이홍철	 피로2-1
이훈	 신뢰성2-1
임강훈	 P17-9
임광혁	 타이타늄S2-2
임규석	 고부가3-6
임근영	 항공4-2
임기성	 P3-6
임상엽	 P4-3
임소영	 	P11-16,	

차세대1-6
임예솔	 P24-2
임정민	 P24-16
임종우	 에너지저장2-1
임진환	 타이타늄5-4
임창동	 마그네슘3-1

임창진	 P10-35
임태협	 적층4-1
임현아	 P13-9
임혜지	 비철2-3
임희대	 에너지저장1-2

ㅈ

장경현	 철강5-4
장규봉	 P3-11
장규선	 나노1-4
장근옥	 전산1-1
장동찬	 타이타늄S4-2
장보훈	 P28-13
장연지	 나노2-1
장연호	 P2-37
장웅성	 NH1-2
장은석	 P16-12
장준익	 철강2-4
장준혁	 P2-19
장지은	 P12-12
장지훈	 P10-3
장진만	 	P15-13,P12-24,	

P14-21,P12-25
장창윤	 P13-10
장태식	 생체1-1
장하늘	 P15-11
장한휘	 열전1-1
장현주	 NH2-3
장효선	 마그네슘1-1
전건우	 P11-6
전동술	 P12-4,P21-3
전선영	 P12-17
전영준	 P25-7
전인동	 생체S1-2
전준협	 P17-3
전채홍	 타이타늄S1-2
전한솔	 재료강도1-5
전현구	 P26-18
전호선	 고엔3-4
정건우	 P12-23
정기욱	 P2-25
정대호	 항공3-1
정동명	 전산1-4
정동혁	 마찰2-1
정무섭	 고부가3-5
정민석	 P26-6
정석준	 P12-5
정성규	 적층3-4
정성수	 P19-4
정성욱	 신뢰성3-4
정성훈	 용접2-1
정승혁	 고엔2-4
정영웅	 집합1-4

정영재	 P10-29
정영중	 표면2-4
정용훈	 P20-1
정우진	 P10-13
정원석	 P14-20,전산2-5
정윤석	 에너지저장1-1
정윤오	 P6-17
정은욱	 에너지3-1
정은진	 비철1-5
정인호	 NH1-4
정준석	 나노4-1
정중은	 차세대1-1
정지연	 철강3-8
정진규	 P2-21
정찬원	 재료분석1-3
정찬현	 P15-8
정태수	 철강2-2,	P10-34
정태식	 집합1-2
정현빈	 P10-32
정현석	 복합2-3
정혜린	 P26-2
정혜인	 P5-4
정효태	 집합2-1
조경래	 철강9-5
조계훈	 P6-2
조기섭	 철강8-8
조누리	 P10-22
조동우	 저감2-1
조명훈	 P15-7
조민규	 전산1-2
조민수	 알루미늄3-4
조민철	 철강7-7,철강6-5
조서연	 항공1-2
조성모	 전통4-4
조성우	 생체S2-2
조승희	 P13-18
조영환	 철강5-6
조용민	 철강4-1
조용희	 P1-22
조인록	 P2-23
조재현	 에너지1-6
조정민	 신뢰성1-3
조준현	 고부가2-3
조창흠	 에너지1-5
조창희	 알루미늄4-4
조평석	 P28-4
조해주	 P21-1
조해찬	 P13-5
조형준	 철강9-3
주병수	 마찰2-4
주성재	 열전2-1
주성호	 P14-13
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주연아	 P1-6
진새라	 P24-3
진연호	 P3-20

ㅊ

차병철	 P3-16
차승환	 P2-12
차예은	 P26-14,	여성1-1
차재호	 P6-12
채규석	 P7-1
채명진	 고엔3-5
채원기	 고부가4-1
채지광	 P6-4
채호병	 상변태2-4
채홍준	 P17-13
천영범	 AW-5
천은준	 마찰1-1
천정민	 P10-7
최광덕	 P15-12
최광묵	 P1-5
최광효	 적층3-5
최동기	 P28-16
최병상	 P15-2
최보은	 P3-10
최상훈	 P14-27
최석원	 P10-36
최세원	 P14-7
최수영	 타이타늄5-5
최승규	 P12-2
최시훈	 집합2-2
최여진	 P13-7
최영민	 P13-13
최용석	 P17-1,P17-2
최원미	 고엔1-6
최윤석	 차세대2-2
최인철	 고엔2-1
최정우	 P17-18
최진석	 P13-1
최진주	 P16-5
최찬양	 신뢰성1-1
최현서	 철강6-6
최현주	 첨단2-2
최희수	 피로1-2
추동주	 P10-27

ㅌ

탁장렬	 P26-7

ㅍ

팽정인	 P10-25
피지희	 P26-13

ㅎ

하경식	 P12-1
하동욱	 P11-9

하성준	 P3-19
하헌영	 철강7-3
한기현	 P13-31
한덕현	 P2-22,P12-22
한도경	 철강7-2
한상우	 철강4-4
한승우	 에너지2-4
한승창	 P24-19
한영수	 NeXS2-4
한우림	 전통3-3
한재욱	 재료분석1-4
한준희	 P8-2
한호규	 전통1-1
함성수	 P2-33
함영진	 P18-13
함종오	 신뢰성2-4
허성규	 P2-24
허일권	 전통2-3
허재훈	 P18-7
허주열	 AW-1
허채을	 P16-2
현동열	 P2-29
현상화	 P13-24
현세미	 재료강도2-3
현승균	 AW-3
홍기철	 P14-15
홍석균	 열전1-6
홍석민	 재료강도3-5
홍석현	 용접2-3
홍선양	 타이타늄3-2
홍성민	 P6-11
홍성환	 P6-14
홍세아	 P29-1
홍진성	 P10-4
홍창완	 상변태1-1
홍해미	 철강3-6
황경석	 재료강도1-6
황선민	 비철1-3
황인규	 P17-7
황장연	 나노에너지1-1
황재준	 P24-11
황지인	 P14-6
황태현	 P18-4

A
ABBEY	STANLEY	 P26-8
AHIALE	KWAME	GODWIN	 재료강도3-4
ALAM	KHURSHED	 P20-6
ANAMAN	YAW	SAM	 재료강도1-2
ARIJIT	ROY	 전산1-5
ASHUTOSH	SHARMA	 고엔3-2

C
Cui	min	 	 알루미늄1-4

D
Deepika	Thakur	 P13-23
DEREJE	DEGEFA	GELETA	 전산2-2

E
Edson	K.	Chiwandika	 철강1-1

F
Fazlollah	Sadeghi	 철강2-7

H
Haruhiro	Hiraka	 NeXS2-3
Hirotaka	Sato	 NeXS2-1

J
JINBEI	LYU	 P19-1
JUMAEV	ELYORJON	 P8-4

L
Lalit	 집합1-3
Leonardo	T.	da	Rocha	철강1-3
LI	SHUANGLEI	 타이타늄4-1

M
Masaki	Tanaka	 고부가5-2
MAY	LIKHA	LWIN	 열전1-5

N
NAVEEN	KUMAR	 전산1-6
Noritaka	Saito	 고부가5-1

R
REHMAN	IZAZ	UR	 타이타늄5-2
Roppon	 Picha	NeXS1-1

S
SAFDAR	BUSHRA	 P2-16
Saif	Haider	Kayani	 알루미늄1-5
SAMUEL	KIMANI	KIHOI	P26-5
Saurabh	Kabra	 NeXS1-3

T
Toshimitsu	Tetsui	 타이타늄S2-1

V
VU	HONG	VINH	QUY	P2-18

Y
Yusupov	Dilshodbek	 P6-9

Z
ZHENG	QIAN	 P13-16	
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2019년도 정기총회 학회상 수상자

1. 금속·재료상 수상자

◆ 우유철(현대로템㈜)

2. 세아해암학술상 수상자

◆ 허주열(고려대학교)

3. 석천학술상 수상자

◆ 서동우(포항공과대학교)

4. 전자·정보재료상 수상자

◆ 박영배(안동대학교)

5. 김용진상 수상자

◆ 송재용(한국표준과학연구원)

6. 윤동석상 수상자

◆ 현승균(인하대학교)

7. 청웅상 수상자

◆ 남윤성(한국과학기술원)

8. 서정상 수상자

◆ 천영범(한국원자력연구원)

9. 철재상 수상자

◆ 강수창(POSCO 기술연구원)

10. 기타(SPRINGER 논문상, WISET·KIM 젊은연구자상)

1) MMI-SPRINGER 논문상

Pandey Chandan(IIT Jodhpur), 김형섭(포항공과대학교), 손석수(고려대학교)

2) EML-SPRINGER 논문상

김현우(한양대학교), 송명엽(전북대학교), 유영은(한국기계연구원)

3) WISET·KIM 젊은연구자상

김수현(국민대학교), 이재은(서울대학교), 차예은(한국교통대학교)
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부스배치

01	 한국생산기술연구원		
	 대구/고령	뿌리기술지원센터

02	 아이에스지(주)

03,	04,	05,	
엠티디아이(주)

	
06,	07,	08

09	 태명과학(주)

10	 (주)하이록스코리아

11	 (주)만진교역	/	STRUERS

12	 eWorld	Editing	(이월드에디팅)

13,	14	 (주)진우테크,	시편전처리센터

15	 Nextron

16,	17	 한국과학기술연구원

18	 에이티이랩	/	LAMPLAN	S.A

19	 (주)에스피사이언스

20	 에스와이사이언스(R-DEC)

21,	22	 금속융합얼라이언스

23	 (주)프론틱스

24	 (주)유로사이언스

25	 (주)로티스코리아

26	 (주)신영사이언스	
	 (ZEISS/MATSUZAWA)

27	 자이스	코리아

28	 나모텍

29	 엠티엠코퍼레이션(주)	/	PRESI	S.A

30	 (주)썸텍비젼

31	 리코코리아

32	 TESCAN	KOREA

33	 비전플러스	주식회사

34	 호리바코리아(주)

35	 (주)라이카코리아

36	 (주)솔루션랩

37	 (주)	팜테크

38	 안톤파

39	 에스티키원(주)	/	Buehler

40	 만진상사

41	 파우텍코리아

42	 오엠에이

43	 (재)대구기계부품연구원	
	 첨단공구기술지원센터

44	 이에이코리아	주식회사

45	 국가참조표준센터

46	 주식회사	버추얼랩

47	 LENTON-한결산업-CARBOLITE	GERO

48	 나노스코프시스템즈(주)

49,	50	 (주)알앤비

학회 부스 참가회사

그랜드볼룸

AB

커피다과 다과

포
스
터	

보
드

포
스
터	

보
드

포
스
터	

보
드

6
5

7
4

8
3

9
2

10
1

16
15

17
14

18
13

19
12

20
11

26
25

27
24

28
23

29
22

30
21

36
35

37
34

38
33

39
32

40
31

46
45

47
44

48
43

49
42

50
41

출입문
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2019년도 정기총회 학회상 수상자경품 추첨 안내

학술대회 전시부스 28곳 이상을 순회하여, 도장(28개)을 받으셔서 응모함에 응모하시면 추첨을 통하여 아래 경품을 드립니다.

◆ 경품 추첨 일시 : 10.24(목) PM 5:00 / 10.25(금) PM 12:30 

◆ 경품 추첨 장소 : 3층 그랜드볼룸A

◆   경품 추첨 시, 당첨자가 자리에 있는 경우에만 유효하고 자리에 없는 경우에는 재추첨 하게 됩니다. 

(※ 일반 참가자 및 학생 참가자 모두 응모 가능)

노트북 Pen S (NT930SBE-K38A) LG TROMM 스타일러 (S3WFS)

LG시네빔) PF50KA 600 iPad Air 3세대

신발건조기
(SA100)

자이글 파티스페셜
(ZG-KR2051A)

에어팟2세대
무선충전

미니건조기
(DWR-03IDDC)

디베아 맥스 청소기
(D250MAX)

LG시네빔) PF50KA 600 iPad Air 3세대

신발건조기
(SA100)

자이글 파티스페셜
(ZG-KR2051A)

에어팟2세대
무선충전

미니건조기
(DWR-03IDDC)

디베아 맥스 청소기
(D250MAX)

1등
(1명)

2등
(2명)

3등
(3명)

4등
(4명)

5등
(5명)

신세계상품권 (5만원) 신세계상품권 (5만원)

10월 24일 (목) 10월 25일 (금)
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